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Dank konzentrierter Bemu¨hungen im Bereich der Mikrofluidik hat sich die Integration kom-
pletter Analysesysteme in kleinste Strukturen (Lab-on-a-Chip) in den letzten Jahren rasant
weiterentwickelt. Die Verbesserungen in Design und Funktion gehen einher mit einer raschen
Ausweitung des Marktpotentials; eine Marktanalyse von Technical Insights (Frost & Sullivan,
[82]) 2002 bezifferte das Marktpotential von Lab-on-a-Chip-Devices alleine im Bereich Diagno-
stik auf 25 Milliarden US-Dollar.
Inzwischen hat sich diese Technologie sowohl in der zentralisierten Laboranalyse, als auch bei
patientennahen Tests (Point-of-Care Testing) weit etabliert; im Vergleich zu herko¨mmlichen
Laboranalsyesystemen, welche zeitaufwa¨ndig sind und sowohl teure Gera¨te als auch hoch qua-
lifiziertzes Personal erfordern, sind Lab on a Chip Techologien deutlich billiger, schneller und
besitzen auch ein weit geringeres Fehlerpotential.
Langfristig ero¨ffnen sich weitere Einsatzmo¨glichkeiten, zum Beispiel bei Schnelltests in Kran-
kenhu¨sern und Arztpraxen, zum Einsatz in der Notfallrettung und, in noch viel gro¨ßerem Um-
fang, auch im privaten Haushalt. Diese breitere Markteinfu¨hrung bedarf jedoch derzeit noch
geringerer Verbraucherpreise. Einen wesentlichen Anteil an den Herstellungskosten eines Lab-
on-a-Chip-Systems bilden heutzutage die Materialkosten, insbesondere die Verwendung piezo-
elektischer Einkristalle und deren Verarbeitung; Potential fu¨r Kostensenkungen liegt folglich in
der Verwendung einer billigeren Alternative zum LiNbO3–Einkristallsubstrat. Fu¨r auf akustisch
getriebener Fluidiktechnoligie basierende Lab-on-a-Chip-Systeme wa¨ren zusa¨tzlich direkt auf das
Bauelement strukturierbare Du¨nnschichten fu¨r eine automatisierte Fertigung erstrebenswert.
Mit Hinblick auf diese Anforderungen wird in der vorliegenden Arbeit die Herstellung einer sol-
chen Alternative in Form piezoelektrischer ZnO-Schichten auf Glassubstraten untersucht. Das
Material Zinkoxid ist bereits seit la¨ngerer Zeit Ziel umfangreicher Forschungen mit einer Vielzahl
von Verffentlichungen zu einzelnen Aspekten der Anwendung; jedoch findet sich keine Literatur,
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die die gesamte Kette, von der Herstellung des Materials bis zur Endanwendung fu¨r die piezo-
elektrische Agitation, zum Beispiel in einem kommerziellen Mischsystem, abdeckt. Auch wurden
bisher noch keine Arbeiten vero¨ffentlicht, die eine experimentelle Beschreibung der Einflu¨sse der
polykristallinen Struktur auf die mikrofluidischen Aspekte geben.
Die Herstellung piezoelektrischer ZnO-Schichten wird mittels des nichtreaktiven RF-Magnetron-
Sputterns beschrieben. Diese Herstellungsmethode ist ein etabliertes Verfahren, fu¨r das sowohl
kommerzielle Komplettsysteme vieler Hersteller erha¨ltlich sind, welches aber auch in großem Um-
fang als Lohnbeschichtung durchgefu¨hrt wird. Der Einfluss verschiedener Herstellungsparameter
sowohl auf die strukturellen, chemischen als auch elektrischen Eigenschaften der ZnO-Schichten
wird diskutiert. Die Schichten werden auf ihre mikrofluidischen Aspekte hin untersucht, wobei
verschiedene Chipgeometrien eingesetzt werden. Der Abschluss der Arbeit diskutiert die Eig-
nung der in dieser Arbeit hergestellten Schichten zur Anwendung in einem kommerziellen, auf
akustisch getriebener Fluidik basierenden Hybridisierungssystem. Die komplette Kette von der





Lord Rayleigh beschrieb 1885 erstmals mathematisch die Existenz der Oberfla¨chenwellen (OFW,
englisch: surface acousitc waves, SAW) und und leistete somit ein wichtigen Beitrag zum Versta¨nd-
nis der Entstehung und Ausbreitung von seismischen Wellen [69]. Eine piezoelektrische Anregung
von Oberfla¨chenwellen gelang erstmals 1944 durch Firestone und Frederick [20] und wurde zur
Detektion kleinster Risse in Oberfla¨chen eingesetzt. 1959 wurden die ersten Schichtdickenmes-
sungen mittels eines Schwingquarzes durchgefu¨hrt [71]. Ein grosser Durchbruch gelang 1965, als
White und Voltmer erstmals zur Erzeugung von Oberfla¨chenwellen einen Interdigitaltransducer
(IDT) verwendeten [99]. Seitdem erfuhren OFW Bauteile eine rasante Entwicklung und finden
heutzutage ein weites Spektrum an Einsatzgebieten.
2.1 Theorie der Oberfla¨chenbauelemente
2.1.1 Erzeugung von Oberfla¨chenwellen
Der piezoelektrische Effekt
Der piezoelektrische Effekt wurde 1880 von den Bru¨dern Pierre und Jaques Curie gefunden [13].
Sie entdeckten, dass eine mechanische Verformung eines Tumalinkristalls eine Verschiebung der
Ladungsschwerpunkte und somit eine elektrische Spannung an der Oberfla¨che verursacht. Zur
Anregung von akustischen Oberfla¨chenwellen wird der umgekehrte piezoelektrische Effekt, die
Deformation eines Ko¨rpers aufgrund einer angelegten elektrischen Spannung, ausgenutzt. Im
direkten piezoelektrischen Effekt resultiert aus einer mechanischen Verspannung eine elektrische
Polarisation. Durch die Deformation eines piezoelektrischen Materials entstehen Coulombkra¨fte,
die mit Ladungstra¨gerverschiebung einhergehen, und denen eine elastische Ru¨ckstellkraft ent-
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gegenwirkt. Piezoelektrizita¨t tritt in Halbleiterkristallen auf, deren Struktur durch eine oder
mehrere polarisierbare Ebenen gekennzeichnet ist.
Eine schematische Darstellung eines piezoelektrischen Kristalls wird in Abbildung 2.1 gegeben.
Hier wurde als Beispiel der Quarzkristall gewa¨hlt. Die polare Ebene kennzeichnet sich dadurch,
Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des piezoelektrischen Quarzkristalls
dass der Kristall ihr bezu¨glich nicht faltungssymmetrisch ist. Eine Deformation entlang dieser
Ebene fu¨hrt im Quarzkristall zu einer Verschiebung der positiv geladenen Siliziumionen ge-
genu¨ber den negativ geladenen Sauerstoffionen. Die Ladungsschwerpunkte verschieben sich und
ein Dipol entsteht. Zwischen der mechanischen Spannung und dem elektrischen Feld la¨sst sich
eine Proportionalita¨tskonstante angeben, die aufgrund der Anisotropie der Kristalle im Allge-
meinen als Tensor beschrieben werden muss.
Außer den natu¨rlichen piezoelektrischen Kristallen wie Quarz, Lithiumniobat LiNbO3 oder Lithi-
umtantalat LiTaO3 weisen auch bestimmte keramische Materialien, so genannte Piezokeramiken,
starke piezoelektrische Eigenschaften auf. Infolge ihrer polykristallinen Struktur besitzen diese
Materialien im Gegensatz zu den Kristallen eine Isotropie in ihren Eigenschaften. Hierunter fa¨llt
auch Zinkoxid, welches in dieser Arbeit untersucht wurde.
Interdigitalwandler
Zur Erzeugung von Oberfla¨chenwellen auf einem piezoelektrischen Material ko¨nnen Interdigital-
wandler (Interdigitaltransducer, IDT) verwendet werden. Darunter versteht man eine kammar-
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tige, ineinandergreifende Elektrodenstruktur. Diese ist wechselseitig mit zwei unterschiedlichen
Kontaktfla¨chen verbunden; eine Kontaktfla¨che liegt auf einem hochfrequenten Wechselspan-
nungssignal (HF), die andere Kontakfla¨che ist mit der Erde verbunden (Ground). Das durch
die HF Spannung erzeugte elektrische Feld verursacht eine ra¨umlich und zeitlich periodische
Verformung des piezoelektrischen Substrates. Diese Sto¨rung des Kristalls breitet sich nun mit
der Schallgeschwindigkeit des Substrats vSAW aus. Eine Wechselspannung mit der Frequenz f
erzeugt also eine Verformung mit der Periode T =
1
f






zuru¨ckgelegt hat. Befindet sich an dieser Stelle eine Elektrode, die das phasenrichtige Anregungs-
signal wie der erste Elektrodenfinger erzeugt, kommt es zu einer Versta¨rkung der Verformung.
Andernfalls kommt es zu einer Abschwa¨chung oder sogar Auslo¨schung des Signals. Zur Anre-
gung einer Oberfla¨chenwelle sollte also ein Fingerpaarabstand gewa¨hlt werden, der Gleichung
2.1 erfu¨llt.
Ein zweiter IDT kann eine mechanische Verformung wieder ein ein elektrisches Signal umwan-
deln. Dazu muss dieser ebenfalls die Resonanzbedingung 2.1 erfu¨llen. Eine schematische Dar-
stellung der Erzeugung einer OFW ist in Abbildung 2.2 gegeben. Als Apertur W des IDTs
Abbildung 2.2: Schematische Darstellung einer Umwandlung eines elektrischen Signals in eine Oberfla¨chenwelle
und wieder zuru¨ck in ein elektrisches Signal durch einen zweiten IDT
bezeichnet man die U¨berschneidungsla¨nge der zwei ineinander greifenden Elektroden.
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Das Frequenzspektrum und Abstrahlverhalten, welches durch die Geometrie gegeben ist, kann
durch das Delta-Funktionsmodell beschrieben werden [79]. Unter der zusa¨tzlichen Annahme,
dass die Kopplung zwischen elektrischen Feld und mechanischer Verspannung linear ist [91],
kann durch die Impulsantwort des Transducers die U¨bertragungsfunktion dessen berechnet wer-
den. Diese entspricht der Fouriertransformierten der Impulsantwort eines Wandlers mit N Fin-










Funktion besitzt mit steigender Elektrodenpaarzahl N eine gro¨ßere
Anzahl an Nebenmaximas; die Breite des Hauptmaximums und der Nebenmaxima nimmt dabei
ab. Mit steigender Fingerpaaranzahl nimmt also die Frequenz-Selektivita¨t des Transducers zu
und die Bandbreite ab. Um eine mo¨glichst verlustfreie Einkopplung der eingespeisten elektri-
schen Leistung in eine akustische Welle zu gewa¨hrleisten, muss die IDT-Impedanz gerade der
konjugiert komplexen Impedanz der Signalquelle entsprechent. Die entspricht in der HF Techno-
logie im allgemeinen der Standartimpedanz Z0 = 50 Ω. Ist diese Bedingung nicht erfu¨llt, kommt
es zu unerwu¨nschten Reflexionen und somit zu Verlusten des HF Signals. Um einen ho¨chstmo¨gli-
chen Wirkungsgrad zu erzielen, muss der Interdigitalwandler unter Einbezug der Zuleitungen so
gewa¨hlt werden, dass ein Impedanzsprung vermieden wird.
Da zur theoretischen Beschreibung der Bauteilimpedanz der Verlauf des elektrischen Feldes im
Substrat bekannt sein muss, kann diese nur numerisch oder na¨herungsweise bestimmt werden.
Eine Methode, die es ermo¨glicht, unter vereinfachter Annahme des Feldverlaufs die Impendanz
eines IDT-Bauteils na¨herungsweise zu bestimmen wird in [79] gegeben.
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2.2 Akustische Wellen im Festko¨rper
Zur Beschreibung akustischer Wellen im Festko¨rper muss zwischen den unterschiedlichen Arten
von Wellen differenziert werden. Folgendes Diagramm gibt einen U¨berblick u¨ber diese verschie-




























SAW pseudo− SAW APM FPW
Im Allgemeinen wird in Volumenwellen (bulk acoustic waves, BAW) und akustische Wellen,
die an einer Oberfla¨che (surface generated acoustic waves, SGAW) erzeugt werden, unterteilt.
Volumenwellen beschreiben Wellen, die im gesamten Festko¨rper u¨bertragen werden. Zur Erzeu-
gung einer SGAW ist eine Grenzfla¨che notwendig, entlang derer sich diese Wellenart ausbreiten
kann. Hier wird die SGAW nochmals in verschiedene Bereiche unterteilt. Reine Oberfla¨chenwel-
len (surface acoustic waves, SAW) breiten sich alleine entlang der Oberfla¨che eines Materials
aus. Es kommt zu einer weiteren Unterscheidung, wonach in SAWs und in pseudo-SAWs (oder
auch leaky SAWs) unterteilt wird. Die pseudo-SAW breitet sich wie die SAW auch entlang
der Oberfla¨che aus, wird aber in Ausbreitungsrichtung abgeschwa¨cht. Diese Abschwa¨chung geht
mit einem Anstieg der Wellenamplitude im Kristall einher und es tritt eine zusa¨tzliche Scher-
Deformation der Kristallfla¨che auf [4]. Diese Art von akustischer Welle wird unter anderem auf
LiNbO3 oder LiTaO3 angeregt. Zusa¨tzlich zu den SGAWs treten auch Wellen im Plattenmo-
dus (acoustic plate modes, APM) oder Biegewellen (f lexural plate waves, FPW) auf. Beide
Wellen weisen zusa¨tzliche Schwingungsmoden auf, die im Inneren einer Schicht angeregt werden
ko¨nnen. Die Ausbreitung der APM erfolgt hier parallel zur Substratoberfla¨che durch Reflexio-
nen an den Grenzfla¨chen. Zu den FPWs geho¨rt auch die so genannte Sezawa-Welle, die oft in
Zinkoxidschichten beobachtet wird. Eine FPW kann nur in Materialien angeregt werden, deren
Dicke vergleichbar oder geringer ist als die die Wellenla¨nge der angeregten Schwingungen.
2.2.1 Festko¨rperwellen oder Volumenwellen
Festko¨rperschwingungen ko¨nnen im Rahmen der Kontinuumsmodells beschrieben werden. Hier-
zu wird angenommen, dass ein Festko¨rper ein betrachtetes Raumelement mit einer homogenen
7
2. Oberfla¨chenwellen und Mikrofluidik
Masse ausfu¨llt und in infinitesimale Volumenelemente dV zerlegt werden kann. Eine Deforma-
tion des Festko¨rpers verursacht eine Verschiebung der Volumenelemente von der Koordinate x
zur Koordinate x′ = x+ u(x).
A¨ndert sich hierbei der Abstand der einzelnen Volumenelemente auf x+ dx, so spricht man von
einer Deformation des Festko¨rpers, die unter Beru¨cksichtigung der Einsteinschen Summenkon-
vention wie folgt beschrieben werden kann:
dx′2 − (dx )2 = 2Sij dx idx j (2.3)











Wirkt nun ein Volumenelement mit der Seitenfla¨che A auf ein benachbartes Volumenelement
mit einer Kraft F, so entsteht eine Spannung T, die proportional zum Druck durch Fla¨che ist:
F = TA (2.5)
wobei T den Spannungstensor bezeichnet, und die Kraftdichte aus f = divT folgt. Daraus erha¨lt








wobei ist ρ die Massendichte des Materials ist.
Beide Tensoren S und T ha¨ngen u¨ber das Hooksche Gesetz fu¨r elastische Deformation linear
zusammen:
Tij = cijklSkl (2.7)
Die Proportionalita¨t wird durch den vierstufigen Elastizita¨tstensor cijkl gegeben. Dieser spiegelt
die Bindungsverha¨ltnisse im Festko¨rper wider und besteht im Prinzip aus 81 Komponenten. Auf-
grund der Symmetrie des Deformationstensors Skl = Slk und des Elastizita¨tstensors Tij = Tji
kann dieser jedoch auf 36 Komponenten reduziert werden. Beachtet man zudem das Poynting-
Theorem der Akustik (cijkl = cklij ), so verringern sich diese nochmal auf 21 Komponenten.
Kristallsymmetrien ko¨nnen die Anzahl noch weiter reduzieren. LiNbO3 besitzt somit nur noch
sechs unabha¨ngige Komponenten, bei isotropen Kristallen exsitieren nur noch zwei unabha¨ngige
Komponenten.
Durch Einsetzten der Definition fu¨r S (Gleichung 2.4 in Gleichung 2.6) unter Beru¨cksichtigung
des Hook’schen Gesetztes (Gleichung 2.7) und der Summenkonvention erha¨lt man die Bewe-
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2.2.2 Wellen im piezoelektrischen Material
In piezoelektrischen Materialien kommt es zu einer Kopplung von mechanischer Spannung an
ein elektrisches Feld u¨ber einen piezoelektrischen Tensor pkij . Dieser erweitert das Hook‘sche
Gesetz um das elektrische Feld E. Man erha¨lt die Konstituivgleichungen:
Tij = cijkl · Skl − pkij · Ek (2.9)
Di = pijk · Sjk + ij · Ej , (2.10)
wobei Di die dielektrische Verschiebung darstellt und ij den dielekrischen Tensor.
Verwendet man statt des elektrischen Feldes das elektrische Potential,
Ei = − ∂Φ
∂xi
(2.11)
und setzt man in die Bewegungsgleichung das Hook’sche Gesetz, den Deformationstensor und die












Unter Beru¨cksichtigung der Ladungsfreiheit (1. Maxwell-Gleichung)
∇ ·D = 0 (2.13)








Eliminiert man nun das elektrische Potential und beschra¨nkt sich auf eine ebene, longitudinale



























Hieraus la¨sst sich erkennen, dass die Piezoelektrizita¨t zu einer Versteifung des Materials fu¨hrt
und somit zu einer Erho¨hung der Schallgeschwindigkeit im Vergleich zum nicht-piezo-elektri-
schen Fall. Dies wird durch den elektromechanischen Kopplungskoeffizienten k2eff angegeben,
der wie folgt definiert ist:
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Er beschreibt die Effizienz eines piezoelektrischen Materials, ein angelegtes elektrisches Feld in
ein mechanisches Signal und somit in eine Oberfla¨chenwelle umzuwandeln.
2.2.3 Lo¨sung der Wellengleichungen
Volumenwellen im isotropen Festko¨rper
Zur Lo¨sung der Wellengleichung wird ein allgemeiner Ansatz fu¨r ebene Wellen verwendet:
u(x, t) = u0 exp[i(kixi − ωt)] (2.18)
Durch Einsetzten von 2.18 in 2.8 erha¨lt man als Lo¨sung drei Partialwellen, wovon zwei transver-
sale und eine longitudinale Polarisation aufweisen, die sich im isotropen, nicht piezoelektrischen
Festko¨rper ausbreiten. Dabei geht man o.B.d.A. davon aus, dass die Ausbreitungsrichtung der
Welle entlang der x1 -Richtung liegt. Die Lo¨sung ist somit unabha¨ngig von x2 und x3; weiterhin










Hierbei ist zu beachten, dass diese Lo¨sung nur fu¨r Wellen in einem unendlich ausgedehnten
Festko¨rper gilt. Man spricht daher auch von Volumenwellen (bulk acoustic waves, BAW).
Rayleighwellen im isotropen Festko¨rper
Ist ein Ko¨rper nicht unendlich ausgedehnt, sondern besitzt eine Grenzfla¨che, so ergeben sich fu¨r
die Lo¨sungen der Wellengleichung sogenannte Oberfla¨chenwellen. Dabei handelt es sich um Wel-
len, deren Amplituden mit zunehmender Tiefe im Festko¨rper sehr rasch abfallen. Die Existenz
solcher Wellen folgt aus den mechanischen und elektrischen Randbedingungen, die ein halbu-
nendlich ausgedehnter Ko¨rper fordert. Dazu betrachtet man einen Festko¨rper, der in x1 und x2
sowie in die negative x3 -Richtung unendlich ausgedehnt ist. Oberhalb von x3 = 0 sei Vakuum.
In dieser wellenfu¨hrenden Fla¨che kann es keine Spannungskomponenten in x3 - Richtung geben.
Man geht nun davon aus, dass sich die Welle in x1 Richtung ausbreitet und x2 in Richtung der
Wellenfront liegt (siehe Abbildung 2.3). Oberhalb des Festko¨rpers wirken keine ru¨ckstellende
Kra¨fte. Fu¨r den Spannungstensor gilt somit:
[T13 ≡ T23 ≡ T33]x3=0 ≡ 0 (2.20)
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Abbildung 2.3: Veranschaulichung des verwendeten Koordinatensystems: die Oberfla¨che des Festko¨rpers befindet
sich bei x3 = 0 in der x1, x2-Ebene; die Oberfla¨chenwelle breitet sich in x1-Richtung aus, und deren Wellenvektor
spannt mit der x3-Ebene die Sagittalebene auf.
Betrachtet man einen piezoelektrischen Festko¨rper, so mu¨ssen zusa¨tzlich noch elektrische Rand-
bedingungen beachtet werden. Bei einer nichtleitenden Oberfla¨che mu¨ssen das elektrische Felde
E und die D3-Komponente der dielektrischen Verschiebung an der Oberfla¨che stetig sein. Zusa¨tz-
lich muss fu¨r x3 > 0 die Laplacegleichung ∆Φ = 0 erfu¨llt sein. Desweiteren treten aufgrund der
Kopplung von mechanischer Verzerrung an ein elektrisches Potential neben den mechanischen
Ru¨ckstellkra¨ften noch elektrische auf, die zu einer Erho¨hung der Ausbreitungsgeschwindigkeit
fu¨hren. Aufgrund der fehlenden Piezoelektrizita¨t im isotropen Festko¨rper kann die Differenti-
algleichung des elektrischen Potentials 2.14 vernachla¨ssigt werden und es muss nur Gleichung






0 exp[ik(x1 − vt)] exp[ikbx3] (2.21)
Dabei beschreiben die drei Gleichungen jeweils eine Partialwelle mit einer Amplitude u0, die
sich in x1-Richtung mit der Phasengeschwindigkeit v bewegt. Wird b rein imagina¨r und negativ
angesetzt, beschreibt der zweite Exponentialterm das Abklingen der Amplitude in die negative
x3-Richtung. Eine allgemeine Lo¨sung ergibt sich dann aus einer Linearkombination der einzelnen




χ(n) · u(n)0j · exp[ik(b(n)i xi − vt)] (2.22)
dabei ist b(n)1 = 1, b
(n)
2 = 0, b
(n)
3 = b
(n) und χ(n) bezeichnet die Gewichtung der Amplituden.
Um ausschliesslich nicht triviale Lo¨sungen zu erhalten, muss die Koeffizienten-Determinante
verschwinden.
det
∣∣bi · bj · cijkl − δij · ρ · v2∣∣ = 0 (2.23)
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Fu¨r die hier betrachtete Phasengeschwindigkeit vR der Rayleighwelle existiert eine Linearkombi-
nation der einzelnen Partialwellen 2.22, welche die Randbedingungen 2.20 erfu¨llen. Man erha¨lt
fu¨r x3 < 0 eine oszillierende Bewegung des Gitters in der Sagittalebende des Festko¨rpers. Diese
Ebene wird durch den Betrag des Wellenvektors k und die Normale der Oberfla¨che aufgespannt.
Die Trajektorie eines Gitterpunkte beschreibt in der Sagittalebene eine Ellipse.
u1 = uo · (exp(kb1x3)−
√
(blongitudinalbtransversal) exp[ik(x1 − vRt)])
u2 = 0





) exp[ik(x1 − vRt)])
(2.25)
Dabei sind blongitudinal und btransversal durch b(1) und b(2) aus 2.24 gegeben. Die Eindringtiefe in
das Volumen betra¨gt fu¨r dieser Welle ungefa¨hr eine Wellenla¨nge. Eine Rayleigh-Welle bewegt sich
generell ca. 10% langsamer als die langsamste BAW des gleichen isotropen Material. Aufgrund
der fehlenden Phasenanpassung kann es also keinen Energieaustausch zwischen der SAW und
einer BAW geben und die Energie der Rayleighwelle bleibt somit an der Oberfla¨che konzentriert.
Zur Verdeutlichung ist in Abbildung 2.4 der Amplitudenverlauf und die Gitterverzerrung einer
Rayleighwelle abgebildet.
Rayleighwellen in anisotropen Kristallen
Die elementaren Eigenschaften von Oberfla¨chenwellen in einem piezoelektrischen anisotropen
Festko¨rper unterscheiden sich zu denen eines isotropen Festko¨rpers nur geringfu¨gig. Auch hier
beschreiben die Trajektorien der Gitterpunkte Ellipsen, die jedoch nicht mehr in der Sagittal-
ebene liegen mu¨ssen. Die Energie der Welle ist auch hier nahe der Oberfla¨che konzentriert, da die
Auslenkungsamplituden ebenfalls mit zunehmender Tiefe schnell abklingen. Im Unterschied zum
isotropen Festko¨rper ko¨nnen die Argumente der Exponentialfunktionen 2.25 der Verzerrungs-
komponenten uj , die das Abklingen der Amplituden in den Kristall hinein beschreiben, auch
einen imagina¨ren Anteil besitzen. Die meisten piezoelektrischen Kristalle weisen keine Isotropie
auf und die Randbedingungen, die den Wellentyp bestimmen, ha¨ngen hier von der Oberfla¨chen-
orientierung des Substrats ab. Dies bedingt, dass auch andere physikalische Gro¨ßen wie z.B. die
12
2.2. Akustische Wellen im Festko¨rper
Abbildung 2.4: Amplitudenverlauf und Gitterverzerrung einer Rayleighwelle nach [19]
Schallgeschwindigkeit oder die dielektrische Konstante von der betrachteten Kristallorientierung
abha¨ngen. Die Ausbreitung der Oberfla¨chenwelle wird somit richtungsabha¨ngig; ein prominentes
Beispiel fu¨r ein derartiges Material ist LiNbO3.
Die Sagittalebene, in der die Schwingung stattfindet, ist hier keine Symmetrieachse des Kristal-
les mehr, und somit besitzt die Wellengleichung auch Lo¨sungen mit Komponenten senkrecht zur
Sagittalebene. Nur fu¨r bestimmte Ausbreitungsrichtungen mit kristalliner Symmetrie ergeben
sich reine Moden. Ein weiterer Effekt der Anisotropie ist, dass die Richtung des Wellenvektors
von der Richtung der ho¨chsten Gruppengeschwindigkeit abweichen kann. Ein Teil der Ober-
fla¨chenwelle wird in die x2- bzw. x3-Richtung abgegeben. Diese Art von Oberfla¨chenwelle wird
als Pseudo-Oberfla¨chenwelle (leaky SAW) bezeichnet.
2.2.4 Akustische Oberfla¨chenwellen in du¨nnen Schichten
Betrachtet man nun Oberfla¨chenwellen in du¨nnen piezoelektrischen Schichten, deren Dicke d
klein im Vergleich zur Wellenla¨nge der Oberfla¨chenwelle ist, sind weitere Effekte zu beru¨cksich-
tigen. Zum Beispiel verursacht eine zusa¨tzlich aufgebrachte leitfa¨hige Schicht auf der Oberfla¨che
einen Kurzschluss des elektrischen Feldes, was wiederum die SAW Geschwindigkeit reduziert.
Dieser Effekt wird unter anderem zur experimentellen Bestimmung der Kopplungskonstante ver-
wendet (siehe Kapitel 4.4). Auf die Beschreibung weiterer Effekte, die mit einer Modifizierung
der elektrischen Eigenschaften einhergeht, wird hier verzichtet, da diese fu¨r die Beschreibung der
in dieser Arbeit betrachteten Systeme weniger relevant sind. Wichtiger ist hier das Verhalten
der Oberfla¨chenwelle in Hinsicht auf eine mechanischen Vera¨nderung durch eine du¨nne Schicht.
Durch das Schichtsystem kann es zu einer A¨nderung der elastischen Konstanten kommen, die zu
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zusa¨tzlichen ru¨cktreibenden Kra¨ften an der Oberfla¨che fu¨hren. Die bisher verwendete Annahme
einer freien Oberfla¨che muss somit korrigiert und die Geometrie und die exakten Eigenschaften
des Schichtsystems beru¨cksichtigt werden.
Geht man davon aus, dass das Du¨nnschichtsystem in direktem Kontakt mit der Substratober-
fla¨che x1 = 0 ist, ist sowohl der Spannungstensor Tij als auch die Auslenkung uj an der Grenz-
fla¨che stetig, woraus wiederum die Kontinuita¨t der elektrischen Komponenten an der Grenzfla¨che
folgt. Da die Ausdehnung d eines Du¨nnschichtsystems klein ist, das bedeutet, der Abstand der
Grenzfla¨che zum Substrat zur freien Grenzfla¨che weniger als eine Wellenla¨nge betra¨gt, mu¨ssen
auch hier allen beschriebenen Randbedingungen entsprochen werden. Es ergeben sich so ins-
gesamt 12 Wellengleichungen mit 12 Randbedingungen. Diese Randbedingungen mu¨ssen nun
durch zwei Linearkombinationen der Partialwellen erfu¨llt werden, je eine fu¨r die piezoelektri-
sche Schicht und das Substrat. Die SAW–Geschwindigkeit ha¨ngt nun auch von der Schichtdicke
des Materials ab. Ist die Schichtdicke d ≈ λSAW , so entspricht die Geschwindigkeit der Ray-
leighwelle der Schallgeschwindigkeit des Schichtmaterials. Fu¨r du¨nne Schichten (d  λSAW )
entspricht die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle der Schallgeschwindigkeit des Substra-
tes. Ab einer bestimmten Schichtdicke ko¨nnen zusa¨tzliche Schwingungsmoden mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten angeregt werden [55]. Der resultierende Zusammenhang zwischen SAW-
Abbildung 2.5: Dispersionskurven fu¨r Rayleighwellen eines 10 µm ZnO-Films auf Silizium nach [5]
Geschwindigkeit und Schichtdicke eines piezoelektrisch aktiven Materials ist in Abbildung 2.5
gezeigt. Die Geschwindigkeit der Oberfla¨chenwellen vrelativ ist hier relativ zu Scherwellenge-
schwindigkeit im Substrat gegeben; die verschiedenen Schwingungsmoden der Rayleighwelle sind
nummeriert. Besitzt das Substrat ein ho¨heres elastisches Modul als die aufgebrachte Schicht, d.h.
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die Schallgeschwindigkeit des Substrates ist ho¨her als die der Schicht, so bewirkt eine zuneh-
mende Dicke der aufgebrachten Schicht ein Aufweichen des Materials; die Geschwindigkeit der
Oberfla¨chenwelle fa¨llt mit zunehmender Schichtdicke.
Weitere Schwingungsmoden
Neben den reinen Rayleighwellen ko¨nnen noch andere Schwingungsarten auftreten. Eine weitere
Art von Oberfla¨chenwelle ist die Love-Welle, welche im Gegensatz zu der Rayleighwelle noch
durch eine zusa¨tzliche Scherbewegung u¨berlagert wird. Auf diese Welle wird hier nicht na¨her
eingegangen. Im Folgenden soll noch auf die Akustische Biegewelle eingegangen werden, zu der
auch die sogenannte Sezawa Welle geho¨rt [94]; eine Wellenart, die vor Allem auch in ZnO-
Schichten auftreten kann.
Bis jetzt wurde von dem idealen Fall ausgegangen, dass der Festko¨rper in zwei Dimensionen
unendlich weit ausgedehnt ist und keine Streuung oder Konvertierung von Energie auftritt, die
sich in das Substrat hinein ausbreitet. Betrachtet man nun Substrate, deren Dicke in den Be-
reich von einer Wellenla¨nge liegt, so kann es zu einer Zerteilung der Welle kommen; die Wellen
ko¨nnen sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite des Substrates angeregt werden.
Es entstehen mehrere Schwingungsmoden bzw. Wellen mit unterschiedlicher Gitterpunktver-
schiebungen innerhalb der Sagittalebene. Diese Moden verursachen entweder symmetrische oder
antisymmetrische Verschiebungen der Gitterpunkte bezu¨glich der Mittelachse der Schichtdicke.
In Abbildung 2.6 ist die Dipersionskurve fu¨r ein isotropes Quarz-Substrat gezeigt, in der auch
Abbildung 2.6: Dispersionskurven fu¨r Rayleighwellen eines Quarzsubstrates mit der nullten und ersten Mode der
symmetrischen (S) und antisymmetrischen (a) Rayleighmode fu¨r verschiedene Substratdicken nach [5]
die nullte und erste Mode der symmetrischen und antisymmetrischen Moden dargestellt ist.
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Mit ansteigender Substratdicke gleichen sich die symmetrische und die antisymmetrische nullte
Mode asymptotisch an die Rayleighwelle des Halbraum-Materials an. Erst bei ho¨heren Schicht-
dicken treten Schwingungsmoden ho¨herer Ordnung auf. Diese Art von Oberfla¨chenwelle wird
akustische Platten-Welle (flexural plate wave FPW) genannt. Die dazugeho¨rige Sezawa-Welle
wurde im Jahre 1935 erstmals von Sezawa und Kanai entdeckt [74, 75]. Zu dieser Zeit gab es
offenbar noch keine klare Vorstellung der Lo¨sungsmenge des Rayleigh Eigenwert-Problems. Da-
her wurde eine von Sezawa und Kanai endeckte ho¨here Mode bis in die 50er- Jahre als Sezawa
Mode bezeichnet [11].
2.2.5 Akustische Oberfla¨chenwellen auf polykristallinen Substraten
Beschreibt man akustische Volumenwellen in einem Polykristall theoretisch [47], kann gezeigt
werden, dass eine Welle beim Durchlaufen eines polykristallinen Mediums geda¨mpft wird. Diese
Da¨mpfung kommt allerdings nicht durch Dissipation zustande, sondern wird dadurch begru¨ndet,
dass die Energie eines Wellenpakets beim Durchlaufen einer Korngrenze gestreut wird. Fu¨r die
einzelnen Ko¨rner wird hierbei angenommen, dass jedes fu¨r sich mit einem jeweiligen dazugeho¨ri-
gem Elastizita¨tsmodul isotrope Eigenschaften besitzt. Zur Beschreibung der Wellenausbreitung
im Gesamtsystem wird nun ein dynamisches Elastizita¨tsmodul verwendet, das diese polykristal-
line Struktur beschreibt.
Diese Betrachtung ist fu¨r akustische Oberfla¨chen nicht mehr gu¨ltig, da zusa¨tzliche Randbedin-
gungen auftreten, die in der Berechnung beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. Kaganova und Mradudin
beschreiben die Dispersionsrelation fu¨r Rayleighwellen auf einem spannungsfreien planaren Me-
dium [38]. Die Frequenzverschiebung ∆ω(q), die aus der polykristllinen Struktur resultiert, wird
beschrieben durch
∆ω(q) = ω(q)− ω0(q) (2.26)
Dabei ist ω(q) die Dispersionsrelation der Rayleighwelle auf dem polykristallinen Substrat und
ω0(q) die entsprechende Dispersionsrelation eines homogenen, elastisch isotropen Referenzsub-
strats. Diese Frequenzverschiebung ist eine komplexe Gro¨ße und gegeben durch
∆ω(q) = η(q) + iγ(q) (2.27)
Der Realteil η(q) beschriebt hierbei die durch die Polykristallinita¨t hervorgerufene Frequenza¨nde-
rung, und der Imagina¨rteil γ(q) eine Da¨mpfung der Welle aufgrund der Streuung an den Korn-
grenzen. Dieser gestreute Anteil der Rayleighwelle wird in Volumen- oder andere Wellentypen
konvertiert. Diese Streuung kommt durch ra¨umliche Fluktuation des Elastizita¨tsmoduls, welche
durch eine zufa¨llige Orientierung der einzelnen Ko¨rner verursacht wird, zustande. Durch analy-
tische Berechnungen unter der Annahme, dass die Ausdehnung a der einzelnen Ko¨rnern klein in
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Vergleich zur Wellenla¨nge q−1 (q · a 1) ist, kann der Realteil zu η(q) = vq bestimmt werden.
Dabei beschreibt die Konstante v die A¨nderung der Wellenfrequenz und somit eine Korrektur
der Geschwindigkeit der Rayleighwelle im Einkristall. Der Imagina¨rteil γ(q) ist proportional zu
q4 und beschreibt die Summe aller Da¨mpfungen, die durch Streuung einer Rayleigh-Welle in
andere Rayleigh-Wellenarten und in Volumenwellen gegeben ist. In der Betrachtung wird davon
ausgegangen, dass es sich bei dem polykristallien Substrat um ein nicht texturiertes Material
handelt, welches aus a¨quiaxialen Kristalliten besteht. Diese Bedingungen sind bei den meisten
piezoelektrischen Substraten, insbesondere bei polykristallinen ZnO, nicht gegeben: polykristal-
lines ZnO besitzt Wurtzit- Struktur und aufgrund der c-Achsen-Orientierung auch ein definierte
Textur; eine exakte, analytische Betrachtung fu¨r dieses Material ist somit unmo¨glich. Die in
dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse ermo¨glichen dennoch einen direkten Einblick, wie eine po-
lykristalline Struktur die Eigenschaften und die Ausbreitung von Oberfla¨chenwellen beeinflusst.
2.2.6 Akustische Oberfla¨chenwellen auf rauen Substraten
In unserer bisherigen Betrachtung wurde von einer glatten Oberfla¨che ausgegangen und der Ein-
fluss der Oberfla¨chenrauigkeit vernachla¨ssigt. Da nahezu jede Oberfla¨che eine gewisse Rauigkeit
aufweist, muss diese auch so weit wie mo¨glich bei der Beschreibung der Oberfla¨chenwellenaus-
breitung beru¨cksichtigt werden. OFWs, deren gro¨sster Energieeintrag auf Tiefen bis zu einer
Wellenla¨nge beschra¨nkt ist, sind sehr empfindlich auf A¨nderungen an der Oberfla¨che, und ihre
Ausbreitung wird so auch direkt von einer Schichtrauigkeit beeinflusst. Theoretische Betrach-
tungen dazu zeigen, dass es mit steigender Rauigkeit zu einer Verschiebung der Frequenz zu








beschrieben werden [16, 46]. In diesem Ausdruck ist ν(ω) die OFW Geschwindigkeit an der Fre-
quenz ω , ν0 die Geschwindigkeit der SAW auf einer glatten Oberfla¨che, δ2 die mittlere quadra-
tische Rauigkeit und a eine transverse Korrelationsla¨nge der Rauigkeit. Ω stellt eine Konstante
dar, die als eine Funktion der elastischen Konstanten des Materials beschrieben werden kann.
Die A¨nderung der Frequenz ist demnach linear porportional mit der Frequenz und quadratisch
in der mittleren quadratischen Rauigkeit.
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2.3 Mikrofluidik
Mikrofluidik bezeichnet eine Technik, die es mo¨glich macht, Flu¨ssigkeiten in Nano- bzw. Subnanoliter-
Mengen zu manipulieren oder ein System, welches sich die Wechselwirkungen einer Flu¨ssigkeit
mit Mikrostrukturen zu eigen macht. Fluide ko¨nnen bewegt, getrennt, durchmischt oder ander-
weitig prozessiert werden. Die hierbei eingesetzten Strukturen sind meist schon aus der Ma-
krowelt bekannt und ko¨nnen unter Beachtung spezifischer Parameter auf kleine Dimensionen
skaliert werden. In diesem Falle treten zusa¨tzliche physikalische Effekte auf, die erst in kleinen
Dimensionen angeregt werden. Mikrofluidische Systeme werden auf Grund des zunehmenden
Oberfla¨chen-zu-Volumen-Verha¨ltnisses stark durch laminare Stro¨mungen, Oberfla¨chenspanun-
gen und Kapillareffekte, Benetzungspha¨nomene und elektrokinetische Effekte bestimmt.
2.3.1 Theoretische Betrachtung





+ ρ(v · ∇)v = −∇p+ η∇2v + f (2.29)
Auf der linken Seite steht die substantielle Ableitung des kinetischen Impulses ρv, wobei ρ als
ortsunabha¨ngige Konstante ausgeklammert werden kann. Auf der rechten Seite stehen entspre-
chende Kraftdichtenterme, wie der konservative Druckgradient ∇p, die Scherkra¨fte, die durch
die Viskosita¨t η einwirken, und externe Volumenkra¨fte f. Fu¨r eine inkompressible Flu¨ssigkeit gilt
zudem fu¨r die Kontinuita¨tsgleichung die Divergenzfreiheit des Geschwindigkeitsfeldes ∇ · v = 0
. Damit ist das Gleichungssystem fu¨r die vier Gro¨ßen Geschwindigkeit v(x, t) und Druck p(x, t)
eindeutig bestimmt. ρ(v · ∇)v ist der Tra¨gheitsterm und η∇2v beschreibt den viskosen Term.
Bildet man nun den Quotienten dieser beiden Terme ergibt sich die Reynoldszahl Re, die das





Dabei sind v0 und l0 die charakteristische Geschwindigkeit bzw. Abmessung des Systems. Bei
einer Dominanz der Tra¨gheitskra¨fte bilden sich turbulente Stro¨mungen (Re >> 1); u¨berwiegen
die Reibungskra¨fte und somit der viskose Term, entsteht eine laminare Stro¨mung (Re < 1), es
treten also keine zeitlich nicht determinierten Wirbel auf.
Fu¨r mikrofluidische Systeme gilt Re < 1. Der Tra¨gheitsterm der Navier Stokes Gleichung kann
also vernachla¨ssigt werden und die Stro¨mung im System wird alleine durch den viskosen Anteil
beschrieben. Die Navier-Stokes-Gleichung vereinfacht sich demnach zur Stokes-Gleichung:
−∇p+ η · ∇2v + f = 0 (2.31)
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Diese Gleichung kann unter bestimmten Voraussetzungen und Grenzbedingungen analytisch be-
rechnet werden. In einem mikrofluidischen System tritt somit in der Regel nur eine laminare
Stro¨mung auf. Sto¨rungen werde schon auf kurzen Strecken geda¨mpft und es treten keine Tur-
bulenzen auf, eine Durchmischung wird alleine durch Diffusion bestimmt.






Geht man von einer innerhalb einer Zeit t gaußfo¨rmigen Verteilung eines anfangs punktfo¨rmigen




Fu¨r biologische Objekte (r > 50nm) wird die Diffusionsla¨nge fu¨r ga¨ngige Versuchszeiten sehr
klein ( lD < 5 µm). Zum Durchmischen solcher Objekte in kleinsten Flu¨ssigkeitsmengen sind
also spezielle Technologien notwendig.
Wechselwirkung von OFW mit Flu¨ssigkeiten
Trifft eine Oberfla¨chenwelle auf einen Flu¨ssigkeitstropfen, so wird diese geda¨mpft und koppelt
als Schall in die Flu¨ssigkeit ein [100]. In Abbildung 2.7 wird dieses Verhalten einer Oberfla¨chen-
welle in eine Flu¨ssigkeit schematisch dargestellt.
Abbildung 2.7: Da¨mpfung einer OFW durch eine Flu¨ssig-
keit [81]
Hier koppelt die Oberfla¨chenwelle als longi-
tudinale Schallwelle unter dem so genannten
Rayleighwinkel ΘR zur Oberfla¨chennormalen
ein und wird dadurch geda¨mpft; der Ray-
leighwinkel berechnet sich aus den Schallge-
schwindigkeiten der Flu¨ssigkeit vFlu¨ssigkeitund






Da eine Schallausbreitung in fluiden Medien
immer mit einem Materialtransport verbun-
den ist [47] wird im Tropfen u¨ber einen nichtli-
nearen Effekt eine interne Stro¨mung angeregt,
das sog. SAW streaming.
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Das Pha¨nomen des SAW streaming wird mit dem theoretischen Modell des acoustic streaming
in [64] beschrieben.
Da die Ausdehnung eines akustisch getriebenen Fluidiksystems auf Oberfla¨chenwellenbasis stets
klein ist, ist auch der Charakter der Stro¨mungen in einem Tropfen auf einem Oberfla¨chen-
wellenbauteil stets laminar. Das bedeutet, dass Mischvorga¨nge im Tropfen ineffizient sind [81].
Unter Verwendung einer frequenzabha¨ngigen, zeitlich modulierten Steuerung des Stro¨mungs-
profils kann durch vielfache Faltung der Stro¨mungslinien ein quasichaotisches Mischen erreicht
werden [23]. In Abbildung 2.8 sind zwei verschiedene Mischversuche eines Wassertropfens auf
LiNbO3 aus [23] dargestellt. Zur Verdeutlichung des Stro¨mungsprofils wurden hier fluoreszie-
rende Ku¨gelchen (Beads) der Flu¨ssigkeit zugefu¨gt. Im Single Modus wid nur ein gefa¨cherter
IDT mit einer variierenden Anregungsfrequenz von 139, 2 − 142, 2 MHz verwendet. Im Dual
Abbildung 2.8: Zwei mit unterschiedlichen Steuerungen angeregte OFW-Mischversuche eines Wassertropfens auf
LiNbO3 aus [23]
Modus werden zwei ra¨umlich getrennte gefa¨cherte IDTs um 90◦ phasenverschoben, beide bei
einer konstanten Anregungsfrequenz von 149 MHz bzw. 159 MHz angeregt. Im Single Modus
ist die Faltung stark begrenzt und nach 415 s ist nur eine unzureichende Mischung des Tropfens
erreicht. Durch Verwendung des Dual Modus kommt es zu einer Streckung und Faltung des
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laminaren Stro¨mungsprofils und somit zu einer optimalen Durchmischung nach 415 s.
Trotz der niedrigen Reynoldszahl in akustisch getriebenen Fluidiksystemen kann ein sehr gutes
Mischverhalten erzielt werden; dieses beno¨tigt aber sowohl aufwa¨ndige Chipgeometrien als auch
komplexe Steuersysteme zur zeit- und frequenzmodulierten Anregung der Oberfla¨chenwellen.
Ein frequenz- und zeitmoduliertes OFW-Mischsystem wird u.a. von der Firma Advalytix in
so genannten Lab-on-a-Chip-Technologien verwendet, auf die im Folgenden na¨her eingegangen
werden soll.
2.3.2 Lab on a Chip Technologie
Als typisches Anwendungsgebiet von Lab-on-a-Chip-Technologie gelten Mikroreaktoren und Mi-
croarrays [15]. Mit Hilfe der Mikroreaktoren ko¨nnen Reaktionen exakt definiert gesteuert werden
und damit die Sicherheit der chemischen Reaktion erho¨ht werden. Aufgrund der geringen Ab-
messung der inneren Struktur eines Mikroreaktors, welche sich in einem Bereich von Submikro-
metern bis zu Submillimetern erstreckt [17], kann eine geringere Investitionen realisiert werden
und diese eignen sich somit auch hervorragend als Entwicklersysteme fu¨r Industrieprozesse.
Ein Microarray dient als molekularbiologisches Untersuchungssystem und besteht zum Beispiel
aus einem mit verschiedenen DNA-Stra¨ngen gepunkteten Objektra¨ger (DNA-Microarray). Die-
se an einer bestimmten Position eines Rasters aufgebrachten DNA-Stra¨nge dienen als Sonden.
Eine aufgebrachte Lo¨sung wird dadurch analysiert, dass sich ihre DNA-Stra¨nge spezifisch an die
komplementa¨ren Sonden binden (Hybridisierung).
Fu¨r beide Anwendungen kommen nur geringste Flu¨ssigkeitsmengen zum Einsatz, in denen eine
Durchmischung nur rein diffusiv und fu¨r biologische Objekte auf einer Zeitskala von Stunden
bis Tagen stattfindet. Zur Steigerung der Mischeffizienz in solchen Systemen existieren vie-
le Vero¨ffentlichungen, die sich vor Allem mit der Vergro¨ßerung der Diffusionsla¨nge in Kanal-
stro¨mungen bescha¨ftigen; ein U¨berblick u¨ber die verschiedenen Mo¨glichkeiten zur Optimierung
der Kanalgeometrie ist in [64] gegeben. Nachteil dieser Methoden ist, dass meist eine komplexe
Kanalstruktur oder eine sehr kleine Reaktorabmessungen beno¨tigt wird, die fu¨r eine industrielle
Anwendung meist hinderlich ist.
Eine weitere Mo¨glichkeit zur Verbesserung der Mischeffizienz kann u¨ber die Wechselwirkung
oder auch Da¨mpfung einer Oberfla¨chenwelle mit der zu mischenden Flu¨ssigkeit bewirkt werden.
Beispiel fu¨r die Anwendung der OFW- Mischtechnik in der Molekularbiologie
Eine Anwendung akustisch getriebener Fluidiksysteme ist der Array Booster der Firma Advalytix
(siehe Abbildung 2.9a). Dieses System wird als Hybridisierungssystem verwendet und dient
zur Analyse von PCR-(Polymerase Chain Reaction)-Produkten, also eine durch Kettenreakti-
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on vervielfa¨ltigte DNA (eine genaue Beschreibung dieses Verfahrens ist in [63] gegeben). Als
Mischerchip wird ein in Glas eingeklebter LiNbO3-Chip (AdvaCard) mit einer Titan/Gold-
IDT-Struktur verwendet, wie er in Abbildung 2.9b zu sehen ist. Zur Hybridisierung wird die
Abbildung 2.9: Hybridisierungssystem ArrayBooster (a) und dazugeho¨rige Mischerkarte AdvaCard mit drei ein-
geklebten, strukturierten LiNbO3-Chips (b) [21]
AdvaCard mit der strukturierten Seite auf den mit komplementa¨ren Nukleinsa¨uresequenzen ge-
spotteten Slide gelegt. Zwischen Slide und Mischerkarte werden 42 µl der zu untersuchende
Lo¨sung pipettiert; diese besteht aus der fluoreszenzmarkierten Ziel-DNA und einem Hybridi-
sierungspuffer (Advahyb AT100). Die Lo¨sung wird anschließend fu¨r mehrere Stunden bei einer
Temperatur von 42°inkubiert. Bei dieser Temperatur werden sowohl die Sonden- als auch die
Ziel-DNA denaturiert, und die markierte Ziel-DNA kann sich auf der Grundlage der komple-
menta¨ren Basenpaarung an die Sonden-DNA binden. Anschließend wird der gespottete Slide
aus dem Aray Booster entfernt, in mehreren Schritten gewaschen, um nicht gebundene markier-
te DNA-Proben zu entfernen, und getrocknet. Mit Hilfe eines Fluoreszensscanners werden die
inkubierten Slides ausgelesen und die Sonden-Punkte, an denen sich eine Ziel-DNA gebunden
hat, festgestellt. In Abbildung 2.10 sind zwei mit Oligonucleotiden und PCR-Produkten inku-
bierte Test-Slides gezeigt, je einmal akustisch gemischt und einmal stationa¨r. Ohne Agitation
wird die Signalsta¨rke durch der Anzahl der Ziel-Moleku¨le innerhalb des Diffusionsradius um den
Punktbereich limitiert. Fu¨r Oligonucleotide (La¨nge 6 nm) betra¨gt die Diffusionszeit fu¨r einen
Millimeter bei Raumtemperatur etwa 100 min. Fu¨r PCR Produkte (La¨nge 100 nm) steigt die
Diffusionszeit sogar auf 30 h an. Durch Applikation eines OFW-getriebener Durchmischung ist
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Abbildung 2.10: Gespottete Slides nach dem Hybridisierungsprozess in einem Array Booster ohne (b) und mit (a)
Oberfla¨chenwellenagitation, aus [101]
die Anzahl der zum Spot komplementa¨ren Moleku¨le nicht mehr auf den Diffusionsradius und
somit die unmittelbare Na¨he zum Spot limitiert, mehr Ziel-Moleku¨le ko¨nnen sich an die Sonde
binden. Die mittlere Intensita¨t der Spotsignale ist fu¨r Oligonucleotide nach einer Inkubationszeit
von 72 h mit Agitation um einen Faktor 16 sta¨rker und deutlich homogener als ohne Agitation,
fu¨r PCR-Produkte verbessert sich die Intensita¨t um das Dreifache [2, 101].
Die hier genannten Lab-on-a-Chip-Technologien basieren alle auf piezoelektrischen Einkristal-
len (meist LiNbO3). Diese Einkristalle sind ein großer Kostenfaktor fu¨r die Herstellung dieser
Technologie und erfordern zusa¨tzliche aufwa¨ndige Herstellungsprozeduren wie hier u.a. das Ein-
kleben des LiNbO3-Kristalls in das Glas-Substrat der AdvaCard. Zur Konstenreduzierung ist
es also sinnvoll, den Einkristall durch ein piezoelektrisches Du¨nnschichtsystem, welches sich
direkt auf dem Glas-Substrat befindet, zu ersetzen. Aufgrund a¨hnlicher piezoelektrischer Eigen-
schaften zum Beispiel hinsichtlich des Kopplungskoeffizient eignet sich dafu¨r Zinkoxid, das mit
PVD-Herstellungsverfahren als du¨nne Schicht auf unterschiedlichen Substraten herzustellen ist
[31].
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2.4 Zinkoxid
Zinkoxid ist ein bedeutender II-VI-Verbindungshalbleiter mit einer Bandlu¨cke von 3, 2 bis 3, 4 eV
(bei Raumtemperatur) und geho¨rt somit zu den Halbleitermaterialien mit großer Bandlu¨cke. Da-
bei bilden die unbesetzten 4s Orbitale des Zn2+ das untere Leitungsband und die besetzten 2p
Orbitale des O2- das obere Valenzband aus. Der Halbleiter kristallisiert in einer hexagonalen
Wurtzitstruktur. Sie setzt sich aus zwei hexagonal dichtesten Gittern aus Zn2+- beziehungsweise
O2- -Ionen entlang der c-Achse zusammen, die ineinander verschachtelt sind. Dabei ist jedes Ion
mit vier Ionen des jeweils anderen Elements tetraedrisch koordiniert, was schematisch in Abbil-
dung 2.11 dargestellt ist. Die Gitterkonstanten betragen bei Raumtemperatur a0 = 0, 325 nm
und c0 = 0, 521 nm. Der Netzebenenabstand entlang der c-Achse betra¨gt 0, 2814 nm. Desweiteren
Abbildung 2.11: Schematische Darstellung einer Zinkoxid- Einheitszelle
besitzt ZnO eine Dichte von 5, 606 g cm−3, einen Schmelzpunkt bei etwa 1975°C und ist piezo-
elektrisch. Zudem ist ZnO auch biokompatibel und kann somit ohne zusa¨tzliche Schutzschicht
fu¨r biomedizinische Anwendungen verwendet werden.
Unter Beru¨cksichtigung der Symmetrieeigenschaften einer hexagonalen Gitterstruktur lassen sich
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Das piezoelektrische Verhalten des Materials wird dabei durch die Matrix pij beschrieben. Hier-
bei steht p15 fu¨r den Fall, bei dem ein elektrisches Feld senkrecht zur c-Achse vorliegt (Sche-
rungseffekte). Liegt hingegen ein elektrisches Feld in Richtung der c-Achse an und es erfolgt eine
La¨ngena¨nderung im Kristallgitter senkrecht zur c-Achse, so ist dieser Zusammenhang durch p31
gegeben. Liegen sowohl das elektrische Feld als auch die La¨ngena¨nderung in Richtung der c-
Achse, so beschreibt p33 diese Abha¨ngigkeit. Mit den drei Koeffizienten p15, p33 und p33 la¨sst
sich daher jede auftretende geometrische A¨nderung eines Ko¨rpers mit hexagonalem Gitter un-
ter dem Einfluss eines elektrischen Feldes beschreiben. Fru¨here Arbeiten haben gezeigt, dass
fu¨r die Verwendung in SAW-Bauelementen eine Vorzugsorientierung der c-Achse senkrecht zur
Oberfla¨che notwendig ist [31].
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Zur Herstellung du¨nner Zinkoxidschichten eignen sich eine Vielzahl von Herstellungsmethoden.
Eine U¨bersicht u¨ber die verschiedenen Verfahren ist in [65, 35] gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden auch die gepulste Laserdeposition und das nasschemische SolGel Verfahren getestet. Bei-
de Verfahren erfordern eine Temperaturbeanspruchung des Substrats von u¨ber 400°C wa¨hrend
oder nach dem Depositionsprozess und sind somit nicht fu¨r die Verwendung von Glas-Substraten
geeignet. Daher sei hier nur auf die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Vero¨ffentlichungen
verwiesen [97, 96].
Zur Herstellung von ZnO-Schichten auf Glas-Substraten erwies sich das HF-Magnetron-Sputtern
als geeignet, da sich auch ohne zusa¨tzliches Heizen des Substrats polykristallines Zinkoxid her-
stellen la¨sst. Im Folgenden soll dieses Verfahren na¨her beschrieben werden.
3.1 Der Sputterprozess
Die Festko¨rperzersta¨ubung (Kathodenzersta¨ubung, Sputtern) ist ein Abtragen der Oberfla¨che
eines Festko¨rpers durch energiereiche Teilchen, meist Ionen. Beim Sputterprozess werden Ionen
eines Entladungsplasmas (typischerweise Argon) auf das abzuscheidende Material (Target) be-
schleunigt. Besitzt ein signifikanter Teil des einfallenden Teilchenstrahls eine Energie, die gro¨sser
ist als die Summe aus Sublimationsenergie und Austrittsenergie des abzuscheidenden Materials,
wird dieses daraufhin zersta¨ubt und kondensiert auf einem targetnahen Substrat. Eine Schicht
beginnt zu wachsen. Diese PVD (Physical Vapour Deposition) Methode ist in der modernen
Du¨nnschichttechnologie weit verbreitet, da sich eine Vielzahl von Schichtsystemen unterschied-
licher Materialien herstellen la¨sst.
Die Kathodenzersta¨ubung la¨sst sich in das inerte (passive) und in das reaktive Sputtern unter-
teilen. Beim passiven Sputtern wird als Sputtergas ein Edelgas (meist Argon) verwendet, wobei
sich hochreine Schichten herstellen lassen, deren Sto¨chiometrie mit der Zusammensetzung des
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Targets u¨bereinstimmt. Beim reaktiven Sputtern wird zusa¨tzlich zum Edelgas noch ein weite-
res reaktives Gas (zum Beispiel Sauerstoff) in die Kammer eingelassen, welches sich mit dem
zersta¨ubten Targetmaterial verbindet. Weiter unterscheidet man das Gleichstrom (DC-) Sput-
tern und das Hochfrequenz (HF)-Sputtern; zur Herstellung von leitfa¨higen Schichten wird meist
das DC-Sputtern verwendet.
3.1.1 Der DC Sputterprozess
In Abbildung 3.1 ist die schematische Darstellung eines DC-Sputterprozesses in einer planaren
Plattenanordnung gezeigt. An das Target (Kathode) wird ein negatives Potential angelegt. In
der Crooke‘schen Zone (Kathodendunkelraum) liegt der gro¨ßte Teil des Potentialgefa¨lles. Dort
werden die Ar+ Ionen, welche schon statistisch vorhanden sind, mit einigen 100 V bis zu einigen
kV [22] zur Kathode hin beschleunigt und tragen dort zum einen Material ab und erzeugen zum
anderen Sekunda¨relektronen, welche wiederum eine Ionisation des Sputtergases bewirken. Eine
geerdete Abschirmung verhindert, dass von Zuleitungen oder von der Ru¨ckseite der Kathode
Material abgesputtert wird. Ab einer Durschlagsspannung UD, welche abha¨ngig vom Druck p
des Gases und dem Elektrodenabstand d ist, tritt eine selbsta¨ndige anormale Glimmentladung
auf. UD la¨sst sich mit Hilfe der Paschen-Formel bestimmen:
UD = B
pd
ln pd+ ln A
ln(1+γ−1)
, (3.1)
wobei A und B materialabha¨ngige Konstanten und γ der 2. Townsend-Koeffizient sind. Anschau-
lich nehmen mit steigendem Druck die Ionisierungswahrscheinlichkeit und damit die Anzahl der
Ionen und die Leitfa¨higkeit des Gases zu; die Durchschlagspannung sinkt. Bei kleinen p·d Werten
durchla¨uft die Durchschlagsspannung ein Minimum. Wird der Druck p oder der Elektrodenab-
stand d weiter vergro¨ßert, nimmt die relative freie Wegla¨nge der Teilchen ab, was wiederum zu
einem Anstieg von UD fu¨hrt. In Bild 3.2 ist die Durchschlagsspannung fu¨r verschiedene Gase in
Abha¨ngigkeit von p · d dargestellt. Um die Ionisierungsrate der ausgetretenen Sekunda¨relektro-
nen weiter zu erho¨hen, wird beim Magnetronsputtern unter dem Target ein starkes Magnetfeld
erzeugt, welches die Elektronen auf Zykloidenbahnen gefangen ha¨lt. Dadurch wird die Verweil-
dauer dieser verla¨ngert und die Zahl der Sto¨ße pro Elektron nimmt zu. Die Elektronendichte
ist an der Stelle an der das Magnetfeld parallel zur Target-Oberfla¨che liegt am ho¨chsten. In
diesem Bereich findet auf dem Target ein sta¨rkerer Materialabtrag statt. Die effektiv ho¨here
Ionisierungsausbeute der Elektronen fu¨hrt zu einer Erho¨hung der Edelgasionendichte und somit
auch der Sputterrate. Da mehr Target-Material zersta¨ubt wird, fu¨hrt dies zu deutlich ho¨heren
Beschichtungsraten bei gleichem Prozeßdruck. Bei gleicher Wachstumsrate la¨sst sich der Pro-
zessdruck um bis zu Einhundert mal geringer realisieren als beim herko¨mmlichen Sputtern [41].
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung einer planaren DC-Sputterdiode: a Ionisation durch Elektronenstoss, b
ioneninduzierte Elektronenemission am Target, c elektroneninduzierte Sekunda¨remission am Substrat, d Sputtern
durch Ionenstoss, e Umladungsprozeß (schnelles Ar + langsames Ar-Ion → schnelles Ar-Ion + langsames Ar).
Nach [26]
Abbildung 3.2: Paschen-Kurven fu¨r verschiedene Gase. Die Zu¨ndspannung wird als Funktion des Produktes aus
Elektrodenabstand und Gasdruck angegeben [1]
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Die daraus resultierende geringere Teilchendichte fu¨hrt dazu, dass auf dem Weg zum Substrat
weniger Streuprozessen des gesputterten Materials mit dem Restgas stattfinden. Die auf dem
Substrat auftreffenden Teilchen besitzen demnach eine ho¨here kinetische Energie, was zu einer
dichteren (weniger poro¨sen) Schicht fu¨hrt. Da die Ladung an der Kathode immer abgeleitet
werden muss, eignet sich der DC–Sputterprozess nur fu¨r leitfa¨hige Materialien wie zum Beispiel
reine Metalle. Verwendet man ein isolierendes Material als Kathode, kommt es aufgrund des Be-
schusses mit Ar+–Ionen zu einer Oberfla¨chenladung am Target, welche die negative Spannung
abschirmt. Der Sputterprozess ka¨me also zum Erliegen.
3.1.2 Der HF- Sputterprozess
Bei isolierenden Materialien la¨sst sich die positive Aufladung des Targets unterbinden, indem
man anstelle einer Gleichspannung eine hochfrequente Wechselspannung an die Elektroden an-
legt. Bei der Industriestandardfrequenz von 13,56 MHz liegt die Spannung einer Polarita¨t jeweils
nur einen Bruchteil einer Mikrosekunde an den Elektroden an. In der negativen Halbwelle werden
die Ar+–Ionen auf das Target beschleunigt und schlagen dort Teilchen heraus. In der positiven
Halbwelle werden die Elektronen auf das Target beschleunigt, die wiederum eine Neutralisierung
der Oberfla¨chenladung bewirken bzw. das Target negativ aufladen.
Die Anode und die Kammerwand liegen auf dem gleichen Potential. Daher ist deren Potenti-
aldifferenz gegenu¨ber dem Plasma kleiner als die der Kathode und die Ionen werden nur zum
Target und nicht zum Substrat wandern. Ausserdem ko¨nnen die schwereren Ionen aufgrund ih-
res deutlich geringeren Ladung-zu-Masse-Verha¨ltnisses ab einer Frequenz im Bereich von einigen
10 Hz dem Wechselfeld nicht mehr folgen. In instationa¨ren hochfrequenten Feldern treten nur
Wand- und Rekombinationsverluste auf, wodurch der Teilchenverlust wesentlich geringer ist, als
bei einem stationa¨ren Feld, bei dem auch aus dem Plasma abfliessende Elektronen und Ionen
wieder ersetzt werden mu¨ssen. Zur Aufrechterhaltung des Plasmas ist also eine geringere Leis-
tung von No¨ten.
Legt man eine hochfrequente Wechselspannug uˆ cos(ωt) zwischen zwei Elektroden im Abstand




= −e · ~E(t)−meνejve (3.2)
wobei νej die mittlere Stossfrequenz des Elektrons mit dem Atom bzw. mit dem Ion ist. Die
Wirkung des elektrischen Feldes ist gegenu¨ber einer Niederfrequenz- oder Gleichstromentladung









reduziert. Dadurch la¨sst sich die effektive Spannung als ue = uˆγ definieren, fu¨r die dann wieder-
um das Paschen-Gesetz gilt. Genaue Angaben der Durchbruch-Spannung sind aus verschiedenen
Gru¨nden nur schwer mo¨glich, da die freie Wegla¨nge und Amplitude der Elektronenbewegung
typischerweise in der selben Gro¨ssenordnung liegen wie die Anlagenabmessungen. Durch die
Verwendung eines Magnetrons, welches genau wie beim DC-Sputtern eine Verbesserung der
Sputterrate bewirkt, werden die Plasmaparameter zusa¨tzlich beeinflusst.
3.1.3 Das reaktive Sputtern
Eine weitere Form ist das reaktive Sputtern. Hierbei besteht das Target typischerweise nur
aus den metallischen Komponenten der herzustellenden Schicht, weshalb es auch hauptsa¨chlich
in Verbindung mit dem DC-Sputterprozess verwendet wird. Die u¨brigen Schichtkomponenten
stammen aus der Gasphase und werden dem Sputtergas beigemischt. Dadurch lassen sich eine
Vielzahl komplexer Verbindungen wie zum Beispiel Karbide (unter anderem durch Zugabe von
Kohlenmonoxid oder Acetylen), Nitride (duch Zugabe von Stickstoff) oder Oxide (durch Zugabe
von Sauerstoff) herstellen. Aufgrund der komplexen Zusammenha¨nge zwischen Reaktionen des
reaktiven Gases mit den gesputterten Teilchen der entstehenden Schicht oder dem Target ist
dieser Sputterprozess nicht stabil. All diese Prozesse beeinflussen im hohen Maße die Sputterra-
te. Auch mu¨ssen weitere Pha¨nomene wie die “Targetvergiftung” beru¨cksichtigt werden, bei der
das reaktive Gas die Targetoberfla¨che passiviert.
In dieser Arbeit wurde ausschließlich das nicht-reaktive HF-Magnetron-Sputtern verwendet, wes-
halb diese zusa¨tzlichen Effekte nicht zum Tragen kommen.
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3.2 Wachstumsmodell fu¨r gesputterte Schichten
Das Schichtwachstum wa¨hrend eines Sputterprozesses wird durch die gewa¨hlten Prozessbedin-
gungen und die spezifschen Eigenschaften des Materials, wie zum Beispiel dessen Schmelzpunkt
beeinflusst. Thornton entwickelte 1973 das auf ein Modell von Movchan und Demchihin [61]
basierende Strukturzonenmodell, welches gut das Wachstum von Metallschichten beschreibt
[87, 86]. Dieses Modell wurde von Kluth auf Aluminium dotierte ZnO-Schichten erweitert [45],
welches wiederum auf undotierte Schichten u¨bertragen werden kann.
3.2.1 Allgemeine Betrachtung
Das Schichtwachstum beim Sputterprozess wird durch die physikalischen Vorga¨nge auf der Ober-
fla¨che und einige Monolagen dahinter bestimmt (die Energie der auf das Substrat treffenden
Teilchen folgt dabei einer breiten Verteilung mit einem Maximum typischerweise zwischen 1
und 10 eV [41, 80] ) Die durch den Potentialabfall beschleunigten Argonionen treffen auf das
Targetmaterial (Kathode) und geben dort ihre Energie in Stoßkaskaden ab. Durch die hohe lokal
eingebrachte Energie wird Material aus dem Target herausgelo¨st und gelangt aufgrund seiner
Energie von einigen Elektronenvolt durch das Plasmavolumen zur Substratoberfla¨che. Durch
Sto¨sse im Plasma verlieren die zersta¨ubten Teilchen einen Teil der Energie und treffen so am
Substrat mit einer Energie- und Winkelverteilung auf. Dort geben sie den Rest ihrer kineti-
schen Energie an das Substrat und die darauf wachsende Schicht ab und adsorbieren an der
Oberfla¨che. Besitzen diese eine ausreichender Restenergie, ko¨nnen sich die Adatome auf der
Oberfla¨che bewegen, bis sie thermisch desorbiert oder ru¨ckgesputtert werden. Ist ein Teilchen
im Gitter eingebaut, kann es seine Position daraufhin nur noch durch eine ho¨here Aktivierungs-
energie vera¨ndern, zum Beispiel mittels Volumendiffusion.
Die erste Phase des Schichtwachstums beginnt mit der sogenannten Nukleation. Unter Adsorp-
tion von Monomeren oder Atomen werden kleine Keime gebildet. Dominiert die Oberfla¨chen-
diffusion, kommt es zum zweiten Schritt, dem so genannten Inselwachstum (bei sehr hoher
Oberfla¨chendiffusion kommt es zu einem Lagenwachstum). Durch Adsorption weiterer Monome-
re oder Atome wachsen die Keime weiter. Da die Wachstumsgeschwindigkeit der Inseln parallel
zur Oberfla¨che meist gro¨sser ist, kommt es dann zur dritten Phase, der Koaleszens. Einzelne
Inseln beru¨hren sich und werden zu gro¨sseren vereint. Es entstehen Ko¨rner mit einer kristallinen
Struktur.
Treffen weitere Targetmoleku¨le auf das Substrat, kann es nun zu einer sogenannten Abschattung
kommen. Darunter wird ein rein geometrischer Einfluss der Oberfla¨chenstruktur verstanden, bei
der aus der Oberfla¨che herausragende Strukturen ihre Umgebung von den auftreffenden Teilchen
abschirmen, wodurch Hohlra¨ume in der Schicht entstehen ko¨nnen. Hochenergetische Teilchen,
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wie Sauerstoffionen oder vom Target reflektierte, neutralisierte Argonatome, ko¨nnen die auf-
wachsende Schicht durch Implantation scha¨digen und so Defekte in der Schicht hervorrufen.
Mit steigendem Prozessdruck weisen sowohl die Argonionen als auch die zersta¨ubten Targetato-
me eine geringere mittlere kinetische Energie auf, da die eingebrachte Sputterleistung aufgrund
der steigenden Teilchendichte im Mittel auf mehr Ar-Ionen verteilt wird. Diese ko¨nnen daher
nur Teilchen mit ebenfalls vergleichsweise niedrigerer mittlerer Energie aus dem Targetmateri-
al herauslo¨sen. Aufgrund der ho¨heren Teilchendichte finden auch mehr Sto¨sse der zersta¨ubten
Moleku¨le im Plasmavolumen statt, was zu einem sta¨rkeren Abbremsen dieser Teilchen fu¨hrt.
Der Energieeintrag pro Teilchen, die auf das Substrat treffen, wird somit verringert. Durch die
steigende Anzahl von Sto¨ssen gelangen die Teilchen auch vermehrt unter einem flachen Winkel
auf das Substrat, was zu einer ho¨heren Oberfla¨chenrauhigkeit, und somit zu einem versta¨rkten
Abschattungseffekt fu¨hren kann [88].
Ein niedriger Prozessdruck bewirkt dagegen eine gro¨ssere mittlere freie Wegla¨nge der gesputter-
ten Teilchen, was einen ho¨heren Energieeintrag pro Teilchen auf die wachsende Schicht bewirken
kann. Dieser Energieeintrag bewirkt eine Reorganisation der Schicht. Die erho¨hte Oberfla¨chen-
diffusion, die auch durch eine erho¨hte Substrattemperatur erreicht werden kann, sorgt dafu¨r,
dass die auftreffenden Teilchen einen stark gebundenen Adsorptionsplatz erreichen und somit
passend in das Kristallgitter eingebaut werden. Geringer gebundene Teilchen besitzen eine ho¨he-
re Desorptionswahrscheinlichkeit. Es entstehen kompaktere, kristalline Schichten, bei denen die
Abschattung nur eine vergleichsweise geringe Rolle spielt.
3.2.2 Struktur-Zonen-Modell fu¨r gesputterte Metallfilme
Die aus den vorgestellten Prozessen resultierenden Einflu¨sse der Depositionsbedingungen auf das
Wachstum von gesputterten Metallen in Form von Mikrostruktur und Schichtmorphologie sind
in einem Struktur-Zonen-Modell von Thornton zusammengefasst [86]. Dieses Modell beschreibt
das Schichtwachstum als Funktion des Prozessdrucks und der, auf die Schmelztemperatur des
Metalls normierten, Substrattemperatur. Abb. 3.3 zeigt schematisch die Mikrostruktur der ge-
wachsenen Schichten sowie deren Oberfla¨chenmorphologie in Abha¨ngigkeit vom Sputterdruck
und der normierten Substrattemperatur TS/TM .
Wie dargestellt unterscheidet dieses Modell drei Zonen (1, 2 und 3) unterschiedlicher Struktur.
Da der U¨bergang (engl. Transition) zwischen Zone 1 und Zone 2 meist fließend ist, wird dieser
oft als Zone T beschrieben. Die Morphologie der verschiedenen Zonen unterscheidet sich wie
folgt:
 Zone 1: Diese Zone bildet sich bei niedrigen Temperaturen und hohen Prozessdru¨cken aus.
Hier reicht die Oberfla¨chendiffusion nicht aus, um abgeschattete Bereiche auszugleichen.
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Abbildung 3.3: Struktur-Zonen-Modell fu¨r gesputterte Metallschichten nach Thornton [86].
An den Keimstellen entstehen nadelfo¨rmige Kristallite, welche sich durch den Einfang
weiterer Adatome vergro¨ssern ko¨nnen. Die entstehende Schicht wa¨chst poro¨s, hat eine
geringe Haftfestigkeit und besitzt eine hohe Verspannung. Diese wird hauptsa¨chlich durch
statistisch vorhandene hochenergetische Teilchen verursacht, die in die Schicht eindringen
(subplantieren), dort eingebaut werden ko¨nnen und Defekte verursachen. An diesen Stellen
wird die Dichte der Schicht erho¨ht.
 Zone T: Hier nimmt die Oberfla¨chenbeweglichkeit zu und die adsorbierten Atome ko¨nnen
die Wirkung der Abschattung zum Teil ausgleichen. Es entsteht eine dichtere, faserfo¨rmige
Struktur. Diese Zone wird manchmal auch der ersten Zone zugeschrieben [57].
 Zone 2: In dieser Zone ist die Oberfla¨chendiffusion so weit erho¨ht, dass Abschattungseffekte
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die Schicht besitzt eine sa¨ulenartige Struktur, deren
Sa¨ulendurchmesser mit ho¨herer Substrattemperatur zunehmen. Es entsteht eine dichtere
Schicht, deren Haftfestigkeit deutlich zunimmt. Die Rauigkeit nimmt aufgrund der ho¨heren
Oberfla¨chendiffusion im Vergleich zu Zone 1 ab.
 Zone 3: Diese Zone ist neben der hohen Oberfla¨chendiffusion auch noch durch eine versta¨rk-
te Volumendiffusion gepra¨gt. Dies hat zur Folge, dass ein rekristallisiertes Gefu¨ge hoher
Dichte entsteht. Die Schicht besitzt die ho¨chste Dichte und nahezu Bulkeigenschaften.
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Abbildung 3.3 zeigt im Wesentlichen, dass ho¨here Substrattemperaturen den U¨bergangsdruck
zwischen zwei Zonen zu ho¨heren Werten verschieben. Bei hohen Temperaturen reicht die thermi-
sche Anregung aus, um Diffusionsprozesse anzuregen. Der Einfluß des Prozessdrucks entspricht
dem in vorherigen Kapitel 3.2 beschriebenen.
3.2.3 Modifiziertes Struktur-Zonen-Modell fu¨r gesputterte Metalloxide
Obwohl das Wachstum von Metalloxiden umfassend untersucht wurde, la¨sst sich kein einheit-
liches Modell finden [6] . Dieses liegt darin begru¨ndet, dass im Gegensatz zu Metallen die Bil-
dungsenthalpie des Oxids zum Tragen kommt. Diese ha¨ngt nicht nur vom metallischen Element,
sondern auch von dessen Oxidationszustand ab. Auch unterscheiden sich die Auswirkungen des
Energieeintrages durch hochenergetischen Teilchenbeschuss. Im Gegensatz zu Metallen liegt die
Schmelztemperatur bei Metalloxiden bei sehr hohen Werten. Da ein linearer Zusammenhang
zwischen der Bildungsenthalpie und der Aktivierungsenergie fu¨r Oberfla¨chen- und Volumen-
diffusionsprozesse besteht, welche das Schichtwachstum in grossem Maße beeinflussen, hat die
Substrattemperatur hier einen geringeren Einfluss auf das Schichtwachstum als bei Metallschich-
ten. Daher bestimmt hauptsa¨chlich der Energieeintrag durch den auftreffenden Teilchenstrom
das Schichtwachstum. Eine Zusammenfassung der verschiedenen Modelle, die die Entstehung
einer kristallinen Textur beschreiben, wurde von Rauschenbach und Gerlach gegeben [6]. In die-
sen erfolgt eine Verringerung von Oberfla¨chenenergie und Verspannung der wachsenden Schicht
durch Effekte wie pra¨ferentielles Sputtern oder Plasmaa¨tzen.
3.2.4 Modifiziertes Struktur-Zonen-Modell fu¨r gesputtertes Zinkoxid
Kluth et al. wenden zur Herstellung von Aluminium-dotiertem ZnO ein modifiziertes Thorton-
Modell an. Dieses Modell la¨sst sich jedoch ohne wesentliche A¨nderungen auch auf das Wachstum
undotierter ZnO-Schichten anwenden.
Da die Substrattemperatur hier einen geringeren Einfluss auf das Schichtwachstum hat als der
Depositionsdruck, wurde in diesem Modell ein besonderes Augenmerk auf den Prozessdruck
gelegt. Aufgrund des hohen Schmelzpunktes von ZnO existiert in diesem Modell keine Zone 3, da
Rekristallisation erst bei deutlich ho¨heren Substrattemperaturen auftritt, die mit herko¨mmlichen
Substratheizern nicht erreicht werden ko¨nnen. Die Grundidee des Thorntonmodells trifft aber
auch hier zu: eine Erho¨hung der Substrattemperatur oder eine Verringerung des Prozessdrucks
fu¨hrt zu einer dichteren und glatteren Schicht. Zone 1 und Zone 2 beschreiben die Schichten in
gleichem Maße wie das Thornton-Modell; die U¨bergangszone T wurde hier nicht zugeteilt. In
allen Zonen zeigt das von Kluth et al. untesuchte ZnO ein ausgepra¨gtes c-Achsen-orientiertes
Wachstum. Die Bruchkante von Schicht 3.4 a zeigt eine kolumnare Struktur mit einer rauhen
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Abbildung 3.4: Von Kluth et al. [45] modifiziertes Thornton-Modell fu¨r gesputterte Al:ZnO-Schichten. Eine zu-
nehmende Substrattemperatur fu¨hrt wie eine Verringerung des Prozessdrucks zu einer dichteren und glatteren
Schicht. Zone 3 tritt in diesem Modell nicht auf.
Oberfla¨che. In diesem Parameterraum beherrscht der Abschattungseffekt das Schichtwachstum.
Schicht 3.4 b und 3.4 c zeigen dagegen eine deutlich kompaktere Struktur mit einer reduzierten
Oberfla¨chenrauigkeit. Das weist darauf hin, dass das Wachstum in dieser Region durch Diffusion
bestimmt ist.
Viele Aspekte des Sputterverfahrens, unter anderem der Einfluss des Prozessgases und der HF-
Leistung werden in diesem modifizierten Modell nicht beru¨cksichtigt. In dieser Arbeit wird daher




Im folgenden wird auf die verschiedenen Analysemethoden, die im Rahmen dieser Arbeit vor-
wiegend zum Einsatz kamen, eingegangen.
4.1 Plasmadiagnostik
Um zu gewa¨hrleisten, dass der Sputterprozess zu Schichtabscheidung reproduzierbar ist, mu¨ssen
die relevanten Eigenschaften des Plasmas bekannt sein. Vor Allem zur genauen Beschreibung der
Schichtbildung muss der Einfluss der Prozessparameter auf das Plasma beru¨cksichtigt werden.
Eine Variation dieser Parameter resultiert auch immer in einer A¨nderung der Plasmazusta¨nde.
Zur Untersuchung dieser Zusta¨nde werden meist Verfahren (Quadrupole Mass Spectrometry,
Langmuir, Optical Emission Spectroscopy) angewandt, welche auf einer elektrischen oder opti-
schen Methode basieren. Eine experimentell gut geeignete Methode fu¨r diese Art der Plasmadia-
gnostik wurde in den zwanziger Jahren von Langmuir und Mott Smith vorgestellt und basiert
auf der Messung der U-I Charakteristik der Plasmaentladung durch das Einbringen einer elektri-
schen Sonde [59]. U¨ber diese Kennlinie lassen sich Aussagen zum Verhalten der Gesamtheit aller
Ladungstra¨ger treffen. Die Elektrode liefert weiterhin Daten wie die lokale Dichte der Ladungs-
tra¨ger, deren Energieverteilung, die Debye- Abschirmla¨nge sowie u¨ber das lokale elektrische Po-
tential. Um das Plasma mo¨glichst wenig durch die Sonde zu beeinflussen, wird meist ein kleiner
Draht verwendet, welcher von der Umgebung isoliert in das Plasma eingebracht wird. Variiert
man nun eine Spannung Φextern zwischen Sonde und Kammerwand und tra¨gt diese gegen den
gemessenen Sondenstrom auf, erha¨lt man die sogenannte Langmuir-Kennlinie:
I = As · e · ni(ci − 〈ve〉4 · e
ΦP−Φextern
kTe ) (4.1)
In diesem Ausdruck stehen As fu¨r die Oberfla¨che der verwendeten Sonde, ni und ci fu¨r die
Dichte und Schallgeschwindigkeit der Ionen im Plasma. Desweiteren gehen in die Langmuir-
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kennlinie die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen 〈ve〉 und das Plasmapotential ΦP ein.
Der typische Verlauf einer Langmuirkennlinie wird in Abbildung 4.1 gegeben und weist drei un-
terschiedliche Bereiche auf. Im Ionensa¨ttigungsbereich befindet sich die Sonde auf einem stark
negativen Potential bezu¨glich des Plasmas und es gelangen nur Ionen zur Sonde. Niederenerge-
tische Elektronen werden von der Sonde abgestoßen. Der Nulldurchgang des Stromes bezeichnet
das Potential eines isolierten Ko¨rpers im Plasma, das so genannte Floatingpotential ΦFloating).
Wird die externe Spannung nun weiter erho¨ht gelangen nach und nach mehr Elektronen zur
Sonde und ko¨nnen abgefu¨hrt werden, was als Elektronenanlauf bezeichnet wird. Erreicht die
Sonde das Plasmapotential ΦPlasma , treffen alle thermischen Elektronen aus dem Plasma die
Abbildung 4.1: Schematischer Verlauf einer Langmuir–Kennlinie
Sonde. Ionen werden abgestoßen und der Ionenstrom fa¨llt ab. Da der Ionensa¨ttigungsstrom auf-
grund der ho¨heren Ionenmasse deutlich geringer ist als der Elektronenstrom, fu¨hrt eine Erho¨hung
der externen Spannung zu keiner weiteren Erho¨hung des Sondenstroms, was zu einer Sa¨ttigung
(Elektronensa¨ttigung) des Stroms fu¨hrt. Aus dem genauen Verlauf der Langmuirkennlinie lassen
sich die relevanten Plasmacharakteristika berechnen. Fu¨r ZnO muss bei diesem Verfahren die
Beschichtung der Sonde beru¨cksichtigt werden, da dies hier eine isolierende Wirkung bewirken
kann; ebenso muss der Einfluss des Magnetron-Magnetfeldes beru¨cksichtigt werden.
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4.2 Analyse der chemischen Zusammensetzung
Durch die Analyse der chemischen Zusammensetzung sollen Erkenntnisse u¨ber die Auswirkun-
gen der Variation der Prozessparameter auf die Sto¨chiometrie und die physikalischen Effekte,
die wa¨hrend der Beschichtung eine Rolle spielen, gefunden werden. Die hier verwendeten Ionen-
strahlverfahren der Rutherford Ru¨ckstreuspektroskopie (Rutherford Backscattering Analysis,
RBS) [12] und elastischen Ru¨ckstoßspektroskopie (Elastic Recoil Detection Analysis, ERDA)
erga¨nzen sich hinsichtlich ihrer Anwendungsbereiche. Beide Verfahren erlauben unter anderem
eine standard-freie, tiefenaufgelo¨ste Analyse, die Auskunft u¨ber die elementare Zusammenset-
zung gibt.
Die Oberfla¨che der zu untersuchenden Probe wird hier mit Ionen einer bekannten Energie
EProjektil (typischerweise einige MeV ) und der Masse mProjektil beschossen. Die von den Ober-
fla¨chenatomen der Masse mEjektil unter einem festgelegten Winkel θ elastisch gestreuten Ionen
werden in einem Detektor ihrer Energie E nach analysiert. Das so erhaltene Ionenstreu-Spektrum
besitzt ein Maximum bei dem Wert E/EProjektil , der nach der Theorie der elastischen Streuung
dem Massenverha¨ltnis mEjektil/mProjektil entspricht. Eine genauere Darstellung des Energiever-
lustes ∆E ergibt sich demnach zu:
∆E = EProjektil · 4mEjektil ·mProjektil(mEjektil +mProjektil )2 · cos
2 θ (4.2)
Eine bestmo¨gliche Massenseperation tritt hiernach bei θ = 180◦ in Ru¨ckwa¨rtsstreuung (siehe
RBS) oder bei θ = 0◦ in Vorwa¨rtsstreuung (siehe ERDA) und einer hohen Strahlenergie EProjektil
auf.
4.2.1 Rutherford – Ru¨ckstreuspektroskopie
Das zu untersuchende Material wird mit Ionen eines leichten Elements (zum Beispiel Wasser-
stoff oder Helium) im Energiebereich von 0, 1 bis 4 MeV beschossen. Die elastische Streuung des
Prima¨rions findet in einem Tiefenbereich statt, der abha¨ngig von den Versuchsparametern ist.
Auf dem Weg durch die Probe und nach dem Streuprozess bis zum Wiederaustritt verliert das
Projektil aufgrund inelastischer Sto¨ße mit Elektronen zusa¨tzlich Energie. Geht man von einem
konstanten elektronischen Bremsvermo¨gen aus, ist der Energieverlust des Projektils na¨herungs-
weise proportional zur Elektronendichte oberhalb des Streuzentrums. Bei bekannter Elementzu-
sammensetzung und Materialdichte erha¨lt man dadurch Informationen u¨ber die Tiefenlage des
Streupartners. Ein typisches RBS Spektrum fu¨r Zinkoxid auf Silizium ist in Abbildung 4.2 dar-
gestellt. Die Nachweisempfindlichkeit fu¨r verschiedene Elemente ist durch den Rutherfordschen
Streuquerschnitt σRBS gegeben, in den die Kernladungszahl Z des Streumaterials quadratisch
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Abbildung 4.2: RBS Spektrum am Beispiel einer ZnO-Schicht auf Silizium
eingeht.
σRBS ∝ (ZProjektil · ZEjektil
E0
)2 (4.3)
Daher ko¨nnen leichtere Elemente als das Projektil-Ion, insbesondere Wasserstoff, nicht detektiert
werden. Hier ist der Streuquerschnitt zu gering und es kommt neben Mehrfachstreuprozessen zur
energetischen U¨berlagerung der Signale mit denen schwererer Elemente. Fu¨r die hier gezeigten
Experimente wurde ein einfach geladener 42He
+ Strahl mit einer Energie E0 zwischen 1, 8 und
2, 4 MeV verwendet. Der absolute Strahlstrom betrug am Probenteller u¨blicherweise 20−80 nA.
Aus technischen Gru¨nden entsprach der Streuwinkel θ = 170◦ (Cornell-Geometrie), unter dem
ein Silizium Sperrschichtdetektor positioniert war.
Zur Auswertung der Spektren stehen unterschiedliche Algorithmen, wie zum Beispiel der Com-
putercode RUMP [14] oder das Auswerteprogramm NDF [8, 37] zur Verfu¨gung. Diese simulieren
ausgehend von einem vorgegebenen Schichtsystem das Spektrum, u¨berlagern es mit dem gemes-
senen und bringen diese durch eine iterative Variation geeigneter Parameter, wie zum Beispiel
der Schichtzusammensetzung und der Fla¨chenbelegung, zur Deckung. Mit Hilfe dieser Simulation
ist unter Beru¨cksichtigung aller Streueffekte eine quantitative Aussage u¨ber den Schichtaufbau
und die Tiefenverteilung der Elemente mo¨glich.
Diese zersto¨rungsfreie Analysemethode eignet sich vor Allem zur Analyse schwererer Elemente.
Die zur Charakterisierung oxidischer Materialien entscheidende Sauerstoffsto¨chiometrie wird im
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Allgemeinen durch resonante RBS (RRBS) bestimmt. Hier wird eine Strahlenergie gewa¨hlt, bei
der neben den oben genannten Streuprozessen auch noch Kernresonanz stattfindet, die zu ei-
ner deutlichen Erho¨hung des Streuquerschnittes und somit des detektierten Signals fu¨hrt. Zur
Bestimmung des Sauerstoffanteils wird hierfu¨r eine Strahlenergie von 5,65 MeV [51] bei einem




Eine deutlich ho¨here Sensitivita¨t fu¨r leichte Elemente weist die elastische Ru¨ckstoss-Spektros-
kopie (Elastic Recoil Detecion Analysis, ERDA) auf. Hier werden an Stelle der gestreuten
Prima¨rionen die in Vorwa¨rtsrichtung gestreuten Atome aus der Schicht detektiert. Ist im nicht-
resonanten Fall die Energie des Prima¨rions kleiner als die Energie des Coulombwalles, so kommt
es zu einem elastischen Streuprozess. Da der Energiebetrag des Prima¨rions bei ERDA deut-
lich ho¨her ist (mehrere MeV) als die kinetische Energie und der Impuls des Vorwa¨rtsgestreuten
Teilchens (E 6 1 eV, vor dem Stossereignis), kann zweitere vernachla¨ssigt werden. Einfache
kinematische Berechnungen geben den vom Streuwinkel θ abha¨ngigen kinematischen Faktor K






· cos2 θ (4.4)
Ho¨herenergetische Ionen verbessern den Energieu¨bertrag und entsprechend der cos2 θ Abha¨ngig-
keit verringert sich der kinematische Faktor schnell mit steigendem Streuwinkel, weswegen dieser
klein gewa¨hlt wird. Dadurch wird auch die Detektion gestreuter Prima¨rionen verringert. Der
Streuquerschnitt σERDA la¨sst sich analog zum Rutherfordschen Streuquerschnitt analytisch be-
rechnen. Er besitzt die Form:
σERDA ∝ ZProjektil · ZEjektil · (mProjektil +mEjektil )
EProjektil · EEjektil (4.5)
und gibt das Verha¨ltnis der Zahl NEjektil der gestreuten Ejektile einer Probe zur Zahl der einge-
schossenen Prima¨rionenNProjektil an . Ist der Streuquerschnitt fu¨r den Raumwinkel des Detektors
ΩDetektor bekannt, la¨sst sich durch 4.5 eine absolute Zahl der Atome pro Fla¨cheneinheit bestim-
men und damit die atomaren Konzentrationen der unterschiedlichen Elemente in der Probe.
NEjektil = σERDA · ΩDetektor ·A · d ·NProjektil (4.6)
Dabei ist A die Anzahl der Atome pro Raumvolumen und d die Dicke der analysierten Schicht.
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Die Nachweisempfindlichkeit ist bei ERDA fu¨r leichtere Elemente mit mEjektil  mProjektil nahe-
zu gleich. Mit zunehmender Massen- und Kernladungszahl der zu detektierenden Teilchen wird
eine Unterscheidung schwieriger. Zusa¨tzlich u¨berlagern noch vorwa¨rtsgestreute Prima¨rionen das
Signal. Fu¨r die in diesem Messaufbau verwendeten Goldionen (Ordnungszahl 197) beginnt dieser
Effekt ab einer Ordnungszahl von 108 (Silber). Die u¨berlagerten Signale von Elementen ho¨herer
Ordnungszahlen ko¨nnen nur noch schwer separiert werden.
Die vorliegenden ERDA - Messungen wurden am Maier - Leibnitz - Beschleunigerlaboratori-
um der LMU und TU Mu¨nchen durchgefu¨hrt. Zur Erzeugung der Projektile wird ein Van-de-
Graaf Tandembeschleuniger mit einer maximalen Beschleunigungsspannung von 16 MV ver-
wendet. Der Prima¨rionenstrahl besteht aus 15-fach ionisierten Goldkernen 19779 Au, welche bei
einer Beschleunigungsspannung von 12, 5 MV eine Strahlenergie von 200 MeV aufweisen. Der
typische Strahlstrom wa¨hrend der Messung betrug 0, 7 bis 1, 2 nA. Der Einschusswinkel der
Prima¨rstrahls lag bei 19° und die aus der Probe herausgeschlagenen Teilchen wurden in einem
Winkel von 37, 5° mit einer Akzeptanz von 10 msr mittels eines zweigeteilten Detektors gemessen.
Abbildung 4.3: Schematische Beschreibung ei-
ner ERDA–Messung
Um die große Winkelakzeptanz zu korrigieren, wurde
fu¨r jedes Ejektil zusa¨tzlich eine 3-dimensionale Ortsmes-
sung durchgefu¨hrt. Im ersten Teil des Detektors wird
der Energieverlust ∆E auf einer definierten Strecke ge-
messen. Im zweiten Detektorteil wird die Restenergie
Erest bestimmt. Aus dem Verha¨ltnisverlauf ∆E · E−1rest
la¨sst sich die Ordnungszahl der Teilchen bestimmen.
In Abbildung 4.3 ist ein typisches ERDA Spektrum fu¨r
eine gesputterte ZnO-Schicht dargestellt. Auf der Or-
dinate wird die Restenergie aufgetragen, auf der Ab-
szisse der Energieverlust. Schwerere Elemente erfahren
einen hohen Energieverlust und liefern daher ein auf
der Y-Achse zu ho¨heren Kana¨len verschobenes Signal.
Ejektile, die aus einer tieferen Lage der Schicht stam-
men, weisen eine niedrigere Restenergie auf und verur-
sachen somit ein Signal, das auf der X-Achse zu kleine-
ren Kana¨len verschoben ist. Die Z-Achse gibt die Anzahl
der Ereignisse einer ∆E − Erest Kombination an. Zur
Auswertung der gewonnenen Spektren wird das Pro-
gramm KonzERD [9] verwendet. Dieses beginnt mit der
Bestimmung der Oberfla¨chenkana¨le aller mo¨glichen vor-
handenen Targetelemente und daraufhin der Probenzu-
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sammensetzung an der Oberfla¨che. Diese Zusammensetzung wird fu¨r ein definiertes Tiefenin-
tervall ( ∆x = 5 · 1016cm−2 ) als konstant angesehen und der Energieverlust der Projektile
und Ejektile in dieser Tiefe wird berechnet. Mit Hilfe dieser Energieverlustwerte wird die zu
den einzelnen Targetelementen geho¨rige Energie fu¨r dieses Tiefenintervall bestimmt. Aus der
Anzahl der Ereignisse in der entsprechenden Tiefe la¨sst sich iterativ die Zusammensetzung be-
stimmen. Dieses wird bis zur niedrigsten Energie der gemessenen Elementspektren durchgefu¨hrt.
Oberfla¨chenrauhigkeiten ko¨nnen in dieser Methode nicht beru¨cksichtigt werden.
4.2.3 Ro¨ntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS)
Eine weitere Mo¨glichkeit zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung wird durch die
ro¨ntgeninduzierte Photoelektronen-Spektroskopie geboten. Hierbei wird der Photo-Effekt aus-
genutzt, der bei bekannter Energie der absorbierten Photonen EPhoton , der detektierten kineti-
schen Energie Ekin der ausgelo¨sten Elektronen und der Austrittsarbeit Φ analog zur Formel 4.7
eine Aussage u¨ber die Bindungsenergie EB des bestrahlten Materials liefert:
Ekin = EPhoton − EB − Φ (4.7)
EB bezieht sich dabei auf das Energieniveau der Elektronenschale und die chemische Umgebung
des emittierten Elektrons. Bei bekanntem Photoionisationsquerschnitt la¨sst sich bei Kenntnis der
Gera¨teparameter nach Subtraktion des Hintergrundes (Shirley Background) aus den Peakinten-
sita¨ten auch eine quantitative Zusammensetzung der Schicht bestimmen. Die Informationstiefe
ist bei dieser Methode auf die mittlere freie Wegla¨nge der Photoelektronen in Materie limitiert,
welche typischerweise 1− 3 nm betra¨gt. Durch sequentielles Absputtern des Materials la¨sst sich
auch ein Tiefenprofil bis zu 200 nm anfertigen, la¨ngeres Sputtern fu¨hrt zu einer Aufrauung der
Probe und somit zu einer Verschlechterung der Tiefenauflo¨sung.
Im Falle von ZnO la¨sst sich nicht nur eine chemische Zusammensetzung bestimmen, sondern auch
zwischen metallischen und oxidisch gebundenen Zinkatomen unterscheiden. Durch eine chemi-
sche Verbindung kommt es zu einer Verschiebung der entsprechenden Bindungsenergie, welcher
in vielen Fa¨llen bei ausreichender Gera¨teauflo¨sung einen Ru¨ckschluss auf den chemischen Zu-
stand des Materials erlaubt. Betrachtet man zusa¨tzlich die Valenzbandkante des Spektrums,
kann eine Aussage u¨ber die Leitfa¨higkeit beziehungsweise u¨ber die Bandlu¨cke des Materials
getroffen werden. Das verwendete Spektroskop ist ein Quantum 2000 der Firma Physical Elec-
tronics (PHI) mit einer Energieauflo¨sung von 0, 2 eV ; als Ro¨ntgenestahlung wurde die Al Kα
Strahlung verwendet, die Kalibirierung der Energieskala erfolgte an Gold. Zur Auswertung der
gewonnenen Spektren wurde die Software MULTIPAK (Physical Electronics) verwendet. Das






Die Ro¨ntgendiffraktometrie (X - Ray Diffraction, XRD) ist eine Standard-Messmethode zur
Bestimmung der kristallinen Struktur einer Probe. Dabei wird ein monochromatischer Ro¨nt-
genstrahl, dessen Wellenla¨nge λ der Gro¨ßenordnung der Gitterebenenabsta¨nde dhkl im Kristall
entspricht, an einer zu untersuchenden Probe gema¨ß dem Braggschen Gesetz
2 · dhkl · sin θ = n · λ (4.8)
gebeugt und die in einem Glanzwinkel θ resultierende Beugungsintensita¨t der Ordnung n de-
tektiert. Aus deren Lage, Form, Intensita¨t und Breite ko¨nnen zum Beispiel die Gitterebenen-
absta¨nde, die Gro¨ße und Verkippung von Kristalldoma¨nen oder eventuelle Verspannungen ab-
geleitet werden. Dazu werden verschiedene Messmodi verwendet, die im Folgenden dargestellt
werden.
θ − 2θ Scan:
In diesem Betriebsmodus ist die Bewegung der Probe mit der Detektorbewegung gekoppelt.
Die Probenoberfla¨che schließt dabei mit dem einfallenden Ro¨ntgenstrahl den Winkel θ ein. Der
Detektor befindet sich auf 2θ . Zur Aufnahme eines Beugungsbildes wird nun die Probe um
einen Betrag ∆θ und der Detektor dementsprechend um den doppelten Winkel 2∆θ gedreht.
Wird fu¨r eine Netzebenenschar, deren Normale mit der Reflexionsebene u¨bereinstimmt, die
Bragg Bedingung erfu¨llt, so erfasst der Detektor die gebeugte Ro¨ntgenstrahlung. Aus einer
Verschiebung des Peaks zu kleineren oder gro¨ßeren Winkeln kann mit Hilfe der Gleichung 4.8
die Verspannung des Kristallgitters brechnet werden. Die Intensita¨t des Reflexes gibt Auskunft
u¨ber den Volumenanteil des dazugeho¨rigen Kristallits.
ϕ Scan:
Hierbei wird um die Normale der Probenoberfla¨che in ∆ϕ gedreht. Der Glanzwinkel θ und
2θ bleiben auf die zu messende Netzebenenschar fixiert. Die Halbwertsbreite des gemessenen
Peaks ist ein Maß fu¨r die Verdrehung der Kristallite in der Ebene. Im Falle von polykristallinem
ZnO gibt es keine bevorzugte Drehrichtung, sodass unabha¨ngig vom Winkel ϕ eine konstante
Intensita¨t des gebeugten Ro¨ntgenstrahls zu erwarten ist.
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ω Scan (Rocking Kurve):
Bei einem festen Detektorwinkel 2θ wird die Probe bei ω = θ um ∆ω in beide Drehrichtungen um
die ω Achse gedreht. Aus dem so entstehenden Ro¨ntgendiffraktogramm kann u¨ber die Halbwerts-
breite ∆ω eine Aussage u¨ber die mittlere Verkippung der Kristallite aus der Probennormalen
heraus getroffen werden.
Pol-Figur:
Bei einem festen 2θ Wert, welcher auf den zu untersuchenden Pol (ein fester hkl- Wert) einge-
stellt ist, erfolgt eine Reihe von ϕ-Scans bei einer schrittweisen Erho¨hung des χ-Winkels. Durch
dieses systematische Verkippen und Verdrehen werden die Reflexe aller bis zu 90° verkippten
Ebenen (mit dem durch den 2θ Winkel vorrgegebenen Netzebenenabstand) erfasst. Die Darstel-
lung der gemessenen Pole erfolgt in einer stereographischen Projektion auf die A¨quatorialebene.
Mit Hilfe einer Polfigur la¨sst sich die Orientierungsverteilung der Kristallite bestimmen. Die
Intensita¨t der Poldichtemaxima ist wiederum ein Maß fu¨r die Volumenanteile der entsprechend
ausgerichteten Kristalle.
Abbildung 4.4: Schematische Darstellung eines Vier-Kreis-Texturgoniometrie
Die hier gezeigten XRD-Messungen erfolgten mit einem Siemens D 5000 Ro¨ntgendiffraktometer
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mit einem Vier-Kreis-Texturgoniometer in Bragg-Brentano-Geometrie und einem Szintillations-
detektor mit vorgeschaltetem Monochromator. Der Aufbau ist schematisch in Abbildung 4.4 dar-
gestellt. Als Ro¨ntgenstrahl diente die CuKα Strahlung mit einer Wellenla¨nge λ = 0, 15406 nm.
Die Lage der Ro¨ntgenreflexe ist in den Powder Diffraction Files katalogisiert [84].
4.3.2 Topographische Untersuchungen
Zur Untersuchung der Topographie der hergestellten Proben wurden je nach Oberfla¨chenbeschaf-
fenheit zwei verschiedene Verfahren verwendet. Schichten, die eine hohe Rauigkeit aufweisen,
wurden mittels eine Profilometers vermessen. Rauigkeiten, die im Bereich der Auflo¨sungsgrenze
oder darunter lagen, wurden mittels eines Rasterkraftmikroskops bestimmt. Eine Mo¨glichkeit,
die Rauigkeit anzugeben, ist dabei die quadratische Rauigkeit Rq (root mean square roughness,








(z(xm, yn)− 〈z〉2) (4.9)
Dabei bezeichnet z(xm, yn) die Ho¨henwerte, die an der Stelle (xm, yn) mit m = 1 . . .M und










Fu¨r Schichten, die eine hohe Rauigkeit besitzen (Rq > 25 nm), wurde ein Profilometer vom Typ
Vecco Dektak 8 verwendet. Hierbei wird ein Stift mit einer Diamantspitze und einem Kopfradius
von etwa 10 µm mit einer Kraft von 0, 01−0, 15 mN u¨ber die Probenoberfla¨che gefahren. Die aus
der Rauigkeit der Oberfla¨che resultierende vertikale Bewegung der Diamantspitze wird mittels
eines LVDT (linear vertical diffraction transformer) in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Vorteil dieser Methode ist, dass lose Schmutzpartikel auf dem Film nicht als Schichtrauigkeit
gemessen werden. Als Auflo¨sungsgrenze wird fu¨r Rauigkeitsmessungen 1 nm angegeben [93].
Trotzdem werden schon Rauigkeiten unterhalb von 25 nm mit dem deutlich sensitiveren AFM
bestimmt, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.
Dieser Messaufbau wurde auch verwendet, um die Schichtdicken der hergestellten ZnO-Filme zu
bestimmen. Dazu wird ein Teil des Substrates wa¨hrend des Sputterprozesses abgedeckt, so dass




Zur Bestimmung der Oberfla¨chenbeschaffenheit und Rauigkeit wurde das Rasterkraft-Mikroskop
(Atomic Force Microscope, AFM) verwendet. Dazu kam der so genannte Tapping Mode zum
Einsatz, bei dem die Spitze die Probenoberfa¨che nicht beru¨hrt. Ein Vorteil dieses Verfahrens
sind die niedrigen Kra¨fte und der Abstand der Spitze zur Probe. Dadurch wird die Topographie
der Probe durch die Spitze nicht beeinflusst. In diesem Modus schwingt ein Federbalken (Canti-
lever), an dem sich eine Si3N4 Spitze (Radius ca 5 nm) befindet, in einem Abstand bis zu einigen
10 nm u¨ber der Probenoberfla¨che. In diesem Abstand wird die Wechselwirkung zwischen Spitze
und Probe von den attraktiven Van-de-Waals Kra¨ften bestimmt, die in einer Gro¨ßenordnung von
10−12 N liegen. Die Anregungsfrequenz des Cantilevers liegt in einem Bereich von 10 bis 400 kHz.
Bei einer Anna¨herung der Spitze an die Probenoberfla¨che kommt es aufgrund des Wechselwir-
kungspotentials zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz. Diese variiert mit der Wurzel der
Federkonstanten des Cantilevers; diese ha¨ngt wiederum vom Gradienten des Wechselwirkungs-
potentials ab, welches sich mit dem Abstand zur Probe vera¨ndert. Die Resonanzamplitude wird
wa¨hrend der Messung mit Hilfe eines Laserstrahls gemessen, der an der Cantileveroberseite auf
eine ortsaufgelo¨ste Photodiode reflektiert wird. Der Abstand des Cantilevers zur Probenober-
fla¨che wird dabei durch ein Piezoelement immer so geregelt, dass die Resonanzfrequenz konstant
bleibt. Diese Regeldatei wird als Messwert ortsaufgelo¨st gespeichert und gibt spa¨ter in einer 3-D
Abbildung die Topographie der Probe wieder.
In Abbildung 4.5 ist eine 3-D Abbildung einer ZnO-Schicht auf Silizium dargestellt. Die mittlere
quadratische Rauigkeit der Probe betra¨gt Rq = 8, 03 nm. Beim verwendeten AFM handelt es
Abbildung 4.5: 3-D Abbildung der Topographie einer gesputterten ZnO-Schicht auf Silizium
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sich um ein Dimensions 3100 (Digital Instruments), die Frequenz der Cantilever Schwingung lag
um die 285 Hz. Als Bearbeitungssoftware dienen Nanoscope version 5.31R1 und das Freeware-
Programm Gwyddion.
4.3.3 Elektronenmikroskopische Untersuchung
Mit Hilfe eines Raster-Elektronen-Mikroskops (REM) ko¨nnen aufgrund der hohen Tiefenscha¨rfe
auch große Ho¨henunterschiede auf der Probenoberfla¨che dargestellt werden. Auch ko¨nnen Struk-
turen erkannt werden, deren Abmessungen unterhalb der Wellenla¨nge des sichtbaren Lichts
liegen und somit mit einem herko¨mmlichen optischen Mikroskop nicht mehr erkannt werden
ko¨nnen. Das in dieser Arbeit verwendete REM besitzt zwei verschiedene Detektoren, mit denen
jeweils die vom einfallenden Elektronenstrahl erzeugten Sekunda¨relektronen (SE Detektor) oder
die zuru¨ckgestreuten (back scattered) Elektronen (BSE Detektor) detektiert werden.
Sekunda¨relektronen eignen sich besonders, um die Topographie der Probe darzustellen. Die In-
tensita¨t der detektierten Elektronen ha¨ngt vom Kippwinkel der Probe ab. Sekunda¨relektronen,
die aus dem Detektor abgewandten Oberfla¨chenbereich stammen, werden nur zum Teil eingefan-
gen. Diese Bereiche erscheinen auf dem Bild dunkler (Schattenkontrast). An Kanten und kleinen
Stukturen werden vermehrt Elektronen emittiert, diese Bereiche erscheinen somit auf dem Bild
heller. Die Verteilung der Sekunda¨relektronen liegt in einem Energiebereich bis zu 50 eV und
zeigt ein ausgepra¨gtes Maximum in einem Bereich von 2− 5 eV.
Die Intensita¨t der ru¨ckgestreuten Elektronen des Prima¨rstrahls ha¨ngt im wesentlichen vom
Ru¨ckstreukoeffizienten η, und somit der Kernladungszahl des Stoßpartners ab. Man erha¨lt als
Bild einen Elementkontrast der Probe, auf dem schwerere Elemente im Vergleich zu leichteren
Elementen heller dargestellt werden. Die Energie der ru¨ckgestreuten Elektronen ist abha¨ngig
von der Energie des Prima¨relektronenstrahls und liegt in einem Bereich von 50 eV bis hin zur
Prima¨renergie. Sie liegt somit deutlich ho¨her als der Bereich der Sekunda¨relektronen.
Zusa¨tzlich zum SE- und BSE-Detektor ist das Gera¨t noch mit einem stickstoffgeku¨hlten Si(Li)
Detektor ausgestattet, der die durch den Elektronenstrahl erzeugte charakteristische Ro¨ntgen-
strahlung detektiert. Bei dieser energiedispersiven Ro¨ntgenspektroskopie (energy dispersive X-
ray analysis, EDX) ko¨nnen aus den charakteristischen Ro¨ntgen-Linien die in der zu untersuchen-
den Probe vorkommenden Elemente zugeordnet werden. Die Auswertung der Linienintensita¨ten
liefert eine ortsaufgelo¨ste, quantitative Zusammensetzung der Probe. Aufgrund der vielfa¨ltigen
Streu- und Anregungseffekte ist der Fehler dieser quantitativen Auswertung mit 5− 10% relativ
groß [50]. Auch ko¨nnen leichtere Elemente schwerer detektiert werden. In dieser Arbeit wurde





Die Evaluierung der Hochfrequenzeigenschaften der gesputterten Zinkoxid-Schichten erfolgt mit-
tels eines Netzwerkanalysators. Mit diesem werden Resonanzfrequenz-, Da¨mpfungs- und Lauf-
zeitmessungen durchgefu¨hrt. Die Resonanzfrequenzmessungen sind sowohl in Reflexion als auch
in Transmission mo¨glich, wodurch auch die Bestimmung des Kopplungskoeffizienten mo¨glich
ist, der eine entscheidende Materialeigenschaft eines Piezoelektrikums fu¨r die Erzeugung von
Oberfla¨chenwellen darstellt.
Kopplungsfaktor
Zusammen mit der Oberfla¨chenwellengeschwindigkeit v repra¨sentiert der Kopplungskoeffizient
k2 zwei entscheidende Materialeigenschaften fu¨r OFW-Bauteile. Ein ho¨herer Kopplungsfaktor
steigert nicht nur die Effizienz, mit der ein elektrisches Signal in ein piezoelektrisches Material
eingekoppelt wird, sondern steigert auch noch die Lebensdauer und Verla¨sslichkeit des Bau-
elements [44]. Der Kopplungsfaktor betra¨gt u¨blicherweise wenige Prozent. In Tabelle 4.4 sind
typische Werte fu¨r ga¨ngige piezoelektrische, einkristalline Substrate angegeben [10].
Material Kristallschnitt SAW-Achse v[ms−1] k2 [%]
Quarz ST X 3158 0,1
LiNbO3 Y Z 3488 4,5
LiNbO3 128° X 3992 5,3
LiTaO3 Y Z 3230 0,72
ZnO Z X 2700 2,4
Tabelle 4.1: Kopplungskoeffizient und Schallgeschwindigkeit fu¨r ga¨ngige OFW-Bauelement Einkristalle
Da sich die Kopplungskonstante fu¨r Oberfla¨chenwellen aufgrund ihrer Inhomogenita¨t meist nicht
analytisch aus den Materialkonstanten bestimmen la¨sst, kann diese experimentell wie folgt be-
stimmt werden:
k2 =
2 · (voc − vsc)
voc
(4.11)
Dabei steht voc fu¨r die Oberfla¨chenwellengeschwindigkeit auf einer freien Oberfla¨che, vsc fu¨r die
Geschwindigkeit der Oberfla¨chenwelle auf einer kurzgeschlossenen Oberfla¨che.
Das zeitlich variierende elektrische Feld, welches durch die mechanische Verformung hervogeru-
fen wird, wird auf einer Metallfla¨che kurzgeschlossen, und nur der mechanische Anteil breitet
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Abbildung 4.6: Schematische Darstellung der Maske, die zum Strukturieren der Laufzeitmessung verwendet wird:
drei IDTs befinden sich a¨quidistant auf der Maske und zwischen zwei IDTs wird die Oberfla¨che durch einen
Metallfilm kurzgeschlossen
sich weiter aus. Durch Aufbringen einer Metallschicht zwischen zwei IDTs wird also die OFW-
Geschwindigkeit verringert. Zur Bestimmung des Kopplungskoeffizienten k2 wird daher eine
Mehrfach-Struktur verwendet, die eine gleichzeitige Messung von voc und vsc erlaubt (siehe Ab-
bildung 4.6).
Da die Wellenla¨nge der erzeugten Oberfla¨chenwelle fest durch den Fingerabstand gegeben ist,
resultiert eine A¨nderung der Geschwindigkeit in einer Vera¨nderung der Frequenz, die mit Hilfe





5.1 Schichtherstellung mittels nichtreaktiven RF- Magnetron-Sputterns
Zur Herstellung der piezoelektrischen Zinkoxid-Schichten wird in dieser Arbeit das nichtreaktive
RF-Magnetronsputtern verwendet. Das hierzu eingesetzte Depositionssystem wird im Folgenden
beschrieben und die fu¨r die Deposition wesentlichen Charakteristiken des Plasmas sowie die Tar-
getbeschaffenheit untersucht. Da fu¨r Oberfla¨chenwellen-Bauelemente die Ausrichtung der (0002)-
Ebene senkrecht zur Oberfla¨che von besonderer Bedeutung ist, wird neben der Zusammensetzung
der gesputterten Schichten auch ein besonderes Augenmerk auf ihre strukturellen Eigenschaf-
ten gelegt. Nach deren Betrachtung erfolgt die Auswertung der resultierenden piezoelektrischen
Schichtcharakteristika. Hierbei wird vor Allem der Kopplungskoeffizient der Schichten und die
Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Oberfla¨chenwellen betrachtet. Die Mo¨glichkeiten zusa¨tzlicher
Schichtmodifikation durch Temper- und A¨tzexperimente werden dargestellt. Zuletzt werden mi-
krofluidische Aspekte aufgezeigt und anhand einer Machbarkeitsstudie in einem kommerziellen
PCR-Mischsystem die Eignung der Schichten fu¨r Lab-on-a-Chip-Devices demonstriert.
5.1.1 Beschreibung des Sputtersystems
Zur Herstellung der Schichten wird eine RF-Magnetron-Sputteranlage (Edwards High Vacuum
International) verwendet (im Folgenden: Anlage 1). Der Parameterraum, der mit dieser Anlage
abgedeckt werden kann, ist in Tabelle 5.1 aufgezeigt.
Als Sputtertarget wurde ein keramisches ZnO-Target (SenVac) der Reinheit 4N (99,99%) ver-
wendet, welches zur besseren thermischen Ankopplung an das Ku¨hlsystem der Sputteranlage
auf einen Kupferhalter gebondet ist.
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Parameter Minimum Maximum
Prozessgas Argon 5 35 sccm
Argon-Sauerstoff (70:30) 5 35 sccm
Druck Basisdruck 5, 0 · 10−7 1, 0 · 10−5 mbar
Prozessdruck 2, 0 · 10−3 5, 0 · 10−2 mbar
Temperatur ohne Heizer RT 140 °C
Plasmaquelle Leistung 50 400 Watt
Prozessdauer 10 240 Minuten
Tabelle 5.1: Depositionsparameterraum der 1. Sputteranlage zur Herstellung von ZnO-Schichten
Mit der oben genannten Anlage ist nicht der gesamte Parameterraum, der fu¨r die Herstellung
du¨nner ZnO-Schichten interessant ist, abzudecken. So ist eine Herstellung bei ho¨heren Substrat-
temperaturen und auch eine Variation des Argon-Sauerstoff Verha¨ltnisses nicht mo¨glich. Diese
Untersuchungen wurden daher mit einer zweiten Sputteranlage des Typs Univex 450 C (Oerli-
kon Leybold Vacuum) (im Folgenden: Anlage 2) durchgefu¨hrt. Auch hier wurde als Sputtertarget
ein keramisches ZnO Target (Sindlhauser Materials GmbH ) der Reinheit 4N verwendert. Der
betrachtete Parameterraum dieser 2. Anlage wird in Tabelle 5.2 aufgezeigt.
Die zweite Anlage wurde verwendet, um Schichten bei einer ho¨heren Substrattemperatur her-
Parameter Minimum Maximum
Prozessgas Argon-Sauerstoff 0 0, 4 O2(Ar+O2)
Gasfluss 50 sccm
Druck Basisdruck < 1, 0 · 10−6 mbar
Prozessdruck 1, 0 · 10−2 mbar
Temperatur RT 800 °C
Plasmaquelle Leistung 200 600 Watt
Prozessdauer 120 Minuten
Tabelle 5.2: Verwendeter Depositionsparameterraum der 2. Anlage
zustellen und somit den Einfluss der Substrattemperatur auf das Schichtwachstum zu studieren.
Auch konnte die Gas-Zusammensetzung von Argon und Sauerstoff variiert und somit eine ge-
eignete Gasmischung gefunden werden, welche dann als fertige Gasmischung mit der 1. Anlage
verwendet wurde. Die mit den unterschiedlichen Sputteranlagen hergestellten ZnO-Schichten
sind aufgrund der unterschiedlichen Reaktorgeometrien der Anlagen untereinander nur schwer
vergleichbar. Soweit nicht explizit darauf hingewiesen wird, wurden alle gezeigten Ergebnisse
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mit der ersten Anlage gewonnen.
Als Substrate dienten einkristallines Silizium mit einer (100)- oder (111)-Orientierung und Glas-
Subsrate. Silizium ist zur Bestimmung der elementaren Zusammensetzung sowie fu¨r elektronen-
mikroskopische Untersuchungen besser geeignet als amorphes Glas; dieses ist jedoch das fu¨r die
Endanwendung favorisierte Material. Die Substrate wurden vor dem Sputterprozess in einem
Standardverfahren gereinigt:
 5 Minuten Ultraschall in Aceton
 5 Minuten Ultraschall in Ethanol
 Abblasen mit Stickstoff
 Plasmareinigung im LabAsher : 60 Sekunden bei 400 Watt und 6, 7 · 10−1 mbar in Sauer-
stoffatmospha¨re
Nach dem Reinigungsprozess wurden die Proben sofort in die Sputteranlage eingebaut und diese
abgepumpt.
Um zu vermeiden, dass Verunreinigungen auf dem Target, die wa¨hrend des Substrateinbaus
erfolgen ko¨nnen, in die Schicht eingebaut werden, wurde das Target unmittelbar vor dem Prozess
10 Minuten bei einer Sputterleistung von 200 Watt vorgesputtert; das Substrat wurde wa¨hrend
dieser Zeit durch eine Blende gegen das Target abgeschattet.
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Analyse des Targets
In Abbildung 5.1 ist eine Aufnahme des Sputtertargets in Anlage 1 wa¨hrend und nach einem
Sputterprozess gezeigt. Durch den Sputterprozess kommt es neben dem Erosionsgraben zu einer
Abbildung 5.1: Aufnahme des eingebauten Targets in Anlage 1 wa¨hrend einem Sputterprozess und danach; der
aus dem darunterliegenden Magnetron resultierende Erosionsgraben ist markiert
braunen Verfa¨rbung des Targets. Diese besteht aus feinen staubartigen Partikeln; auf dem Erosi-
onsgraben erscheint eine graue Verfa¨rbung. Im folgenden soll die Ursache der Verfa¨rbung gekla¨rt
werden und sowohl die Zusammensetzung als auch Struktur des Targets betrachtet werden.
Struktur und Zusammensetzung des Targets
In ro¨ntgenographischen Untersuchungen des Targets konnten keinerlei Zinkoxid-Peaks nachge-
wiesen werden; das Target besitzt folglich eine amorphe Struktur.
In Abbildung 5.2 ist die rasterelekrtronenmikroskopische Aufnahme des Sputtertergets an einer
frischen Stelle (Abb. 5.2a) und auf dem Erosionsgraben (Abb. 5.2b) gezeigt. Durch den Argon-
beschuss wa¨hrend des Sputterprozesses kommt es zu einem Zersta¨uben des Targetmaterials. Die
Stelle auf dem Erosionsgraben erscheint poro¨s und feinko¨rniger.
Die chemische Zusammensetzung des Targets wurde mit Hilfe von XPS - Messungen bestimmt
und mit dem Referenzspektrum eines Einkristalls verglichen. In Abbildung 5.3 sind die U¨ber-
sichtsspektren der XPS - Messungen gezeigt. Die Positionen der verschiedenen Bindungsener-
gien fu¨r die entsprechenden Zusta¨nde stammen aus [60] und sind in ein U¨bersichtsspektrum
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Abbildung 5.2: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Sputtertargets an einer frischen Stelle (im Target)
(Bild a) und des Erosionsgrabens (Bild b)
Abbildung 5.3: XPS-U¨bersichtsspektrum eines Referenz-Einkristalls und des Targets an drei unterschiedlichen
Stellen: Target 1: Oberfla¨che am Erosionsgraben, Target 2: Erosionsgraben in 20 nm Tiefe, Target 3: frische
Targetstelle; die Bindungsenergien fu¨r C1s, O1s, Znlmm, Zn2p3/2, Zn2p1/2 und ZnO2p3/2 sind eingezeichnet [60]
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eingezeichnet. Alle drei Spektren erscheinen sehr a¨hnlich. In Tabelle 5.3 ist die elementare Zu-
sammensetzung der drei Filme aufgelistet.
Die Oberfla¨chenkontamination betra¨gt bei allen untersuchten Proben im Allgemeinen 20− 30%
C1s[at%] O1s [at%] Zn2p3/2 [at%]
ZnO Einkristall Oberfla¨che 32, 3 40, 6 27, 0
ZnO Einkristall, nach Absputtern 0, 5 41, 3 58, 3
Erosionsgraben (Target 1) Oberfla¨che 22, 0 39, 4 38, 6
Erosionsgraben (Target 2) nach Absputtern 4, 5 40, 3 55, 2
frische Targetstelle (Target 3) nach Absputtern 1, 7 41, 5 56, 7
Tabelle 5.3: Berechnete Zusammensetzung der in Abbildung 5.3 gezeigten Spektren
und beansprucht auch einen gewissen Sauerstoffanteil fu¨r sich. Durch Abtragen der Oberfla¨che
(ca. 20 nm) wird diese Kontamination entfernt und das Kohlenstoffsignal erscheint in den Spek-
tren nicht mehr. Durch das Absputtern der Oberfla¨che wa¨hrend des XPS-Prozesses als auch
durch den Sputterprozess zur ZnO Herstellung kommt es zu einem geringen Argon-Anteil im Ein-
kristall sowie im Target; dieser betra¨gt hier <1% und ist in der Auswertung zu vernachla¨ssigen.
Weiterhin ergab die Auswertung der O1s und Zn2p3/2 Peaks fu¨r alle Proben ein Sto¨chiometrie-
defizit; dieses ist ebenfalls auf des Ionenbeschuss zuru¨ckzufu¨hren, welcher auf viele Metalloxide
einen reduzierenden Effekt besitzt [54].
Im Erosionsgraben findet sich ein geringfu¨gig erho¨hter Kohlenstoffanteil und nach Korrektur der
Daten mit dem Refenezspektrum des Einkristalls ist die untersuchte Stelle metallischer als die
Referenz, nach Betrachtung der Valenzbandkante jedoch nicht leitend. Die genaue Betrachtung
der ZnO2p3/2 und des Zn2p3/2 Peaks zeigt, dass es sich um oxidisch gebundenes Zink handelt.
Energiedispersive Ro¨ntgenanalyse konnte keine genaue Auskunft u¨ber die Ursache der in Abbil-
dung 5.1 gezeigten Verfa¨rbung des Targets durch den Sputterprozess geben. Auch hier wurde
ein deutliches Kohlenstoffsignal auf und neben dem Erosionsgraben gemessen. Ortsaufgelo¨ste
EDX Messungen zeigten kein u¨berho¨htes Kohlenstoffsignal, was auf eine gleichma¨ßige Vertei-
lung auf der Oberfla¨che des Targets schließen la¨ßt. Eine mo¨gliche Erkla¨rung der Verfa¨rbung ist
die geringfu¨gig variierende Sto¨chiometrie des Targets auf und neben dem Erosionsgraben.
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Charakterisierung des Sputterplasmas
Die Untersuchung des Sputterplasmas erfolgt mit Hilfe einer Langmuir-Sonde. Die Sonde wurde
in der Sputteranlage so angebracht, dass eine Charakterisierung des Plasmas an der Stelle erfolgt,
wo sich wa¨hrend eines normalen Sputterprozesses die Substrat-Oberfla¨che befindet; so kann auch
der Einfluss des geerdeten Substrathalters auf das Schichtwachstum beru¨cksichtigt werden.
Einfluss der Sputterleistung: In Abbildung 5.4 wird die Plasmadichte der Ionen und Elek-
tronen in Abha¨ngigkeit der Sputterleistung aufgetragen. Als Sputtergas wurde hier reines Argon
verwendet, mit einem konstanten Gasfluss von 28 sccmAr; der resultierende Prozessdruck betrug
1, 0 · 10−2 mbar. Fu¨r niedrige Leistungen steigt sowohl die Ionendichte als auch die Elektronen-
dichte bis zu einer Sputterleistung von 250 Watt an. Dieses nahezu lineare Verhalten wird in
Abbildung 5.4: Teilchendichte im Argonplasma in Abha¨ngigkeit der Sputterleistung
der Literatur fu¨r kapazitiv gekoppelte Niederdruckplasmen mit geringer Ionisation beschrieben
[102] und resultiert direkt aus einer ho¨heren Ionisierungswahrscheinlichkeit der Gasteilchen mit
steigender RF-Leistung.
Steigt in einem Argonplasma die eingekoppelte RF-Leistung weiter an, kommt es zu einer anstei-
genden Anzahl von Sto¨ssen freier Elektronen und somit zu einem Abfall der Elektronendichte
am Ort der Langmuirsonde. Mit zunehmender RF-Leistung kommt es auch zu einer gro¨ßeren
Ausbreitung der Plasmarandschicht. Die Elektronen werden nun aus einem gro¨ßeren Bereich an
die Kammerwand abgeleitet und weniger Elektronen ko¨nnen von der Sonde detektiert werden.
Dieser Effekt tritt auch fu¨r die Ionedichte auf, allerdings ist die Ausdehnung der Veramrungszone
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der Ionen in der Plasmarandschicht aufgrund ihrer ho¨heren Masse kleiner als die der Elektronen,
und es kommt erst spa¨ter (RF-Leistung > 400 Watt) zu einem Abfall der Ladungstra¨gerdichte.
Wird als Sputtergas ein Argon-Sauerstoff-Gasgemisch verwendet, erha¨lt man fu¨r vergleichbare
Prozessparameter eine deutlich niedrigere Ladungstra¨gerdichte (vergleiche Abbildung 5.5) als
fu¨r ein reines Argon-Sputtergas. Zur Ionisation des Sauerstoffs wird eine vergleichsweise ho¨he-
re Energie beno¨tigt, da es sich um ein zweiatomiges Gas mit mehr Freiheitsgraden handelt.
Hier wird ein Teil der Sputterleistung dazu verwendet, zusa¨tzliche Schwingungsmoden (zwei
Rotations-, einen Schwingungsfreiheitsgrad) anzuregen.
Abbildung 5.5: Teilchendichte im Plasma in Abha¨ngigkeit der Sputterleistung fu¨r ein Argon-Sauerstoff-Gasgemisch
im Verha¨ltnis 70 : 30
Im Argon-Sauerstoff-Gasgemisch fa¨llt die Elektronendichte im Vergleich zum reinen Argon-Gas
fru¨her ab. Das kann durch die gro¨ßere Debye-La¨nge erkla¨rt werden, welche mit sinkender La-
dungstra¨gerdichte zunimmt. Eine Zunahme der Debye-La¨nge bewirkt auch eine gro¨ßere Ausdeh-
nung der Verarmungszone und die Elektronen werden schon bei einer niedrigeren Sputterleistung
an die Wand abgefu¨hrt. Mit steigender Sputterleistung dehnt sich die Randschicht weiter aus,
so dass bei hohen Leistungen am Ort der Langmuir-Sonde kaum noch Elektronen detektiert
werden ko¨nnen und die gemessene Elektronendichte im Rahmen des Fehlers gegen Null abfa¨llt.
Einfluss des Prozessgases: Neben der Sputterleistung hat auch der Gasfluss einen deut-
lichen Einfluss auf die Ladungstra¨gerdichten. In Abbildung 5.6 ist sowohl die Ionendichte als
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auch die Elektronendichte im Plasma fu¨r zwei verschiedene Gasarten fu¨r eine Sputterleistung
von 250 Watt dargestellt. Das linke Bild beschreibt die Ladungstra¨gerdichte in Abha¨ngigkeit
des Argon-Gasflusses. Die rechte Abbildung zeigt dieselbe Abha¨ngigkeit, jedoch fu¨r ein Argon-
Sauerstoff Gasgemisch mit dem Verha¨ltnis 70 : 30. Die Pumpleistung der Turbopumpe wurde
ebenfalls konstant gehalten, was bedeutet, dass ein ansteigender Gasfluss in einem Anstieg des
Prozessdruckes resultiert. Bei Verwendung von reinem Argon als Sputtergas (siehe Abbildung
5.6 a) betrug dieser bei 5 sccmAr5, 1 ·10−3 mbar und stieg bis auf einen Wert von 2, 8 ·10−2 mbar
bei 35 sccmAr an. Der Anstieg der Ladungstra¨gerdichte kann also durch den Druckanstieg erkla¨rt
werden. Ab einem Gasfluss u¨ber 20 sccmAr (1, 6 · 10−2 mbar) erfolgt keine weitere Erho¨hung
der Ladungstra¨gerdichte; die gesamte eingekoppelte RF-Leistung wird durch das vorhandene
Sputtergas absorbiert. Eine zusa¨tzliche Erho¨hung des Gasfluss fu¨hrt zu keinem weiteren Anstieg
der Ladungstra¨gerdichte. Neben der Drucka¨nderung kann auch Kammerkontamination einen
Abbildung 5.6: Teilchendichte in Abha¨ngigkeit des Gasflusses fu¨r reines Argon (a) und ein Argon-Sauerstoff-
Gasgemisch (70:30) (b)
Einfluss auf die Plasmadichte haben. Bei einem niedrigen Gasdurchfluss verbleiben Verunrei-
nigungen, meist molekulare Gase (zum Beispiel freigesputterter Sauerstoff aus dem Target), in
der Kammer, welche durch die eingekoppelte RF-Leistung ebenfalls angeregt werden ko¨nnen
und diese somit teilweise absorbieren. Ein ho¨herer Gasfluss bewirkt ein Spu¨len der Kammer und
fu¨hrt zu einem ho¨heren Reinheitsgrad des Sputtergases.
Als Vergleichsmessung wurde die Ladungstra¨gerdichte fu¨r den Gasfluss von 35 sccmAr und eine
Sputtereleistung von 400 Watt aufgenommen. Hier wird die bereits beschriebene ho¨here Ionen
und niedrigere Elektronendichte beobachtet.
Verwendet man ein Argon-Sauerstoff Gasgemisch, erha¨lt man ein a¨hnliche Abha¨ngigkeit der La-
dungstra¨gerdichte (siehe Abbildung 5.6 b), wobei der leichte Anstieg der Ionendichte in diesem
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Fall auch auf eine Druckerho¨hung zuru¨ckgefu¨hrt werden kann. Diese betrug bei 5 sccmAr−O2
4, 9 · 10−3 mbar und stieg bis zu einem Wert von 2, 8 · 10−2 mbar fu¨r 35 sccmAr−O2 an.
Die Elektronendichte zeigt das typische Verhalten fu¨r das Beimischen eines elektronegativen Ga-
ses und liegt deutlich unter der Ionendichte [3]. Da der Sauerstoffanteil im Prozessgas ho¨her als
der vom Target gesputterte Sauerstoffanteil ist, spielt die Kontamination des Sputtergases nur
eine untergeordnete Rolle. Vielmehr wird durch die Zugabe von Sauerstoff die Kontamination
auf einem konstanten Niveau gehalten und keine signifikante A¨nderung der Ladungstra¨gerdichte
ist erkennbar.
Auch fu¨r diese Untersuchung wurde eine Vergleichsmessung fu¨r 35 sccmAr−O2 und eine Sputter-
leistung von 400 Watt durchgefu¨hrt. Die ho¨here Ionendichte und die niedrigere Elektronendichte
ko¨nnen analog zur Verwendung von reinem Argon als Sputtergas erkla¨rt werden.
Elektronentemperatur im Plasma: Der Verlauf der Elektronentemperatur ist in Abbil-
dung 5.7 in Abha¨ngigkeit der Sputterleistung wieder fu¨r zwei verschiedene Sputtergase darge-
stellt. Der Gasfluss wurde in beiden Fa¨llen konstant bei 28 sccm gehalten. Im Diagramm 5.7 (a)
ist die Elektronentemperatur in einem reinen Argon-Plasma dargestellt. Die mittlere Energie der
detektierten Elektronen bleibt trotz steigender Sputterleistung konstant und nur die Energiever-
teilung verbreitert sich. Durch eine steigende RF-Leistung ko¨nnen zwar mehr freie Elektronen
generiert werden, deren freie Wegla¨nge - und somit Temperatur - bleibt aber konstant. Wie aus
Abbildung 5.4 hervorgeht, befindet sich die Langmuir-Sonde oberhalb einer RF-Leistung von
250 Watt in der Verarmungszone der Elektronen. In diesem Bereich sind die Elektronen nicht
mehr thermalisiert und die gemessenen Werte sind somit unbrauchbar.
Abbildung 5.7: Elektronentemperatur in Abha¨ngigkeit der Sputterleistung fu¨r reines Argon (a) und ein Argon-
Sauerstoff-Gasgemisch (70:30) (b)
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In Abbildung 5.7 (b) wird der Verlauf der Elektronentemperatur fu¨r ein Argon-Sauerstoff-Plasma
dargestellt. Auch hier ko¨nnen durch eine Erho¨hung der Sputterleistung zwar mehr freie Elek-
tronen erzeugt werden, deren freie Wegla¨nge bleibt aber ebenfalls bis zu einer eingekoppel-
ten RF-Leistung von 200 Watt konstant. Wie aus Abbildung 5.5 hervorgeht, befindet sich die
Langmuir-Sonde schon ab einer RF-Leistung von > 150 Watt in der Verarmungszone, und die
gemessenen Werte ko¨nnen hier ebenfalls nicht mehr beru¨cksichtigt werden.
5.1.2 Wachstumskinetik von Zinkoxid
Die folgenden Untersuchungen konzentrieren sich auf den Einfluss der Sputterparameter auf das
Schichtwachstum. Dazu wurde zuerst die Wachstumsrate fu¨r die einzelnen Sputterparameter
bestimmt. Es wurden ZnO-Schichten gleicher Dicke unter unterschiedlichen Sputterkonditonen
hergestellt, welche dann untereinander hinsichtlich ihrer Schichteigenschaften wie Zusammen-
setzung, innerer Struktur, Oberfla¨chenbeschaffenheit und elektrischer Eigenschaften verglichen
werden.
Wachstumsrate
Zur Untersuchung der Einflu¨sse der Sputterparameter auf die Wachstumsrate der Zinkoxid-
schichten wurde zuna¨chst die Sputterleistung variiert. In Abbildung 5.9a wird die Wachstumsrate
fu¨r ZnO-Schichten dargestellt, die bei einem konstanten Druck von 1, 2 · 10−2 mbar und einem
Gasfluss von 28 sccm in reiner Argon-Atmospha¨re hergestellt wurden. Die Wachstumsrate ist hier
fu¨r zwei verschiedene Target-Substrat-Absta¨nde gegeben. Mit steigender Sputterleistung steigt
auch die Wachstumsrate der ZnO-Schichten, was durch die steigende Ionendichte (siehe Kapi-
tel 5.1.1 Abbildung 5.4) erkla¨rt werden kann; eine Verku¨rzung des Target-Substrat-Abstandes
fu¨hrt ebenfalls zu einer Erho¨hung der Wachstumsrate. Fu¨r weitere Versuche wurde ein Target-
Substrat-Abstand gewa¨hlt, der in etwa dem Radius des Sputtertargets entspricht. Das Substrat
befindet sich somit am Rand der Leuchterscheinung des Plasmas. Dieser Abstand wird auch in
der Literatur als optimaler Arbeitsabstand angegeben, da der Prozess hier reproduzierbar ist
[83].
Im Folgenden wurden die Sputterleistung bei 250 Watt und der Prozessdruck konstant bei
1, 2 · 10−2 mbar gehalten und nur der Gasfluss variiert. Eine A¨nderung des Gasflusses (sie-
he Abbildung 5.9b) resultiert in einer korrespondierenden A¨nderung der Wachstumsrate; auch
hier bewirkt eine Erho¨hung der Ionendichte, wie sie in Abbildung 5.6 links beobachtet wurde,
eine ho¨here Wachstumsrate. Ab einem Gasfluss von 25 sccmAr konnte kein weiterer Anstieg
der Ionendichte und somit keine ho¨here Wachstumsrate beobachtet werden, da die eingekop-
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Abbildung 5.8: Wachstumsrate der gesputterten ZnO-Schichten in Abha¨ngigkeit der Leistung fu¨r zwei verschiedene
Target–Substrat–Absta¨nde
pelte Leistung schon vollsta¨ndig vom vorhandenen Sputtergas absorbiert wurde. Bei der Un-
tersuchung der Wachstumsrate in Abha¨ngigkeit des Argon-Gasflusses wurde der Prozessdruck
konstant bei 1, 2 · 10−2 mbar gehalten; die Gasflussvariation in Abbildung 5.6a resultierte in
einer leichten Drucka¨nderung. Da beide Untersuchungen den gleichen Verlauf zeigen, la¨sst sich
darauf schliessen, dass der Anstieg der Ionendichte kaum durch die Drucka¨nderung verursacht
wurde. Der Einfluss der Kammerkontamination, welche durch einen ho¨heren Gasfluss reduziert
wird, scheint vielmehr zu u¨berwiegen. Mischt man dem Sputtergas Sauerstoff bei, sinkt die
Abbildung 5.9: Wachstumsrate gesputterter ZnO-Schichten in Abha¨ngigkeit der Sputterleistung fu¨r zwei verschie-
dene Gasarten (a) und in Abha¨ngigkeit des Gasflusses und der Gasart (b)
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Wachstumsrate im Vergleich zum reinen Argon-Sputtergas. Bei gleicher RF-Leistung ist die
Ionendichte im Argon-Sauerstoff-Gasgemisch niedriger als im reinen Argon Plasma (vergleiche
Abbildung 5.5). Zusa¨tzlich besitzt der ionisierte Sauerstoff eine deutlich niedrigere Sputteraus-
beute als das Argon [73], was ebenfalls eine Reduktion der Wachstumsrate bewirkt.
Der zusa¨tzliche Sauerstoff kann auch auf der Targetoberfla¨che chemisorbieren und zu einer sau-
erstoffreichen Targetoberfla¨che fu¨hren, welche das Absputtern des Zinkoxids erschwert [83]. Alle
diese Effekte resultieren in einer niedrigeren Wachstumsgeschwindigkeit der ZnO-Schichten.
Die gewonnenen Informationen der Wachstumsrate aus diesem Kapitel wurde dazu verwendet,
Schichten mit a¨hnlicher Dicke unter verschiedenen Bedingungen herzustellen, welche dann hin-
sichtlich ihrer Schichteigenschaften verglichen werden.
Zusammensetzung der gesputterten Zinkoxid-Schichten
Die chemische Reinheit der gesputterten Schichten ist fu¨r die piezoelektrischen Eigenschaften
von großer Bedeutung. Schon kleine Mengen an Fremdatomen im angrenzenden Schichtbereich
ko¨nnen zu einer drastischen Vera¨nderung der elektronischen Eigenschaften fu¨hren. So fu¨hrt zum
Abbildung 5.10: Sauerstoff-zu-Zink-Verha¨ltnis bei konstanter Sputterleistung P=250 Watt gesputterter ZnO-
Schichten, hergestellt bei verschiedenen Substrattemperaturen; Inset: Sauerstoff-zu-Zink-Verha¨ltnis von bei RT
gesputterten ZnO-Schichten als Funktion der RF- Leistungen
Beispiel eine schwache Hintergrund–Dotierung mit Aluminium schon ab einem atomaren Anteil
von 1 % zu einer transparenten leitfa¨higen Schicht, die als ITO-(Indiumzinnoxid)-Ersatz in der
Industrie z.B. in Solarzellen wachsenden Einsatz findet [42, 65]. Zusatzlich kann auch eine Un-
tersto¨chiometrie der Schichten zu metallisch gebundenen Zinkatomen, und somit zu einer fu¨r die
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hier beabsichtige Anwendung unerwu¨nschten ho¨heren elektrischen Leitfa¨higkeit fu¨hren [65].
In Abbildung 5.10 ist die Zusammensetzung gesputterter Zinkoxidschichten auf Silizium darge-
stellt. Diese Schichten wurden in der Anlage 2 bei verschiedenen Substrattemperaturen, einem
festen Gasfluss von 50 sccm und einem Prozessdruck von 1, 0 · 10−2 mbar in einem reinem Ar-
gonplasma, oder einem Argon-Sauerstoff-Plasma (70:30), hergestellt. Die RF-Leistung betrug
bei der Substrattemperaturvariation 250 Watt. Mit steigender Substrattemperatur nimmt der
Sauerstoffgehalt in den Schichten, welche in einer reinen Argon-Atmospha¨re hergestellt wurden,
ab. Diese Abnahme kann durch einen Anstieg der Desorptionswahrscheinlichkeit von Sauerstoff
an der Schichtoberfla¨che mit ho¨herer Substrattemperatur erkla¨rt werden [92, 18].
Die Zugabe von Sauerstoff in das Sputtergas fu¨hrt zu einem Ausgleich des Sto¨chiometriedefizits,
da der wachsenden Schicht so genu¨gend Sauerstoff zur Verfu¨gung gestellt wird. Ein U¨berschuss
von angebotenem Sauerstoff fu¨hrt zu keiner u¨bersto¨chiometrischen Schicht, da an der Schichto-
berfla¨che physiosorbierter Sauerstoff wa¨hrend des Herstellungsprozesses wieder desorbiert. Diese
Ergebnisse entsprechen den in der Literatur gezeigten Resultaten [92, 58, 49].
Bei der Herstellung gesputterter Schichten mu¨ssen verschiedene Aspekte beru¨cksichtigt werden,
die einen starken Einfluss auf die Schichtreinheit haben. Vor dem Sputterprozess ist ein Mindest-
Basisdruck zu erreichen, um Kontaminationen durch Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff in
der Kammer zu minimieren. In dieser Arbeit wurde ein Basisdruck von mindestens 2, 0·10−6 mbar
als erforderlich angesehen. Schichten, welche bei einem schlechteren Basisdruck hergestellt wur-
den, weisen im Tiefenprofil eine durchgehende Kontamination mit Stickstoff und Kohlenstoff
auf, wie in Abbildung 5.11a) gezeigt. Die Ergebnisse stammen von einer bei einem Prozess-
druck von 1, 2 · 10−2 mbar, einem Argon-Gasfluss von 5, 5 sccmAr und einer Sputterleistung von
200 Watt bei Raumtemperatur hergestellten Schicht. Der niedrige Gasfluss resultiert in einem
hohen Kontaminationsniveau des Prozessgases; Stickstoff und Kohlenstoff werden wa¨hrend dem
Wachstumsprozess in die wachsende Schicht eingebaut.
Stickstoff kann als Donator-artige (N2)O Defekte (zwei Stickstoffatome besetzen einen Sauer-
stoff-Gitterplatz) oder Akzeptor-artige NO Defekte (ein Stickstoffatom besetzt einen Sauerstoff-
Gitterplatz) vom aufwachsenden Zinkoxid chemisorbiert werden [66]. Da NO in ZnO metastabil
ist [95] u¨berwiegen die donatorartigen Defekte, die neben einer Beeinflussung der Leitfa¨higkeit
auch zu einer kompressiven Schichtverspannung fu¨hren [35]. Ein Stickstoffgehalt von ca. 1%,
wie im Tiefenprofil der Schicht von Abbildung 5.11c vorhanden, bewirkt eine Reduktion der
Gitterkonstante um 2% [89].
Kohlenstoff hingegen wird von der wachstenden Schicht physiosorbiert und kann dort zusammen
mit Wasserstoff Komplexdefekte bilden [36]. Da in den untersuchten Schichten kein messbares
Wasserstoff-Signal detektiert wurde, wird vermutet, dass Kohlenstoff hier gegebenenfalls als CN-
Komplex in die Schicht eingebaut wurde. Beide Komplextypen haben keinen Einfluss auf die
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Abbildung 5.11: ERDA–Tiefenprofil bei einem Basisdruck von 5, 3 · 10−6 mbar (Plot a)) und einem Basisdruck
von 8, 0 · 10−7 mbar (Plot b) und c)) gesputterter Schichten; vor Prozess c) wurde das Target fu¨r 10 Minuten
vorgesputtert
Leitfa¨higkeit des Du¨nnfilms, fu¨hren jedoch weiterhin zu dessen kompressiver Verspannung.
Diese Art von Kontamination kann durch eine Verbesserung des Basisdrucks, oder durch einen
ho¨heren Gasfluss wa¨hrend des Sputterprozesses, wie in Kapitel 5.1.1 gezeigt, verhindert werden.
Abbildung 5.11b) und c) zeigen Schichten, welche bei identischen Prozessparametern, aber einem
niedrigeren Basisdruck von 8, 0 · 10−7 mbar hergestellt wurden. Hier weist nur das Tiefenprofil
5.11b eine Verunreinigung an der Grenze zwischen Schicht und Substrat auf. Diese Kontamina-
tion stammt von der Targetoberfla¨che und kann durch einen Vorsputterprozess von 10 min, bei
dem die Oberfla¨che des Targets entfernt wird, verhindert werden (siehe Abbildung 5.11c ).
Ein Einfluss der Sputterleistung sowie des Prozessdruckes auf die Schichtzusammensetzung konn-
te hier nicht nachgewiesen werden. Alle Schichten zeigen nur marginale Unterschiede in der
Sto¨chiometrie, die sich im Rahmen der Messgenauigkeit befinden. Insgesamt weisen die herge-
stellten Zinkoxidschichten eine Tendenz zur Untersto¨chiometrie auf, was auf den Argonbeschuss
wa¨hrend des Sputterprozesses zuru¨ckgefu¨hrt werden kann; in der Literatur wird dazu eine detail-
lierte Beschreibung der durch den Beschuss mit Argon verursachten Reduktion von Metalloxiden
gegeben [54]. Dies wird besonders bei ho¨heren Substrat-Temperaturen sichtbar.
Die Verwendung eines Argon-Sauerstoff-Gasgemisches bewirkt ferner auch eine Verbesserung der
inneren Struktur und Oberfla¨chenbeschaffenheit der gesputterten Schichten, wie spa¨ter gezeigt
wird.
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Analyse der Bindungsverha¨ltnisse der gesputterten Schichten
Neben der elementaren Zusammensetzung der gesputterten Schichten wurden auch die Bin-
dungsverha¨ltnisse bestimmt. Dazu wurde wieder die in Kapitel 4.2.3 beschriebene Ro¨ntgen-
Photoelektronen-Spektroskopie verwendet. In Abbildung 5.12 sind die U¨bersichtsspektren fu¨r
einen ZnO Einkristall, eine in Anlage 1 und eine in Anlage 2 hergestellte Schicht gezeigt.
Die Positionen der Bindungsenergien fu¨r die entsprechenden Zusta¨nde stammen aus [60] und
Abbildung 5.12: XPS-U¨bersichtsspektrum eines Referenz-Einkristalls, und zweier in Anlage 1 bzw. in Anlage 2
hergestellte ZnO-Schichten auf Glas; die wichtigen Signalpositionen wurden fu¨r C1s, O1s;Zn1p1/2, Zn2p3/2, Znlmm
und ZnO2p3/2 eingezeichnet
sind in das U¨bersichtsspektrum eingezeichnet. Alle drei Spektren erschienen sehr a¨hnlich. In
Tabelle 5.4 ist die elementare Zusammensetzung der drei Filme aufgelistet.
An der Oberfla¨che der Proben befinden sich Kohlenstoffverunreinigungen, welche wohl organi-
schen Ursprungs sind und denen auch einem Anteil an Sauerstoff zuzuschreiben ist. Typisch
bringen ca. 5− 6% Kohlenstoff etwa 2% Sauerstoff mit sich [28]. Daher ist das Sauerstoff-Signal
fu¨r alle Proben an der Oberfla¨che sta¨rker als das Zink–Signal. Nach einem Abtragen der Ober-
fla¨che mittels Argon-Beschuss (ca. 20 nm) ist die Oberfla¨chenkontamination des Einkristalls
vollsta¨ndig entfernt; man erha¨lt die Schichtzusammensetzung der Referenz fu¨r Zinkoxid. Auch
hier ist eine Sauerstoffdefizit vorhanden, da durch das Absputtern der Oberfla¨che mit Argon der
Einkristall reduziert wird und Sauerstoff verloren geht [54]. Trotzdem ko¨nnen die gewonnenen
Werte als Referenz fu¨r die gesputterten Proben verwendet werden.
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C1s[at%] O1s [at%] Zn2p3/2 [at%]
ZnO Einkristall Oberfla¨che 32, 3 40, 6 27, 0
ZnO Einkristall, nach Absputtern 0, 5 41, 3 58, 3
Anlage 1 Oberfla¨che 19, 3 41, 9 38, 2
Anlage 1 nach Absputtern 1, 9 39, 4 55, 8
Anlage 2 Oberfla¨che 18, 2 41, 9 39, 7
Anlage 2 nach Absputtern 3, 7 39, 8 54, 6
Tabelle 5.4: Berechnete Zusammensetzung der in Abbildung 5.12 gezeigten Spektren
Sowohl die Probe aus Anlage 1 als auch aus Anlage 2 zeigen noch in einer Tiefe von 20 nm
Abbildung 5.13: XPS-Detailspektrum der Zn2p3/2- und ZnO2p3/2-Signale fu¨r die in Abbildung 5.12 gezeigten
Proben
eine Kohlenstoff–Verunreinigung. Aufgrund der Oberfla¨chenrauigkeit der in Anlage 2 hergestell-
ten Probe 2 (Ra = 18 nm) ist nach dem Sputterprozess noch nicht die gesamte Kontamination
abgetragen. Beru¨cksichtigt man diese Kontamination, stimmt die Zusammensetzung der gesput-
terten Schichten mit der des Einkristalls u¨berein.
Zur Evaluierung der Bindungsverha¨ltnisse des Zink und des Sauerstoffs werden die Positionen
des Zn2p3/2 genauer betrachtet und mit den Literaturwerten fu¨r Zn2p3/2 und ZnO2p3/2 verglichen.
Beide Signale liegen dicht beieinander und sind nur durch Dekonvolution des Peaks zu unter-
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scheiden. In Abbildung 5.13 sind die entsprechenden XPS–Spektren dargestellt. Die Position
des Zn2p3/2-Signals ist in der Literatur genau angegeben und in das Diagramm bei −1021, 7 eV
eingezeichnet. Der Wert fu¨r den ZnO2p3/2 Peaks variiert in der Literatur um den im Diagramm
gezeigten Bereich. Beru¨cksichtigt man die Genauigkeit der Messung (0, 2 eV), so kann aus den
Spektren geschlossen werden, dass keine metallisch gebundenen Zinkatome vorhanden sind. Dies
wird auch durch die Betrachtung der Valenzbandkante verdeutlicht. In Abbildung 5.14 ist das
Detailspektrum der VB-Kante aus Abbildung 5.12 aufgezeigt. Die Valenzbandkante der gesput-
Abbildung 5.14: XPS-Detailspektrum des Valenzbandes fu¨r die in Abbildung 5.12 gezeigten Proben
terten Proben unterschiedet sich nicht von der des Einkristalls. Die Intensita¨ten der jeweiligen
Signale bei E = 0 entsprechen dem Untergrundrauschen der Messungen. Es sind keine freien
Elektronen vorhanden, die untersuchten Proben sind also nicht leitfa¨hig.
Die halbleitenden Eigenschaften der Schichten werden auch durch Leitfa¨higkeitsmessungen nach
der van-der-Pauw-Methode [67] besta¨tigt. Fu¨r alle Proben wurde ein Schichtwiderstand im Be-
reich von 107 − 109 Ωcm festgestellt.
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Innere Struktur der gesputterten ZnO-Schichten
Zur Prozessoptimierung wurden die gesputterten Du¨nnschichten hinsichtlich ihrer Textur und
Phasenzusammensetzung untersucht. Hierzu wurde die in Kapitel 4.3.1 beschriebene Bragg–
Brentano–Goniometermessung verwendet. Dabei wurden die Peaklagen, die Peakbreite sowie
die relativen Intesita¨ten der einzelnen Peaks ausgewertet. Um den Einfluss der gewa¨hlten unter-
schiedlichen Sputter-Prozessparameter vergleichen zu ko¨nnen, wurden die Messungen an Proben
gleicher Schichtdicke durchgefu¨hrt. Fu¨r die Untersuchungen zur Texturverteilung in der Sub-
stratebene wurde das in Kapitel 4.3.1 beschriebene Verfahren der Vierkreisgoniometermessung
eingesetzt.
Zur kristallographischen Untersuchung der gesputterten ZnO-Schichten wurde ein Referenz-
spektrum aus [84] verwendet. Abbildung 5.15 zeigt alle mo¨glichen Beugungsmaxima zwischen
2Θ = 15◦ − 85◦. Sa¨mtliche Reflexe sind mit den zugeho¨rigen Miller–Indizes der Kristallebenen
beschriftet. Die unterschiedlichen Intensita¨ten der Peaks zeugen von verschieden starken Beu-
gungen und sind nicht auf eine Vorzugsrichtung der Kristalle zuru¨ckzufu¨hren.
Abbildung 5.15: Referenz Θ− 2Θ Diagramm einer ZnO Pulver–Probe mit den Intensita¨tsverha¨ltnissen der mo¨gli-
chen Ro¨ntgenreflexe
In Abbildung 5.16 sind zwei Polfiguren einer gesputterten ZnO-Schicht dargestellt. Die Polfigu-
ren liefern den Nachweis, dass die Schicht eine ausgepra¨gte Textur in (0002)–Richtung besitzt
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Abbildung 5.16: Polfigur des (0002)- (links) und (1001)-Peaks (rechts) einer gesputterten ZnO-Schicht auf Glas
(p = 1, 2 · 10−2 mbar; Gasfluss = 28 sccmAr−O2 ; P = 250 Watt)
und somit c-Achsen-orientiert ist. Die Polfigur der (1001)-Richtung weist entsprechend dem Win-
kel zwischen der (0001)– und (1001)–Ebene in der ZnO-Gitterstruktur eine maximale Intensita¨t
fu¨r χ = 62◦ auf. Aufgrund der sechsza¨hligen Symmetrie des hexagonalen Gitters wu¨rde sich in
der Polfigur bei geordneter Ausrichtung der Kristallite bezu¨glich der (0001)–Richtung und der
(1001)–Richtung eine solche Symmetrie wiederfinden. Daher folgt aus der rechten Abbildung
5.16, dass die einzelnen Sa¨ulen keine Vorzugsorientierung innerhalb der Substratebene besitzen
und somit fasertexturiert wachsen.
In rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen kann das kolumnare Wachstum, welches fu¨r
polykristalline ZnO-Schichten mit einer (0002)-Vorzugsorientierung typisch ist, deutlich erkannt
werden. In Abbildung 5.17 ist die Querschnittsaufnahme einer etwa 4 µm dicken ZnO-Du¨nn-
schicht auf einem oxidierten Siliziumsubstrat dargestellt. Die Herstellungsparameter der Schicht
entsprechen denen aus Abbildung 5.16. Das Sa¨ulenwachstum zeigt sich sowohl auf Silizium- als
auch auf Glas-Substraten. In beiden Fa¨llen existiert an der Grenze zum Substrat ein amorpher
Bereich, der bei der Grenzfla¨che ZnO/Glas deutlich sta¨rker ausgepra¨gt ist. Diese Bereiche wer-
den auch in der Literatur beobachtet; die unterschiedliche Ausdehnung des amorphen Bereiches
wird mit den unterschiedlichen Substrateigenschaften begru¨ndet [104]. Fu¨r alle Untersuchungen
wurde eine Schichtdicke von mindestens 2, 5 µm gewa¨hlt, so dass der Substrateinfluss auf das
Schichtwachstum dort nicht mehr beru¨cksichtigt werden muss. Sowohl auf Silizium– als auch
auf Glas–Substraten wachsen die gesputterten Schichten in einer reinen c-Achsen Orientierung.
Andere Phasen konnten nicht nachgewiesen werden.
Im Folgenden wird der Einfluss der Prozessparameter auf die innere Struktur der Zinkoxidschich-
ten diskutiert; dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die kristollographische Orientierung
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Abbildung 5.17: REM-Aufnahme einer Bruchkante einer 4 µm dicken ZnO-Schicht auf einem oxidierten Silizium-
substrat
des Zinkoxids gelegt. Die Kristallite sollten fu¨r piezoelektrische Anwendungen c-Achse-orientiert
sein, da hier ist die Schallgeschwindigkeit, die der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Oberfla¨chen-
welle entspricht, am gro¨ßten ist [32, 39]
Einfluss der Sputterleistung
Aufgrund der starken Vorzugsorientierung der gesputterten ZnO-Schichten beschra¨nkt sich die
folgende Auswertung der XRD-Daten im Wesentlichen auf die Lage und die Halbwertsbreite der
Θ− 2Θ und ω-Scans.
Abbildung 5.18 zeigt einen Θ − 2Θ-Scan von ZnO auf Glas; die Schichten wiesen alle eine
Dicke von 2µm auf. Der Prozessdruck lag konstant bei 1, 2 · 10−2 mbar, der Argon-Gasfluss
bei 28 sccmAr und die Deposition fand bei Raumtemperatur statt. Zur besseren Darstellung
wurden die Intensita¨ten bezu¨glich des (0002)-Reflexes normiert. Aus der Lage dieser Reflexe
kann mit Hilfe der Bragg–Bedingung (Gleichung 4.8) der Netzebenenabstand d(0002) entlang der
c-Achse berechnet werden. Im Inset von Abbildung 5.18 sieht man einen Anstieg der Gitterkon-
stante, die deutlich u¨ber der eines ZnO Einkristalls (5, 2066 A˚ [65, 84]) liegt; diese ist ebenfalls
eingezeichnet. Demnach erfa¨hrt das ZnO-Gitter der gesputterten Schichten im Vergleich zum
ZnO-Einkristall entlang der c-Achse eine Dehnung abha¨ngig von der RF-Leistung. Bei 100 Watt
hergestellte Schichten, sind um 0, 03 A˚, also um etwa 0, 58% gedehnt. Bei Annahme einer biaxia-
len Verspannung wachsen die Schichten somit zugverspannt. Eine Erho¨hung der Sputterleistung
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bewirkt eine gro¨ßere Dehnung des Gitters (bei 250 Watt betra¨gt diese etwa 0, 77%). Um die kris-
Abbildung 5.18: Θ−2Θ Diagramm bei Raumtemperatur gesputterter ZnO-Schichten bei verschiedenen Leistungen
und aus der Lage der (0002) Beugungsreflexe berechnete Gitterkonstanten
talline Gu¨te der abgeschiedenen ZnO-Schichten zu quantifizieren, wurden die Rockingkurven um
den (0002) Reflex gemessen. Die Halbwertsbreiten dieser Kurven geben bei einem kolumnaren
Wachstum die mittlere Verkippung der einzelnen ZnO-Sa¨ulen an. Abbildung 5.19 zeigt diese
Kurven um den (0002) Reflex der in Abbildung 5.18 gezeigten ZnO-Schichten. Ein Anstieg der
Sputterleistung resultiert hier in einer Abnahme der Halbwertsbreite der Rockingkurven von
7, 05◦ bei 50 Watt auf einen Wert von 4, 89◦ bei 250 Watt. Diese klare Verbesserung der kris-
tallinen Qualita¨t der Proben mit steigender RF-Leistung wird auch in der Literatur beobachtet
[43, 78] und kann durch die steigende Substrattemperatur, die aus einem Anstieg der einge-
koppelten Leistung resultiert, begru¨ndet werden [103]. In dieser Arbeit wurde mit Hilfe von
irreversiblen Temperatur-Messstreifen (VWR International) ein Anstieg der Substrattempera-
tur von ≤ 45 °C bei 50 Watt bis auf 149 °C bei 300 Watt gemessen, wobei der Gasfluss 28 sccmAR
betrug und in reiner Argon-Atmospha¨re bei einem Druck von 1, 2 · 10−2 mbar gesputtert wurde.
Dieser Temperaturunterschied reicht nach dem in Kapitel 3.2.3 modifizierten-Thornton Modell
von Kluth et al. [45] schon aus, um in einem kompakteren Schichtwachstum zu resultieren.
Zhang et al. fanden auch fu¨r konstante Substrattemperaturen eine Verbesserung der Struktur
von gesputtertem ZnO mit steigender RF-Leistung [105]. Die steigende kristalline Gu¨te mit
steigender eingekoppleter RF-Leistung kann also nicht alleine mit einem Anstieg der Substrat-
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Abbildung 5.19: Rocking-Kurve bei Raumtemperatur gesputterter ZnO-Schichten bei verschiedenen Leistungen
und der dazugeho¨rigen Halbwertsbreite der (0002) Reflexe
Temperatur begru¨ndet werden.
In der Literatur wird fu¨r RF-Magnetron-gesputterte ZnO-Schichten auf Glassubstraten u¨ber
Halbwertsbreiten von 2◦ − 3◦ berichtet [53, 65], ohne jedoch eine Schichtdicke anzugeben. Diese
wurden allerdings bei Substrattemperaturen u¨ber 300 °C hergestellt. Die beste Halbwertsbrei-
te, die in dieser Arbeit bei Raumtemperatur erreicht wurde, betra¨gt 3, 78◦ fu¨r eine auf (100)
Silizium und 4, 21◦ auf Glas hergestellte Schicht bei einem Druck p = 1, 2 · 10−2 mbar, einem
Gasfluss= 28 sccmAr−O2 in Argon-Sauerstoff-Atmospha¨re, und einer RF-Leistung P=250 Watt.
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Einfluss der Substrattemperatur
Die Substrattemperatur wa¨hrend der ZnO Abscheidung besitzt ebenfalls einen Einfluss auf die
innere Struktur der Du¨nnfilme. Zur Untersuchung wurden ZnO-Schichten mit Anlage 2 bei ver-
schiedenen Substrattemperaturen hergestellt; der Druck lag konstant bei p=1, 5 ·10−2 mbar, der
Gasfluss betrug 35 sccmAr−O2 und die Sputterleistung PRF = 250 Watt in Argon-Sauerstoff
Atmospha¨re (Ar:O2 = 86:14). Ro¨ntgenuntersuchungen zeigten ein Verschiebung des 2Θ(0002)-
Beugungsreflexes von 34.28◦ fu¨r Schichten, die bei einer Substrattemperatur von 300 °C herge-
stellt wurden, auf 34.39◦ fu¨r eine Substrattemperatur von 800 °C. Das entspricht einer Reduktion
der Gitterdehnung entlang der c-Achse von 0, 39% auf 0, 06%. Gleichzeitig wurde die Halbwerts-
breite der Rockingkurve des 2Θ-Winkels um 1◦ auf 10, 5◦ reduziert.
In Abbildung 5.20 sind zwei TEM-Querschnittsaufnahmen von ZnO auf (111)-Silizium darge-
stellt, welche bei zwei verschiedenen Temperaturen hergestellt wurden. Im oberen Bereich der
Abbildung 5.20: Querschnitts-TEM Aufnahmen zweier Zinkoxidschichten auf (111)-Silizium; Aufnahme a) zeigt
eine bei 600 °C hergestellte Probe, Aufnahme b) zeigt eine bei 800 °C hergestellte ZnO-Schicht, die u¨brigen
Prozessparameter waren bei beiden Depositionen identisch
Bilder befindet sich das einkristalline Silizium in der (111)-Orientierung. Nach einem amorphen
Bereich (ca. 5 bzw. 10 nm) folgt das kristalline Zinkoxid. Die einzelnen Netzebenen sind fu¨r beide
Schichten deutlich zu erkennen und die sichtbaren Gitterabsta¨nde ko¨nnen mit Hilfe einer Soft-
ware (DigitalMicrograph, Gatan Inc.) bestimmt werden. Abbildung 5.20 a) zeigt eine bei 600 °C
hergestellte Schicht, deren Netzebenenabstand u¨ber eine Distanz von 20 Ebenen einen gemittel-
ten Wert von 5, 07 A˚ ergibt. Beru¨cksichtigt man den Vergro¨ßerungsfehler des Mikroskops, der
sich aus der Abweichung der Gitterkonstante des tatsa¨chlichen und gemessenen Wertes fu¨r das
Substrat ergibt und hier 2,2% betra¨gt, ergibt sich ein Netzebenenabstand von 5, 18 A˚. Dieser
ist nur um 0, 6% niedriger als der theoretische Wert von 5, 20 A˚ [84], was auf eine kompres-
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sive Verspannung der Schicht schließen la¨sst. Die Elektronenmikroskopaufnahme besta¨tigt das
c-Achsen orientierte Wachstum der ZnO-Kristalle. Der gemessene Netzebenenabstand stimmt
jedoch nicht mit dem aus den Ro¨ntgendaten gewonnenen Wert u¨berein: aus der Lage des 2Θ
Ro¨ntgenreflexes (34, 27◦)kann mit Hilfer der Bragg Gleichung 4.8 fu¨r diese Probe ein Netzebe-
nenabstand von 5, 23 A˚ bestimmt werden. Der Unterschied zwischen dem gemessenen Wert und
dem aus den XRD Daten berechneten Wert kann dadurch erkla¨rt werden, dass hier nur ein Korn
betrachtet und der Netzebenenabstand nahe am Substrat gemessen wurde. Die Ro¨ntgendaten
liefern ein u¨ber einen großen Bereich und somit viele Ko¨rner gemittelten Netzebenenabstand der
oberfla¨chennahen Bereiche.
Die Querschnittsaufnahme der bei 800 °C hergestellten Probe (Abbildung 5.20) weist einen
Netzebenenabstand von 5, 28 A˚ - ebenfalls u¨ber 20 Ebenen gemittelt - auf. Ro¨ntgendiffraktome-
trische Daten liefern einen Netzebenenabstand von 5, 22 A˚.
Abbildung 5.21: Elektronenmikroskopische Aufnahme
der amorphen Grenzschicht zwischen Substrat und ZnO-
Film mit kristallinen Einschlu¨ssen
Der amorphe Bereich zwischen dem Subs-
trat und der Schicht besitzt hier eine gro¨ße-
re Ausdehnung als bei der zuvor gezeigten
Probe. Das Substrat wurde vor dem Sput-
terprozess in einem HF-Dip mit Flusssa¨ure
behandelt; die natu¨rliche Oxidschicht wurde
vom Silizium entfernt. Durch den Ionenbe-
schuss im anschließenden Plasmareinigungs-
prozess wurde die Siliziumoberfla¨che wieder
amorphisiert. Bei genauer Betrachtung der
Aufnahmen lassen sich in den amorphen Be-
reichen kristalline Einschlu¨sse erkennen. Ein
Teil des amorphen Bereichs ist also wa¨hrend
des Schichtwachstums entstanden. Durch die
erho¨hte Oberfla¨chenmobilita¨t auf der geheiz-
ten Probe ko¨nnen diese Kristallite durch einen
amorphen Bereich wieder umschlossen werden
(siehe Abbildung 5.21).
Ein Energie-Verlust Elementmapping konnte nicht kla¨ren, ob es sich beim amorphen Bereich um
Siliziumoxid oder Zinkoxid handelt. Die jeweils sta¨rksten Elementkanten, die zu einem Mapping
verwendet werden, liegen fu¨r Zink (M2,3 ∼ 83 eV) und Silizum (L2,3 ∼ 90 eV) zu dicht beiein-
ander. Da hier, um Aufladungen im Bild zu vermeiden, eine Filtereinstellung von 15 eV gewa¨hlt
wurde, u¨berschneiden sich die Silizium- und Zink-Signale.
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Topographie der gesputterten Zinkoxid-Schichten
Neben der Gu¨te der kristallinen Struktur hat auch die Topographie der Probe einen Einfluss
auf die piezoelektrischen Eigenschaften. In der Literatur werden die besten piezoelektrischen
Eigenschaften Zinkoxidschichten mit einer glatten Oberfla¨che und einer kompakten Struktur
zugeschrieben [83].
Einfluss der Sputterleistung und des Sputtergases auf die Oberfla¨chenbeschaffenheit
Die Wahl des Prozessgases besitzt, wie bereits in den vorhergehenden Abschnitten erla¨utert,
einen starken Einfluss auf die Schichteigenschaften. Dies zeigt sich auch stark in der Oberfla¨chen-
beschaffenheit der hergestellten Schichten. In Abbildung 5.22 wird die mittlere Rauigkeit fu¨r in
Argon oder Argon-Sauerstoff Atmospha¨re hergestellte ZnO-Schichten dargestellt. Dabei ist eine
deutliche Zunahme der mittleren Oberfla¨chenrauigkeit der in reinem Argonplasma gesputterten
Du¨nnschichten mit steigenden RF-Leistungen zu erkennen. Bei einer RF-Leistung von 100 Watt
betra¨gt die Rauigkeit Ra = 16, 5 nm und steigt bei PRF = 250 Watt auf einen Wert von 54, 7 nm
an. Dies kann zum einen durch die mit wachsendem Energieeintrag steigende Oberfla¨chendiffusi-
Abbildung 5.22: Mittlere Oberfla¨chenrauigeit der bei verschiedenen RF-Leistungen gesputterten ZnO-Du¨nnschich-
ten auf Glas
onsgeschwindigkeit metallischer Zn0-Atome erkla¨rt werden. Diese ko¨nnen so gro¨ssere Distanzen
zuru¨cklegen, um ein Nukleationszentrum zu finden; die Kristallite werden gro¨ßer, die Struktur
der Schicht gro¨ber und die Rauigkeit steigt an [43]. Dieser Effekt u¨berwiegt vor Allem, wenn die
Anzahl der metallischen Zn-Atome steigt und die Filme untersto¨chiometrisch wachsen, was in
76
5.1. Schichtherstellung mittels nichtreaktiven RF- Magnetron-Sputterns
reinem Argon bei einer ho¨heren Substrattemperatur erfolgt. Zum Anderen kommt der Einfluss
der durch die ho¨here RF-Leistung ho¨heren Teilchendichte zum Tragen. Hochenergetische Teil-
chen aus dem Plasma ko¨nnen von der Oberfla¨che der Schicht wa¨hrend des Wachstums schwa¨cher
gebundene Atome wieder zersta¨uben. Dies erfolgt vor Allem an den Korngrenzen, was eine raue-
re Schicht zur Folge hat [52].
Wie aus Abbildung 5.22 ersichtlich ist, verhindert die Zugabe von Sauerstoff zum Prozeßgas ein
Anstieg der Rauigkeit. Der zusa¨tzliche Sauerstoff wirkt hier an der Oberfla¨che der wachsenden
Schicht als Falle, die das diffundierende Zink einfa¨ngt. Es bilden sich somit mehr Nukleations-
zentren, die zu einem dichteren und feinko¨rnigeren Wachstum fu¨hren [40]. Auch wird durch die
Zugabe von Sauerstoff die Ionendichte im Plasma reduziert und somit ein pra¨ferentielles A¨tzen
an den Korngrenzen verringert [52].
Dieser Effekt wird auch in rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen deutlich, die in Ab-
bildung 5.23 gezeigt sind. Diese Schichten wurden in unterschiedlichen Gasatmospha¨ren auf
Silizium hergestellt, die u¨brigen Sputterparameter waren identisch. Die Kristallite der in einer
Argon-Sauerstoff-Atmospha¨re hergestellten Probe sind deutlich kleiner und die mittlere Rauig-
keit der Schicht liegt bei 9, 1 nm. Ohne Zugabe von Sauerstoff zum Sputtergas kommt es unter
sonst gleichen Sputterbedingungen zu einer Schichtrauigeit von 44, 6 nm und die laterale Aus-
dehnung der einzelnen Kristallite ist deutlich gro¨ßer.
Abbildung 5.23: REM–Aufnahme zweier ZnO-Schichten, welche bei 250 Watt, einem Gasfluss von 28 sccm und
einem Prozessdruck von 1, 2 · 10−2 mbar in Argon-Sauerstoff-Atmospha¨re (a) und reiner Argon-Atmospha¨re (b)
hergestellt wurden
Beide Proben zeigen in XRD-Untersuchungen ein ausgepra¨gtes c-Achsen-orientiertes Wachstum;
in rasterelektronenmikroskopischen Querschnittsaufnahmen kann in beiden Fa¨llen ein kolumna-
res Wachstum erkannt werden.
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5.2 Piezoelektrische Eigenschaften der Zinkoxid-Schichten
Zur Untersuchung der piezoelektrischen Eigenschaften der hergestellten ZnO Schichten wurde
ein besonderes Augenmerk auf die Geschwindigkeit der Oberfla¨chenwelle vSAW und auf den
elektromechanischen Kopplungskoeffizienten k2 gelegt. Diese beiden Eigenschaften sind die ent-
scheidenden Kenngro¨ßen fu¨r die Herstellung von OFW-Bauelementen.
Zur Untersuchung der piezoelektrischen Eigenschaften der Proben sowie fu¨r die Mikrofluidikex-
perimente musste eine interdigital Fingerstruktur zur OFW-Erzeugung auf die Proben aufge-
bracht werden. Dazu wurde optische Lithographie verwendet und die hierfu¨r beno¨tigten Masken
wurden mittels eines Elektronenstrahlschreibers hergestellt.
5.2.1 Strukturierung der Proben
Auf die gereinigten Proben wurde mit Hilfe eines Rotationsbeschichtungsverfahrens (spin coa-
ting) ein UV-empfindlicher Negativlack (Shipley 1813 ) mit einer Dicke von ca. 1, 3 µm aufge-
schleudert. Der Lack besteht aus einem Lo¨sungsmittel und der photoaktiven Verbindung Dia-
zonaphtochinon. Durch das Trocknen des Lackes in einem Ofen bei ca. 90 °C entweicht das im
Lack enthaltene Lo¨sungsmittel und der Lack ha¨rtet aus.
Im darauf folgenden Schritt erfolgte die Belichtung der Probe und somit der Strukturu¨bertrag
von der Maske auf die Probe. Dazu wurde diese in Kontakt mit einer Negativ - Chrommaske ge-
bracht und durch die Maske hindurch mit UV-Licht bestrahlt. Die Diazonaphtochinon-Moleku¨le
werden durch die Bestrahlung mit UV - Licht in Carboxylsa¨ure umgewandelt und konnten da-
nach mit einem Entwicklerbad (Microposit Developer) entfernt werden. Der unbelichtete Pho-
tolack wurde durch das Entwicklerbad nicht angegriffen und verblieb auf der Probe.
Nach der Entwicklung des latenten Bildes kann nun die Strukturinformation mittels eines ad-
ditiven Verfahrens auf das Substrat u¨bertragen werden. Dazu wird auf die Proben durch einen
Elektronenstrahlverdampfer zuerst ein du¨nner Haftvermittler (Titan) und dann ein leitfa¨higes
Material (in diesem Fall Gold oder Aluminium) aufgebracht. Im sogenannten Liftoff-Prozess
wird nun der unbelichtete Teil des Photolacks von der Probenoberfla¨che entfernt und nur auf
den belichteten Stellen verbleibt die Metallstruktur. In Abbildung 5.24 ist eine 200µm × 200µm
Aufnahme der Oberfla¨chentopographie einer strukturierten Probe zu sehen, die mit einem Profi-
lometer erstellt wurde. Die einzelnen Finger des Transducers sind gut zu erkennen und die Dicke
der aufgebrachten Metallstruktur von 90 nm wird aufgelo¨st. Durch Verwendung einer kleinen
Fingerstruktur an der Gegenelektroden, wie sie in Abbildung 5.24 zu sehen ist, kann eine Beein-
tra¨chtigung des erzeugten Signals durch eine Reflexion an der Gegenelektrode minimiert werden.
Die hier abgebildete Struktur besitzt eine Fingerbreite sowie einen Fingerabstand von 6, 0 µm,
daraus resultiert eine Periodizita¨t von 24, 0 µm.
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Abbildung 5.24: Ausschnitt der Topographie einer strukturierten Probe
In dieser Arbeit wurden zwei unterschiedliche OFW-Chipkonfigurationen verwendet, die in Ab-
bildung 5.25 dargestellt sind. Diese Strukturen unterscheiden sich darin, ob die IDTs ober-
oder unterhalb der OFW fu¨hrenden ZnO Schicht angeordnet sind. Abbildung 5.25(a) zeigt die
Abbildung 5.25: Zwei verschiedene OFW-Chip-Konfigurationen; a) IDT/ZnO/Glas und b) ZnO/SiO2/IDT/Glas
konventionelle Strukturierung der ZnO-Schicht, bei der der IDT direkt auf die gesputterte ZnO-
Schicht aufgebracht ist. Diese Struktur wird im Folgenden als IDT-top bezeichnet. Hingegen
ist in Abbildung 5.25(b) eine Chipkonfiguration gezeigt, bei der der IDT vor der Beschich-
tung mit Zinkoxid direkt auf das Glas-Substrat gebracht wurde. Um ein Diffundieren des IDT
Materials wa¨hrend des Sputterprozesses in die ZnO-Schicht zu verhindern, wurde eine du¨nne
SiO2-Schicht als Diffusionsbarriere zwischen Metall und ZnO ebenfalls durch Magnetronsput-
tern aufgebracht. Vorteil dieses Schichtsystems ist zum einen die einfachere Strukturierung: eine
Beanspruchung der ZnO-Schicht, die bei einer nachtra¨glichen Strukturierung stattfindet, entfa¨llt
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Abbildung 5.26: Transmittierte Signale einer OFW auf ZnO/Silizium, einmal mit Ti/Au (10 nm/50 nm) und
einmal mit Ti/Al (10 nm/50 nm) als Fingerstruktur; die Herstellungsparameter und Struktur des verwendeten
IDT sind fu¨r beide Proben identisch
in diesem Schichtsystem. Vor allem wa¨hrend des Liftoff-Prozesses, wie er fu¨r die IDT-top not-
wendig ist, wird die ZnO-Schicht im Ultraschallbad stark beansprucht, was zu Rissen in der
Schicht und somit zur Verschlechterung der Oberfla¨chenmorphologie oder sogar zur Ablo¨sung
der Schicht fu¨hren kann.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der metallische Massebelag auf der ZnO-Schicht wegfa¨llt,
der die Erzeugung und Ausbreitung der Oberfla¨chenwelle beeinflussen kann. In Abbildung 5.26
ist das transmittierte Signal einer OFW fu¨r zwei verschiedene IDT-Materialien, Aluminium (rot)
und Gold (blau), dargestellt. Aufgrund des großen Masseunterschiedes von Gold zu Aluminium
(etwa 7 : 1) wird die OFW durch den Massebelag von Gold bei gleicher IDT-Dicke deutlich
sta¨rker geda¨mpft. Dieser Effekt ist besonders bei rauen Schichten zu beachten, da hier die IDT
Struktur eine Mindestdicke aufweisen muss.
Da nur die Interdigitaltransducer mit ZnO beschichtet sein mu¨ssen, kann die Struktur ohne Pro-
blem kontaktiert werden. Eine lichtmikroskopische Aufnahme wird in Abbildung 5.27 gezeigt.
Mit Hilfe der so strukturierten Proben wurden die piezoelektrischen Eigenschaften der gesput-
terten Zinkoxid-Schichten untersucht und Mikrofluidikexperimente durchgefu¨hrt.
5.2.2 Kopplungskoeffizient
Der Kopplungskoeffizient ist ein Maß dafu¨r, wie viel des zur Anregung der Oberfla¨chenwelle an
den IDT applizierten elektrischen Signals tatsa¨chlich in eine mechanische Leistung umgewan-
delt wird. Abbildung 5.28 fasst die gemessenen Kopplungskoeffizienten fu¨r mit Argon (rot) und
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Argon-Sauerstoff (blau) als Prozessgas hergestellte Schichten als Funktion der beim Sputter-
prozess eingekoppelten RF-Leistung zusammen. Hierbei geht klar hervor, dass der Kopplungs-
koeffizient sowohl von der zur Herstellung der ZnO-Schichten eingekoppelten RF-Leistung, als
auch vom verwendeten Sputtergas abha¨ngt. Diese Abha¨ngigkeit wird vor Allem durch struk-
turelle Unterschiede der gesputterten Schichten begru¨ndet. Im Folgenden soll der elektrome-
chanische Kopplungskoeffizient k2 der gesputterten Schichten betrachtet werden, der u¨ber den
piezoelektrischen Koeffizienten e, die elastische Konstante c und die Dielektrizita¨tskonstante 
folgendermaßen definiert ist:
k2 = e2 · ( · c)−1 (5.1)
Experimentell kann der Kopplungsfaktor entsprechend der Formel:
k2 = 2 · (vOC − vSC) · v−1OC (5.2)
u¨ber den Effekt der piezoelektrischen Versteifung bestimmt werden. Dabei steht vOC (open
circuit) fu¨r die Geschwindigkeit der OFW auf einer freien und vSC (shortened circuit) fu¨r die
Geschwindigkeit der OFW auf einer kurzgeschlossenen Oberfla¨che. Die dazu verwendete Struktur
ist in Abbildung 5.27 gezeigt.
Die Apertur der IDTs betra¨gt 520 µm und der Fingerpaarabstand 24, 0 µm. Die hier gezeigte
Abbildung 5.27: Lichtmikroskopische Aufnahme einer zur Messung des Kopplungsfaktors strukturierten ZnO-
Schicht auf Glas; der Fingerpaarabstand der IDTs betra¨gt 24 µm
Titan-Gold (10 nm/80 nm)-Struktur befindet sich unter der ZnO-Schicht direkt auf dem Glas-
Substrat; zwischen der Zinkoxid-Schicht und der Fingerstruktur befindet sich eine 150 nm dicke
Siliziumoxidschicht.
Einfluss der strukturellen Eigenschaften
In Abbildung 5.28 wird der gemessene Kopplungskoeffizient in Abha¨ngigkeit der verwende-
ten Sputterleistung fu¨r zwei verschiedene Sputtergase dargestellt. In reiner Argon-Atmospha¨re
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kommt es mit steigender Sputterleistung zu einem Abfall der Kopplungskonstanten von 1, 22%
bei 50 Watt auf 0, 19% bei 200 Watt. Verwendet man ein Argon-Sauerstoff-Gasgemisch, bleibt
der Kopplungsfaktor von der Sputterleistung nahezu unbeeinflusst. Hier kann auch fu¨r Schich-
ten, die bei einer hohen RF-Leistung hergestellt wurden, ein hoher Kopplungsfaktor von 1, 02%
(bei 250 Watt) gemessen werden. Die genaue Ursache des Abfalls des Kopplungsfaktors ist
Abbildung 5.28: Gemessener Kopplungskoeffizient der bei verschiedenen Sputterleistungen hergestellten ZnO-
Schichten auf Glas–Substraten; im Inset ist Abbildung 5.22 nochmals zum Vergleich dargetellt
nicht eindeutig zu bestimmen. Zum einen kann hierfu¨r eine Zunahme der Schichtverspannung
mit steigender Sputterleistung verantwortlich gemacht werden, zum anderen scheint auch die
Oberfla¨chentopographie einen Einfluss zu haben. Aus der Lage der (0002) Ro¨ntgenreflexe in
Abbildung 5.18 kann eine Dehnung des ZnO-Gitters entlang der c-Achse berechnet werden; mit
steigender Sputterleistung wird der Beugungsreflex zu kleineren Winkeln hin verschoben, es
kommt zu einer Dehnung um bis zu 0, 77% im Vergleich zum Literaturwert. Durch die kompres-
sive Verspannung des Gitters entlang der c- Achse a¨ndert sich auch die elastische Konstante C33
entsprechend [25]:
(C33)Schicht = 0, 99 · (C33)Bulk · (1− ezz)−4 (5.3)
Dabei entspricht ezz = (c0− c) · c−10 und berechnet sich aus der tatsa¨chlichen Gitterkonstante c0
und der gemessenen c. Eine tensile Schichtverspannung verringert somit die elastische Konstante
und fu¨hrt zu einer Erho¨hung des Kopplungskoeffizienten. Die Dehnung des Gitters entlang der
c-Achse steigt von 0,38% bei PRF = 50 Watt auf 0, 77%; dadurch wird die elastische Konstante
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um 2, 6% reduziert, der Kopplungskoeffizient wu¨rde folglich um 2, 6% ansteigen. Hier sinkt je-
doch der Kopplungskoeffizient mit steigender Sputterleistung. Es muss also ein weiterer Effekt
den Kopplungsfaktor beeintra¨chtigen, und sogar den Effekt der Schichtverspannung kompensie-
ren. Auch in Schichten, die in einem Argon-Sauerstoff-Gasgemisch hergestellt wurden, wurde
eine tensile Schichtverspannung festgestellt. Diese lag jedoch deutlich unter der in reiner Argon-
Atmospha¨re hergestellter Schichten; die Dehnung des Gitters betrug hier maximal 0,11%, was
eine Erho¨hung des Kopplungskoeffizienten um 0, 6% bewirken wu¨rde, und in Abbildung 5.28
innerhalb des Fehlers liegt.
In beiden Fa¨llen mu¨sste die Dehnung der c-Achse zu einem Anstieg des Kopplungskoeffizienten
fu¨hren. Da ein hier aber ein deutlicher Abfall dessen zu erkennen ist, muss ein anderer Effekt
hier dominant sein.
Es wird vermutet, dass die Oberfla¨chenrauigkeit den Kopplungskoeffizienten beeinflusst und den
in Abbildung 5.28 beobachteten Abfall mit steigender Sputterleistung unter Verwendung von rei-
nem Argon-Sputtergas verursacht. Im Inset dieser Abbildung ist der Einfluß der Sputterleistung
auf die Oberfla¨chenbeschaffenheit der Probe nochmals dargestellt (siehe Abbildung 5.22). Eine
hohe Oberfla¨chenrauigkeit scheint einen Abfall des Kopplungskoeffizienten zu bewirken. In der
Literatur wird sowohl eine Da¨mpfung der Oberfla¨chenwelle mit steigender Schichtrauigkeit, als
auch eine Verschiebung der Resonanzfrequenz, also eine A¨nderung der Ausbreitungsgeschwindig-
keit, beobachtet [16, 76]. Alle diese Untersuchungen beschra¨nken sich jedoch auf isotrope Einkris-
talle, und ko¨nnen daher hier nicht ohne weiteres u¨bernommen werden. Durch die polykristalline
Struktur der Schichten kommt es noch zu zusa¨tzlichen Da¨mpfungs- und Streuerscheinungen an
den Korngrenzen, die eine f4 Abha¨ngigkeit besitzen [38]. Wie ein transmittiertes OFW-Signal
durch die Schichtrauigkeit beeinflusst werden kann, ist auch in Abbildung 5.29 gezeigt. Hier
tritt nicht nur eine deutliche Da¨mpfung des transmittierten Signals auf; es kam auch zu einer
Verschiebung der Resonanzfrequenz zu niedrigeren Werten und somit zu einer Verlangsamung
der Ausbreitungsgeschwindigkeit um 1, 6%.
Im Folgenden wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit der OFW auf gesputterten ZnO-Schichten
na¨her betrachtet.
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Abbildung 5.29: Transmittiertes Signal auf einer freien Oberfla¨che fu¨r eine glatte (Ra = 26, 8 nm, blau) und eine
durch A¨tzen mit 0, 05 M HNO3 angeraute (Ra = 49, 6 nm, rot) Oberfla¨che; beide Proben wurden im selben
Prozess hergestellt (p= 1, 2 · 10−2 mbar; Gasfluss=28 sccmAr; P=200 Watt)
5.2.3 SAW Geschwindigeit
Die Geschwindigkeit der Oberfla¨chenwelle ist fu¨r die OFW-Technologie entscheidend, vor Allem
bei der Verwendung der OFW-Bauelemente als Filter. Die Geschwindigkeit der Oberfla¨chenwelle
gibt zusammen mit der Periodizita¨t der IDTs die Anregungsfrequenz vor.
Einfluss der ZnO-Schichtdicke
Die SAW- Geschwindigkeit kann aus der Geometrie des Interdigitaltransducers und der Lage
der Resonanzfrequenz aus f = vSAW · λ−1 bestimmt werden. Fu¨r diese Untersuchungen wurde
ein IDT mit 50 Fingerpaaren, einer Apertur von 520 µm und einer Periodizita¨t von 24 µm ver-
wendet. Die Ti/Au (10 nm/80 nm) Elektrodenstruktur wurde mittels des eben beschriebenen
Lift-off-Prozesses auf die Proben gebracht. In Abbildung 5.30 ist die aus der Lage der Resonanz-
frequenz berechnete SAW-Geschwindigkeit fu¨r unterschiedlich dicke ZnO-Schichten auf einem
Glas-Substrat gezeigt. Mit steigender ZnO-Schichtdicke kommt es zu einem Abfall der SAW-
Geschwindigkeit; fu¨r einen 0, 5 µm dicken Film betra¨gt diese 3150 m·s−1 und fa¨llt mit einem
Anstieg der Schichtdicke auf 3, 0 µm auf einen Wert von 2790 m·s−1. Dieser Abfall der Ge-
schwindigkeit la¨sst sich durch den wachsenden Einfluss des Substrates mit sinkender Schichtdicke
(d << λ) erkla¨ren. Mit sinkender Schichtdicke dringt die Rayleighwelle tiefer in das Substrat ein
und ein gro¨ßerer Teil ihrer Energie wird dort lokalisiert. Die Phasengeschwindigkeit der Ober-
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Abbildung 5.30: Ausbreitungsgeschwindigkeit der Oberfla¨chenwelle in Abha¨ngigkeit der ZnO-Schichtdicke auf
einem Glas- Substrat
fla¨chenwelle na¨hert sich der Schallgeschwindigkeit des Substrates an. Eine genauere Beschreibung
dieses Effekts wird in der Literatur gegeben [5]. Mit Hilfe von Nanoindent-Messungen nach Oliver
und Pharr [68] wurde der E-Modul sowohl der Glassubstrate als auch der ZnO-Filme bestimmt.
Mit Hilfer der aus RBS und Profilometermessungen gewonnenen Dichte der ZnO-Schicht ρ und
der Poissonzahl µ berechnet sich die Schallgeschwindigkeit c aus:
c = 0, 9194 ·
√
E
2 · ρ · (1 + µ) (5.4)
Daraus errechnet sich fu¨r die Schallgeschwindigkeit im Substrat ein Wert von 3955 m·s−1 und
fu¨r die ZnO Schichten eine Geschwindigkeit von 2649 m·s−1. In der Literatur wird der Bulkwert
fu¨r ZnO mit 2700 m·s−1 [77] angegeben, dieser liegt dicht am berechneten Wert. Die Schall-
geschwindigkeit liegt also im Substrat deutlich u¨ber der in der gesputterten Schicht; je dicker
der gesputterte piezoelektrische Film ist, desto weiter na¨hert sich die Schallgeschwindigkeit dem
Bulkwert von ZnO an.
Fu¨r Zinkoxidschichten auf Glas mit einer Dicke unter 500 nm konnte kein messbares Signal de-
tektiert werden. Die kristalline Perfektion der Schicht ist anscheinend noch nicht ausreichend,
um eine Oberfla¨chenwelle anzuregen. Die Wahl des Substrats ist somit ebenfalls von großer
Bedeutung. So ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der OFW auf einer ZnO/Silizium-Struktur
deutlich ho¨her verglichen mit ZnO/Glas [5].
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5.3 Modifikation der gesputterten Zinkoxid-Schichten
Neben der Variation der Prozessparameter ko¨nnen die Schichteigenschaften auch durch eine
anschließende Behandlung beeinflusst werden. Im Folgenden soll der Einfluss der Schichtstruktur
durch eine anschliessende Temper-Behandlung betrachtet werden.
5.3.1 Annealingexperimente
Um die kristalline Struktur der gesputterten Schichten weiter zu verbessern, wurden ZnO-Du¨nn-
filme bei verschiedenen Temperaturen im Ofen ausgeheilt. Durch den Ausheilungsprozess sol-
len diverse Gitterdefekte mit Hilfe der thermischen Energie annihilieren. Das Tempern erfolgte
in einem Ofen (LE 4/11, Nabertherm) fu¨r drei Stunden in Luft; nach dem Tempern verblie-
ben die Proben im Ofen, bis diese wieder Raumtemperatur erreichten. Die Rockingkurven der
(0002) Beugungsreflexe einer solchen Temperreihe werden in Abbildung 5.31 verglichen. Die
hier gezeigten Schichten wurden in Anlage 2 bei einem Prozessdruck von 1, 5 · 10−2 mbar,
einem Gasfluss von 50 sccmAr−O2 und einer RF-Leistung von 250 Watt bei 800 °C in einer
Argon-Sauerstoff-Atmospha¨re (60 : 40) auf Silizium hergestellt. Es ist deutlich zu erkennen,
Abbildung 5.31: Halbwertsbreite der Rockingkurve in Abha¨ngigkeit der Ausheiltemperatur
dass die Halbwertsbreite der Rockingkurve der (0002) Beugungspeaks von 7, 26◦ fu¨r die un-
getemperte Probe mit steigender Annealingtemperatur auf 3, 01◦ bis 1100 °C abnimmt. Wird
die Probe noch ho¨heren Temperaturen ausgesetzt, verbreitert sich die Halbwertsbreite wieder
auf 5, 58◦. Eine ho¨here Annealingtemperatur verbessert also bis zu 1100 °C die Kristallinita¨t
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der ZnO-Schichten. Dieser Effekt wird auch von Liu et al. beschrieben [52]. Die Verbesserung
der Kristallinita¨t wird ferner von REM Beobachtungen besta¨tigt. In Abbildung 5.32 sind drei
verschiedene Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen von gesputterten ZnO-Schichten gezeigt.
Aufnahme 5.32a zeigt eine ungetemperte ZnO-Schicht. Diese la¨sst zwar schon eine hexagonale
Struktur der Sa¨ulen vermuten, zeigt aber kein gerichtetes Wachstum. Die laterale Gro¨ße der
Kristallite variiert stark zwischen 80 und 500 nm. Nach dem Annealen der ZnO-Schicht bei
600 °C (5.32b) la¨sst sich eine geordnetere Struktur erkennen. Die Gro¨ße der Kristallite hat sich
kaum vera¨ndert. Allerdings ist die Gro¨ße weniger gestreut und es existieren mehrere große Kris-
tallite. Auch hier ist die hexagonale Struktur der Sa¨ulen gut zu erkennen. Nach Tempern der
ZnO-Schichten bei 1000 °C in Luft ist ein terrassenfo¨rmiges Wachstum erkennbar (siehe Abbil-
dung 5.32c). Die hexagonale Struktur ist sehr deutlich zu erkennen.
Abbildung 5.31 zeigt eine Verschlechterung der kristallinen Qualita¨t bei Ausheiltemperaturen
Abbildung 5.32: REM-Aufnahme einer gesputterten ZnO-Schicht, die gar nicht (a), bei 600 °C (b) oder 1000 °C
(c) ausgeheilt wurde
u¨ber 1100 °C. Dies kann auch in REM Aufnahmen beobachtet werden. In Abbildung 5.33 a)
und b) ist der Querschnitt einer bei 1000 °C ausgeheilten Schicht gezeigt; dabei wird einmal die
Topographie der Probe (Abbildung a) und einmal der Elementkontrast (b) gezeigt. In beiden
Aufnahmen sind Hohlra¨ume zu erkennen, die sich nahe dem Interface an den Korngrenzen gebil-
det haben. Zwischen diesen Hohlra¨umen und dem Siliziumsubstrat befindet sich noch eine kom-
pakte Schicht, die, wie im Elementkontrast-Bild erkennbar, ebenfalls eine Zinkoxid-Verbindung
ist. Dies wurde auch mit EDX-Messungen besta¨tigt. In Abbildung 5.33 c ist die Oberfla¨che einer
bei 1200 °C getemperten Probe dargestellt. Im Vergleich zu der bei 1000 °C ausgeheilten Pro-
be (siehe Abbildung 5.32c) ist hier keine hexagonale Facettierung der Sa¨ulen mehr erkennbar;
die Schicht wirkt aufgeschmolzen und es haben sich Lo¨cher in der Schicht gebildet. In einer
entsprechenden Querschnitts-REM Aufnahmen (siehe Abbildung 5.33 b) wird der Materialkon-
trast dargestellt. Am Interface sind keine Hohlra¨ume mehr zu erkennen. Die Schichtdicke ist
unregelma¨ßig und an der Grenzfla¨che zwischen dem Substrat und der ZnO-Schicht hat sich ein
U¨bergangsbereich gebildet. EDX.Untersuchungen zeigen fu¨r diese Grenzschicht ein Sauerstoff-
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Abbildung 5.33: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Querschnitts einer bei 1000 °C getemperten Probe
(Bild a und b) sowie der Oberfla¨che (c) und des Querschnitts (d) einer bei 1200 °C getemperten ZnO-Schicht;
dabei sind in Bild a) und c) jeweils die Topographie der Probe und Bild b) und d) der Elemtentkontrast dargestellt
und Silizium-Signal.
In der Literatur wird die Diffusion von Sauerstoff sowohl in einem ZnO-Einkristall [90], als auch
in einem Polykristall [27] beschrieben. Hier wird berichtet, dass schon bei einer Ausheiltempera-
tur von 900 °C sowohl eine Volumendiffusion von Sauerstoff, als auch eine Diffusion entlang der
Korngrenzen stattfinden kann. Dabei ist der Anteil der Sauerstoffdiffusion in einem Polykristall
entlang der Korngrenzen in einem Temperaturbereich zwischen 900 °C und 1000 °C um 3 − 4
Gro¨ßenordnungen gro¨ßer als der Anteil der Volumendiffusion [70].
An der Grenzschicht zum Silizium befinden sich wie in TEM-Untersuchungen gefunden, amor-
phe ZnO-Bereiche. Aus diesen Bereichen kann der Sauerstoff auch bei niedrigeren Temperaturen
schon abwandern. Unter Betrachtung der Bildungsenthalpie von ZnO und SiOx kann vermutet
werden, dass sich hier eine Silizium-Sauerstoff-Verbindung gebildet hat; die Bildungsenthalpie
pro Mol Sauerstoffatom liegt fu¨r Siliziumoxid (−∆Hf = 450 − 500 kJ=̂4, 66 − 5, 18 eV) um ca
50% ho¨her als fu¨r Zinkoxid (−∆Hf = 300− 350 kJ=̂3, 1− 3, 6 eV) [29]. Das Zink kann zusam-
men mit dem Silizium und dem Sauerstoff eine Willemit-artige (Zn2SiO4) Phase bilden (die hier
nicht detektiert wurde), oder es verbleibt als Zn0 am Interface [56]; es kommt zur Ausbildung
von Hohlra¨umen. Eine weitere Temperaturerho¨hung fu¨hrt nun zum Aufschmelzen der deutlich
untersto¨chiometrischen ZnO-Schicht, welche aufgrund des Anteils an metallisch gebundenem
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Zink einen niedrigeren Schmelzpunkt besitzt als sto¨chiometrisches ZnO.
Die kristalline Qualita¨t der ZnO-Schichten la¨ßt sich durch nachtra¨gliches Ausheilen deutlich
verbessern. Da es oberhalb einer Annealingtemperatur von 400 °C aber zu einem Aufreißen der
Schicht kommt, eignen sich diese Schichten nicht fu¨r piezoelektrische Anwendungen. Diese Beob-
achtungen werden auch in der Literatur besta¨tigt. Gupta und Hickernell beschreiben ebenfalls
ein Aufbrechen der gesputterten Schicht ab einer Ausheiltemperatur u¨ber 400 °C; durch den
Prozess der Koaleszenz kleinerer Kristallite kommt es zur Bildung von Mikrorissen entlang von
Korngrenzen und fu¨r ho¨here Ausheiltemperaturen zu einem Anstieg der mittleren Oberfla¨chen-
rauigkeit [24, 30].
5.3.2 A¨tzexperimente
Der Einfluss der Schichtrauigkeit auf die piezoelektrischen Eigenschaften wurde schon in Kapitel
5.2.2 beobachtet. Eine Verbesserung der Rauigkeit verhindert eine Abschwa¨chung des Transmis-
sionssignals und eine Verschiebung der Anregungsfrequenz, wie sie in Abbildung 5.29 gezeigt
wurde. Auch kann durch den A¨tzprozess eine Aussage u¨ber die kristalline Qualita¨t der Schichten
getroffen werden; amorphe und defekte Strukturen werden aufgrund ihrer niedrigeren Bindungs-
energie leichter entfernt. In Abbildung 5.34 ist sowohl die Rauigkeit Ra und Rq, als auch die
Abbildung 5.34: Rauigkeit von gea¨tzten und ungea¨tzten ZnO-Schichten, welche bei verschiedenen Temperaturen
ausgeheilt wurden und die entsprechenden A¨tzraten
A¨tzrate fu¨r bei unterschiedlichen Temperaturen ausgeheilter ZnO-Schichten dargestellt. Die hier
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gezeigten Proben wurden mit Hilfe von 25%iger HNO3 Sa¨ure fu¨r jeweils 60 sec tauch-gea¨tzt.
Wie auch schon in den XRD- und REM-Untersuchungen an bei ho¨heren Temperaturen ausge-
heilten ZnO-Schichten besta¨tigt sich hier eine Verbesserung der kristallinen Gu¨te der Schichten;
die A¨tzrate sinkt bei steigender Ausheiltemperatur. Durch das Taucha¨tzen kam es fu¨r alle Aus-
heiltemperaturen zu einem Anstieg der Schichtrauigkeit. Dieser Effekt wurde fu¨r sowohl fu¨r
Salzsa¨ure (0, 01 M und 0, 05 M) als auch fu¨r Salpetersa¨ure (0, 05 M und 0, 1 M) beobachtet. In
der Literatur wird fu¨r beide A¨tzlo¨sungen beschrieben, dass durch einen selektiven A¨tzangrif ein-
zelne Gruppen von Kristallitsa¨ulen entfernt werden ko¨nnen, wa¨hrend andere Sa¨ulen nur langsam
abgetragen werden. Dadurch entstehen Lo¨cher in der Schicht, die sich an den Korngrenzen der
Sa¨ulen bis zum Substrat hin ausbreiten ko¨nnen [45, 33]. Die Schichten erfahren also immer eine
Zunahme der Rauigkeit. Der genaue Prozess des selektiven A¨tzangriff an die Kristallitsa¨ulen des
ZnO Polykristalls ist nicht genau gekla¨rt [34] und soll hier auch nicht weiter betrachtet werden.
Die chemischen Abla¨ufe wa¨hrend dem A¨tzprozess werden in [72] aufgezeigt.
In dieser Arbeit wurde der A¨tzprozess dazu verwendet, um den Einfluss der Rauigkeit auf die
piezoelektrischen Eigenschaften aufzuzeigen und auch den Einfluss auf das Mischverhalten in
mikrofluidischen Experimenten zu evaluieren.
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5.4 Mikrofluidik auf gesputterten Zinkoxid-Schichten
Fu¨r mikrofluidische Experimente wurden die ZnO-Chips auf einen Tra¨gerchip (siehe Abbildung
5.35) geklebt und die Elektroden mit Hilfe von Aluminium - Dra¨hten auf die Tra¨gerchipkontak-
te gebondet. Der OFW–Chip wurde mit Wa¨rmeleitpaste auf einen Kupferblock geklebt, wecher
u¨ber ein Ku¨hlsystem von unten auf einer konstanten Temperatur von 12 °C gehalten wurde, um
ein Abdampfen der zu mischenden Testflu¨ssigkeit zu vermeiden. Zur Visualisierung der Stro¨mung
im Tropfen wurden fluoreszierende Beads mit einem Durchmesser von 4, 6 µm in die Flu¨ssigkeit
gegeben.
Zur Erzeugung des HF Signals wurde ein Netzwerkgenerator (SMP 02, Rhode & Schwarz ) mit
Abbildung 5.35: Fotografische und schematische Darstellung des Tra¨gerchips mit Ku¨hlfinger und aufgeklebtem
ZnO-Chip, der IDT ist u¨ber Bonddra¨hte mit der Erde bzw. Hochfrequenzspannung verbunden
einem Frequenzbereich von 10 MHz - 20 GHz und einer Leistung von bis zu 19 dBm verwendet.
Der Mischversuch wurde mit Hilfe eines Floureszenzmikroskops (Hund) beobachtet. Die Bear-
beitung der Filme erfolgte mit den freien Softwarepaketen ImageJ und Virtual Dub.
In mikrofluidischen Experimenten muss zwischen zwei verschiedenen Versuchsbedingungen, dem
freien Tropfen und dem gedeckelten Tropfen, unterschieden werden. Beide Bedingungen sind
schematisch in Abbildung 5.36 dargestellt. Im Vergleich zum freien Tropfen ist der Anteil der
freien Oberfla¨che im gedeckelten Versuchsaufbau sehr gering gehalten. Die Glasabdeckung ver-
ursacht zusa¨tzliche Randbedingungen fu¨r die Stro¨munggeschwindigkeiten und zusa¨tzliche Refle-
xionen an dem Glasdeckel.
Dieses System kommt in dem in Kapitel 2.3.2 vorgestellten Hybridisierungsbooster zum Einsatz;
die Durchmischung der Flu¨ssigkeiten findet hier in einem abgeschlossenen Reservoir statt.
Der gedeckelte Tropfen ermo¨glicht eine bessere Visualisierung der Stro¨mungsprofile, erschwert
aber im Allgemeinen die Durchmischung. Verschiedene Experimente und Simulationen zu beiden
91
5. Herstellung piezoelektrischer Zinkoxid-Schichten
Abbildung 5.36: Mischexperimente in einem freien und einem gedeckelten Tropfen
Versuchsaufbauten auf LiNbO3 sind in [23] gegeben.
5.4.1 Einfluss der verwendeten IDT Struktur
Der Einfluss der Geomerie des IDT beschra¨nkt sich nicht nur auf die Wellenla¨nge der erzeugten
Oberfla¨chenwelle; ebenso die Anzahl der Fingerpaare und die Endlichkeit der Apertur des IDTs
haben einen starken Einfluss auf die Ausbreitung der Oberfla¨chenwelle. So kann jeder Punkt
der Fingerstruktur als Ausgangspunkt einer Kugelwelle angesehen werden (Huygensches Prin-
zip) und es kommt zu einem Interferenzbild der Amplitudenverteilung, das der Fraunhofer oder
Fresel Beugung entspricht [81].
Es wurden verschiedene Mischgeometrien getestet. Dafu¨r wurden unter Anderem finite–Elemente–
Simulationen an einem c-Achsen-orientierten Zinkoxid-Einkristall durchgefu¨hrt, um die Ausbrei-
tung der Oberfla¨chenwelle und die an den IDT-Fingern auftretenden Beugungserscheinungen
zu evaluieren. In Abbildung 5.37 sind zwei Schallpfadausbreitungen fu¨r unterschiedliche IDT-
Geometrien zu sehen. An den Kanten der IDT Finger kommt es zu Reflexionen, welche bedingt
durch den Fingerabstand von λ2 in Hin- und in Ru¨ckrichtung eine Phasenverschiebung von 2pi
erfahren; konstruktive Interferenz findet statt, welche zu erheblichen Verlusten bei der Trans-
mission fu¨hren kann. Da der Verju¨ngungsfaktor, der den Zusammenhang zwischen der kleinsten
und gro¨ßten Periodizita¨t des gefa¨cherten IDTs darstellt und ebenfalls einen starken Einfluss
auf die Intensita¨t der Oberfla¨chenwelle besitzt [62], fu¨r beide IDT Geometrien identisch ist,
muss die Anzahl der Fingerpaare fu¨r die unterschiedlichen Beugungsbilder verantwortlich sein.
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Abbildung 5.37: Simulation der Schallpfadausbreitung auf einer gefa¨cherten Fingerstruktur (23, 2 µ m −26, 7 µm)
mit einer Apertur von 1000 µm fu¨r a) 45 Fingerpaare und b) 90 Fingerpaare; die Oberfla¨chenwelle wurde mit
einer Wellenla¨nge von 24, 4 µm angeregt. Die Lage des IDTs ist schematisch angedeutet.
Je ho¨her die Anzahl der Fingerpaare ist, desto sta¨rker tritt eine Beugungserscheinung auf, und
die Intensita¨t der Oberfla¨chenwelle fa¨llt sta¨rker ab. Bei 45 Fingerpaaren kommt es zu einem
langsameren Abfall der Intensita¨t: da aber auch weniger OFW angeregt werden und weniger
konstruktive Interferenz durch die Reflexion der Wellen an den einzelnen Fingern stattfindet,
ist die auftretende maximale Intensita¨t deutlich geringer als bei 90 Fingerpaaren. Will man eine
gleichma¨ßigere Ausbreitung der OFW erzielen, so eignen sich also weniger Fingerpaare; um eine
ho¨here Intensita¨t auf dem IDT zu bekommen, sollte die Anzahl der Fingerpaare ho¨her gewa¨hlt
werden.
Da die Intensita¨t der SAW und somit auch die akustomechanische Kopplung in die Flu¨ssigkeit
auf dem IDT am gro¨ßten ist (siehe Abbildung 5.37 b), sollten Mischexperimente direkt auf dem
IDT durchgefu¨hrt werden.
In Experimenten besta¨tigte sich der Einfluss der Fingeranzahl auf die OFW-Intensita¨t; so konnte
in einem Mischversuch eines freien Tropfens (2, 5 µl)auf dem IDT mit 90 Fingerpaaren schon bei
einer Anregungsleistung von 2 dBm das Einsetzen einer Stro¨mung in der Flu¨ssigkeit beobachtet
werden, auf einem IDT mit 45 Fingerpaaren setzte diese erst ab 4, 8 dBm ein. Platzierte man den
Tropfen in einem Abstand von etwa 1 mm neben dem IDT konnte fu¨r beide Fa¨lle eine sichtbare
Stro¨mung erst ab einer Anregungsleistung von > 16 dBm beobachtet werden. Die hier verwen-
deten gefa¨cherten IDTs besaßen eine Apertur von 2µm und einen Fingerpaarabstand von 23, 2 –
26, 7µm. Die Messungen neben dem IDT sind jedoch nicht ausagekra¨ftig fu¨r die IDT Struktur,
da neben dessen Geometrie hier die Schichtstruktur einen großen Einfluss besitzt. Dies soll im
Folgenden na¨her beleuchtet werden.
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5.4.2 Einfluss der polykristallinen Struktur auf das Mischverhalten
Da die polykristalline Struktur der gesputterten ZnO-Schichten, wie in Kapitel 5.2.2 gezeigt,
einen starken Einfluss auf die piezoelektrischen Eigenschaften besitzt, ist anzunehmen, dass
auch das Mischverhalten dadurch beeinflusst wird. Im Folgenden werden dazu Mischexperimente
direkt auf und neben dem IDT gezeigt.
Mischen auf dem IDT: In Abbildung 5.38 ist ein Mischversuch eines freien Tropfens auf
einem gefa¨cherten IDT gezeigt. Der verwendete IDT befindet sich hier auf der ZnO-Schicht und
besitzt einen variablen Fingerabstand von 23, 226, 7µm und eine Apertur von 500 µm. Bei ei-
ner Anregungsfrequenz von 98 MHz (Abb.5.38a) wird eine Oberfla¨chenwelle am linken Ende
des IDTs erzeugt und der Schallpfad trifft somit seitlich auf den Tropfen. Erho¨ht man nun die
Anregungsfrequenz auf 110 MHz, so wandert der Schallpfad zu kleineren Wellenla¨ngen und so-
mit nach rechts (siehe Abbildung 5.41b); der Schallpfad trifft nun mittig auf den Tropfen. In
beiden Fa¨llen betrug die Anregungsleistung 16 dBm. Fu¨r beide Situationen entstehen typische
Stro¨mungsbilder, die auch mit sowohl Simulationen als auch Experimenten auf LiNbO3 vergleich-
bar sind. In Abbildung 5.39 ist das experimentelle und simulierte Ergebnis des Mischverhaltens
Abbildung 5.38: Mischversuch mit einem freien Tropfen auf einer IDT/ZnO/Si-Struktur unter Verwendung eines
gefa¨cherten IDTs
eines Tropfens auf LiNbO3 gezeigt [23]. Auch hier wurde der Tropfen einmal seitlich (Bild 5.39a)
und einmal mittig (Bild 5.39b) getroffen. Sowohl das Experiment als auch die Simulation zeigen
a¨hnliche Stro¨mungslinien wie im oben gezeigten Mischexperiment. Die polykristalline Struktur
hat in diesem Mischversuch also keinen Einfluss auf das Mischverhalten verglichen mit einem
Einkristall. Da sich der Tropfen nahe am IDT befindet, tritt hier die durch die polykristalline
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Struktur des ZnO bewirkte Streuung und Da¨mpfung der OFW in den Hintergrund, und das
Stro¨mungsbild gleicht dem auf einem LiNbO3-Einkristall.
Abbildung 5.39: Draufsicht auf experimentelle Stro¨mungsbilder in einem freien Tropfen und die U¨berlagerung mit
simulierten Stro¨mungsprofilen auf einem LiNbO3-Einkristall (aus [23])
Mischen neben dem IDT Im Folgenden wurde der Tropfen neben den IDT platziert. In Ab-
bildung 5.40 ist ein Mischversuch auf einer ZnO/ SiO2/IDT/Glas-Struktur bei unterschiedlichen
Frequenzen gezeigt. Der Tropfen befand sich in einem Abtand von etwa 2 mm neben dem IDT;
dieser besaß einen konstanten Fingerpaarabstand von 24 µm, 50 Fingerpaare und eine Apertur
von 520 µm. Zur Veranschaulichung des Stro¨mungsverlaufs wurden jeweils 80 aufeinanderfolgen-
de Bilder des Filmes u¨bereinandergelegt (dies entspricht einer Sekunde Realzeit im Video) und
das Bild invertiert. Die Stro¨mungsverlaufe unterscheiden sich stark vom Einkristall; bereits eine
geringfu¨gige A¨nderung der Anregungsfrequenzen bewirkt eine A¨nderung des Stro¨mungsprofils
und somit deutlich unterschiedliche Mischmuster. Eine Auswertung der Grauskalenwerte zur
Quantisierung der Mischeffizienz zeigt jedoch, dass bei einer Anregungsfrequenz von 114 MHz
die beste Durchmischung des Tropfens stattfindet. Dieser Wert liegt nahe bei der gemessenen
Resonanzfrequenz des IDTs (113, 8 MHz).
Messungen mit einem gedeckelten Flu¨ssigkeitstrofen zeigten ebenfalls deutliche Unterschiede im
Stro¨mungsprofil in Abha¨ngigkeit von der Mischposition des Tropfens auf dem ZnO–Mischerchip.
Abbildung 5.41 zeigt zwei unterschiedliche Mischversuche auf dem selben ZnO/SiO2/IDT/Glas-
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Abbildung 5.40: Mischversuch auf einer ZnO/SiO2/IDT/Glas-Struktur, der IDT besitzt einen konstanten Finger-
paarabstand von 24 µm, der Tropfen befindet sich neben dem IDT
System, einmal direkt auf dem IDT und einmal in einem Abstand von etwa 3 mm. Die hier
Abbildung 5.41: Mischen auf (Bild a) und neben dem IDT (Bild b)
verwendete IDT Geometrie entspricht der in Abbildung 5.40 verwendeten Struktur, die Anre-
gungsleistung betrug 16 dBm. Es wurden jeweils 80 Einzelbilder des Mischviedeos u¨berlagert
und das daraus resultierende Bild invertiert. Abbildung 5.41a zeigt das entstandene Stro¨mungs-
profill auf dem IDT. Auch hier konnte fu¨r drei verschiedene Frequenzen eine Durchmischung des
Tropfens bewirkt werden; das Stro¨mungsprofil zeigt ein stark laminares Verhalten. Die einzelnen
Stro¨mungslinien kreuzen sich hier nicht. Die beste Durchmischung des Tropfens wurde bei einer
Frequenz von 115 MHz erreicht.
Abbildung 5.41b zeigt keinerlei A¨hnlichkeit im Stro¨mungsprofil mit Abbildung 5.41a. Hier wurde
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die Anregungsfrequenz konstant bei 115 MHz gehalten und das Mischbild schien sich hier mit der
Zeit zu a¨ndern. Die Ursache des variierenden Stro¨mungsprofils in Abbildung 5.41 und 5.40 muss
in der polykristallinen Struktur des Zinkoxids liegen. Durch eine Streuung der Oberfla¨chenwellen
an den Korngrenzen und durch eine zusa¨tzliche Da¨mpfung durch die Oberfla¨chenrauigkeit wird
das Mischverhalten stark beeinflußt. In Kapitel 5.2 Abbildung 5.29 wurde eine Frequenzverschie-
bung und eine Da¨mpfung des Resonanzsignals durch das Anrauen der Oberfla¨che festgestellt.
Durch die auftretenden Streuerscheinungen der OFW ko¨nnten auch weitere Pha¨nomene, wie
zum Beispiel Schwebungseffekte, auftreten.
Die einzelnen Korngrenzen der polykristallinen Schicht dienen als Streuzentrum und ko¨nnen
somit helfen, die OFW in den Tropfen einzukoppeln. Das kann die Wirbel in Abbildung 5.41
erla¨ren, die auch in der Mitte des Tropfens beobachtet werden.
5.4.3 Einfluss der strukturellen Eigenschaften auf das Mischverhalten
Wie in Abbildung 5.37 schon gezeigt, ist die Intensita¨t der OFW-Amplitude auf dem IDT am
sta¨rksten. Eine maximale Durchmischung der Flu¨ssigkeit wird also direkt auf dem IDT vermutet.
Mit Hilfe der Software imagej kann die Anzahl der sichtbaren fluoreszierenden Beads im Tropfen
Abbildung 5.42: Normierte Anzahl der sichtbaren Beads in Abha¨ngigkeit der Versuchszeit fu¨r Mischversuche auf
und 3 mm neben dem IDT, jeweils fu¨r einen freien Tropfen und einen gedeckelten Tropfen; im Inset ist die
Vergro¨ßerung des Mischexperiments neben dem IDT nochmals aufgezeigt
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bestimmt werden. In Abbildung 5.42 ist die Anzahl der sichtbaren Beads in Abha¨ngigkeit der Zeit
fu¨r vier verschiedene Mischversuche gezeigt. Da versuchsbedingt nicht immer die selbe Menge an
Beads der Flu¨ssigkeit beigemischt wurden, wird die Anzahl der Beads fu¨r alle Versuche auf den
Startwert normiert. Die Zahl der Beads wurde fu¨r jeden Videoframe einzeln bestimmt. Die hier
gezeigten Fluidikexperimente wurden auf einem ZnO/SiO2/IDT/Glas-System durchgefu¨hrt. Der
Fingerpaarabstand des IDTs betrug 24 µm und die Apertur 520 µm, es wurden 50 Fingerpaare
verwendet. Die Resonanzsfrequenz betrug 109 MHz und die Anregungsleistung 12 dBm, das
Signal wurde nach 50 s zugeschaltet.
Die Durchmischung auf dem IDT unterscheidet sich deutlich von der Durchmischung neben
dem IDT durch einen sta¨rkeren Anstieg der Anzahl der sichtbaren Beads. Nach etwa 5 s gibt es
keine weitere signifikante A¨nderung der Anzahl der sichtbaren Beads. Im freien Tropfen werden
mehr Beads geza¨hlt als im gedeckelten Tropfen. An der Glas-Abdeckung des Tropfens kommt es
wa¨hrend des Mischverlaufs zu einem vermehrten Ansammeln der Beads, die nicht mehr einzeln
aufzulo¨sen sind, es werden weniger Teilchen im Vergleich zum freien Tropfen detektiert.
Mischversuche neben dem IDT weisen bei gleicher Anregungsleistung einen deutlich schwa¨cheren
Anstieg der einzeln detektierten Beads auf. Durch die starke Streuung und Abschwa¨chung der
OFW ist hier Mischleistung schlechter als auf dem IDT. Im Inset von Abbildung 5.42 ist ein
vergro¨ßerter Graph alleine fu¨r diesen Mischversuch gezeigt. Hier kommt es zu keiner Sa¨ttigung
der Bead-Anzahl, was darauf hinweist, dass der Mischversuch noch nicht abgeschlossen ist. Eine
deutliche Verbesserung der Mischleistung kann durch eine sta¨rkere Anregungsleistung erzielt
werden.
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5.4.4 Tests in der Anwendung
Um die Eignung gesputterter Zinkoxid-Filme auf Glas fu¨r analytische Zwecke zu testen, wurde
als Testsystem eine Hybridisierungsstation der Firma Advalytix gewa¨hlt. Dieses System (Array
Booster) wird zur Inkubation von PCR Produkten verwendet (siehe Kapitel 2.3.2) und ba-
siert auf einem akustisch getriebenen Fluidik-Mischsystem. Als piezoelektrisches Material wird
hier u¨blicherweise ein LiNbO3-Einkristall verwendet, der in eine Mischkarte eingeklebt wird.
Dieser Mischerchip wurde durch ein strukturierten Glaschip ersetzt; auf die IDTs wurde eine
ZnO-Schicht gesputtert (Herstellungsparameter: p = 1, 2 · 10−2 mbar; Gasfluss= 28 sccmAr−O2 ;
P=200 Watt). Die Kontaktierung der IDT Struktur erfolgt durch Federkontakte. Auf der Mi-
scherkarte befindliche Abstandshalter sorgen fu¨r eine Kanalbreite von 5 µm. Durch vier Zuga¨nge
wurde die zu mischende Flu¨ssigkeit (etwa 42µl) pipettiert. Abbildung 5.43 zeigt den zeitlichen
Abbildung 5.43: Mischexperimente mit Hybrisierungspuffer und Tinte in einem Hybridisierungssystem und die
dazu verwendete Standard-Chipgeometrie der Firma Advalytix
Verlauf eines Mischexperiments und die dazu verwendete Mischgeometrie. Diese Geometrie ent-
spricht der Standardgeometrie dieses Gera¨ts. Zur Visualisierung der Durchmischung wurden 5 µl
Tinte zu 40 µl Hybridisierungslo¨sung (Advahyb AT100 ) zugegeben. Die hier verwendeten IDTs
bestanden aus jeweils 20 Fingerpaaren mit einer Apertur von 2 mm. Der Fingerpaarabstand be-
trug 24 µm bzw. 26µm. Die Zinkoxid-Schicht wurde direkt auf den IDT mit einer Pufferschicht
aus Siliziumoxid aufgebracht. Die Anregungsfrequenzen betrugen abwechselnd 144, 5 MHz und
155, 5 MHz; die Anregungsleistung betrug 20 dBm. Wa¨hrend des Versuchs wurde die Mischer-
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karte u¨ber einen Temperaturregler auf 42°C gehalten, was der Betriebstemperatur in einem
ga¨ngigen Hybridisierungsexperiment entspricht.
Die gesputterte ZnO-Schicht besaß hier eine Dicke von 0, 6 µm und entsprechend Abbildung
5.30 eine zu niedrige Schallgeschwindigkeit, um mit den vorgegeben Werten (Anregungsfrequenz
und Wellenla¨nge) eine Oberfla¨chenwelle anzuregen. Trotzdem ist nach 20 Minuten schon ein
Einfluss des IDTs auf die Umgebung zu erkennen. Hier wird wieder ein Vorteil der polykris-
tallinen Struktur der ZnO-Schicht deutlich: Aufgrund der fasertexturierten Struktur existiert
keine Vorzugsrichtung fu¨r die Anregung der OFW und die Resonanzfrequenz ist (vor Allem un-
ter Verwendung weniger Fingerpaare) deutlich verbreitert im Vergleich zu einem Einkristall. In
Abbildung 5.44 ist das transmittierte Signal einer Vergleichsprobe dargestellt. Das Anregungs-
Abbildung 5.44: Transmittiertes Signal einer ZnO-Schicht. Die Herstellungsparameter dieser Schicht sind mit
denen in Abbildung 5.43 gezeigten Schicht identisch. Zur OFW Anregung wurde ein IDT mit λ = 24 µm, N =
45 und einer Apertur von 520 µm verwendet
signal verla¨uft hier u¨ber einen Frequenzbereich von 8, 5 MHz; das sta¨rkste Signal wird bei einer
Frequenz von 130 MHz erreicht. Das hier gezeigte Signal wurde jedoch mit einem IDT angeregt,
der eine geringere Apertur und deutlich mehr Fingerpaare besitzt. Eine Verbreiterung der Aper-
tur und Verringerung der Fingerzahl fu¨hrt zu einer weiteren Verbreiterung des Resonanzsignals,
aber auch zu einer deutlichen Abschwa¨chung [81].
Um die Toleranz gegenu¨ber einer abweichenden Schichtdicke zu vergro¨ßern, wurde eine weitere
IDT Struktur genutzt, wie in Abbildung 5.45 dargestellt. Nach 20 Minuten ist ein Stro¨mungs-
pfad erkennbar. Der hier verwendete gefa¨cherte IDT besitzt eine Apertur von 600 µm und
40 Fingerpaare; der Fingerpaarabstand variiert von 23, 2 − 26, 9 µm. Als Anregungsfrequenz
wurde zwischen 120 MHz und 128 MHz abgewechselt. Die gefa¨cherte Struktur erlaubt so ZnO-
Schichtdicken bis zu 2, 5 µm, resultiert aber leider auch in einer deutlich geringeren OFW-
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Abbildung 5.45: Mischexperimente mit Hybrisierungspuffer und Tinte in einem Hybridisierungssystem und die
dazu verwendete modifizierte IDT-Geometrie
Intensita¨t [62]. Um die Mischresultate noch weiter zu verbesern, wa¨re eine Modifikation der
Elektronik des Hybridisierungssystems notwendig, die nur Anregungsfrequenzen zwischen 120
und 170 MHz erlaubt. Niedrigere Angregungsfrequenzen erlauben dickere ZnO-Schichten mit
verbesserten piezoelektrischen Eigenschaften. Eine Verkleinerung der IDT-Struktur ist hier nicht
von Vorteil, da dies aufwa¨ndigere Strukturierungsprozesse bedeuten wu¨rde.
Fu¨r Hybridisierungsexperimente wurden einstra¨ngige DNA-Sonden mit einer La¨nge von 50
Nucleobasen auf Epoxy-beschichtete Glas-Objekttra¨ger in einem Raster von 10 × 10 Punkten
aufgebracht. Der Hybridisierungslo¨sung Advahyb wurde eine bestimmte Konzentration an fluo-
reszenzmarkierten Oligos (5‘-Cy3-GGG CTC AAA GAG ATA GCC CAG AGA TGC-3‘ ) bei-
gemischt.
In Abbildung 5.46 ist die fluoreszenzmikroskopische Aufnahme zweier gepunkteter Glas-Slides
nach 2 h Inkubation mit 120 nM konzentrierter Oligo-Hybridisierungslo¨sung gezeigt. Es la¨sst
sich ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Glas-Slides erkennen; sowohl die Intensita¨t der
Signale als auch deren Homogenita¨t ist durch die Verwendung eines ZnO-Mischerchips deutlich
verbessert worden. Ohne OFW-Agitation lagern sich nur die Oligonucleotide an die Sonden an,
die sich in unmittelbarer Na¨he einer jeweiligen Sonde befinden, deren Abstand zur Sonde also
kleiner ist als die Oligo-Diffusionsla¨nge. Mit OFW-Agitation wird eine laminare Stro¨mung in der
Flu¨ssigkeit verursacht, die es auch Oligonucleotiden aus einem gro¨ßeren Bereich erlaubt, sich an
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Abbildung 5.46: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (falschfarben) zweier gepunkteter Glas-Objekttra¨ger nach
2 h Inkubation ohne (links) und mit (rechts) OFW-Agitation(entspricht Slide 8 und 9 aus Tabelle 5.5)
eine Sonde zu binden. Das resultierende fluoreszierende Signal wird sta¨rker. Dies wird auch in
Abbildung 5.47 deutlich; hier ist das gemittelte Signal-Rausch-Verha¨ltnis fu¨r die verschiedenen
Hybridisierungsexperimente gegeben. Das Signal-Rausch-Verha¨ltnis gibt hier an, wie stark sich
das fluoresziernde Signal vom Hintergrund hervorhebt. Ein Verha¨ltnis von 1 gibt an, dass sich
der Grauwert des Signals vom Untergrund nicht unterscheidet. Alle Fluoreszenzbilder wurden
unter identischen Mikroskop-Bedingungen aufgenommen; der Hintergrund aller Bilder wurde
auf ein festen Wert normiert. Zur Auswertung der Floureszenzbilder diente das freie Softwa-
reprogramm Gwyddion. Da hier u¨ber alle Signalpunkte gemittelt wurde, liefert der Fehler hier
eine Aussage u¨ber die Homogenita¨t der Signale. Ein großer Fehler bedeutet, dass die einzelnen
Signale sta¨rker vom gemittelten Wert abweichen. Mit steigender Konzentration der fluoreszenz-
markierten Oligos in der Hybridisierungslo¨sung steigt auch das Signal-Rausch-Verha¨ltnis (Slide
1 bis 4). Die Konzentration wurde so gewa¨hlt, dass im Fluoreszenzmikroskop eine Sa¨ttigung von
ungefa¨hr 20% der Maximalintensita¨t erreicht wurde; so konnte eine U¨bersa¨ttigung des Signals,
die einen Vergleich unmo¨glich machen wu¨rde, vermieden werden. Eine Oligo-Konzentration von
120 nM erwies sich dafu¨r als geeignet und wurde im Weiteren nicht vera¨ndert. Eine la¨ngere
Inkubationszeit (Slide 5) brachte auch eine leichte Verbesserung des Signals, die jedoch im Be-
reich des Fehlers vernachla¨ssigt werden kann. Fu¨r die Vergleiche mit und ohne OFW-Agitation
wurde daher die ku¨rzere Inkubationszeit verwendet. Die Ursache der großen Abweichung der
Signalsta¨rken von Slide 7 verglichen mit Slide 5 ist unbekannt. Es la¨sst sich jedoch sagen, dass
ein deutlicher Unterschied zwischen Slide 6 und 7 bzw. 8 und 9 erkennbar ist. In beiden Fa¨llen
resultiert die OFW in einem ho¨heren Signal-Rausch-Verha¨ltnis; fu¨r die Standart-IDT-Struktur
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Abbildung 5.47: Aus dem Fluoreszenzsignal gemitteltes Signal-Rausch-Verha¨ltnis der inkubierten Slides; die va-
riierten Versuchsparameter sind in Tabelle 5.5 gegeben
Tabelle 5.5: U¨bersicht u¨ber die in Abbildung 5.47 gezeigten Test-Slides
Slide Nummer Oligokonzentration [nM] Inkubationszeit Verwendete IDT-Struktur
1 10 2 h Advalytix-Struktur
2 50 2 h Advalytix-Struktur
3 100 2 h Advalytix-Struktur
4 120 2 h Advalytix-Struktur
5 120 4 h Advalytix-Struktur
6 120 2 h Advalytix-Struktur
7 120 2 h Advalytix-Struktur
8 120 2 h gefa¨cherter IDT
9 120 2 h gefa¨cherter IDT
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liegt der Wert 80%, fu¨r den gefa¨cherten IDT immerhin 40% u¨ber dem Signal des statischen
Mischversuchs.
Piezoelektrisches Zinkoxid kann also einkristallines LiNbO3 in diesem Hybridisierungssystem er-
setzten; obwohl das System nicht auf den Einsatz fu¨r ZnO Mischerchips optimiert ist, kann schon
ein deutlicher Unterschied in den Hybridisierungsergebnissen beobachtet werden. Die Eignung




Zinkoxid ist eine als II-VI-Halbleiter eingehend untersuchte Verbindung mit umfangreichen Ein-
satzgebieten. Eine hervorstechende Eigenschaft dieses Materials ist seine hohe Piezoelektrizita¨t,
auch in polykristalliner Form, welche es als Alternative zu ga¨ngigen einkristallinen Komponen-
ten auszeichnet. Neben dem Einsatz als Oberfla¨chenwellenfilter liegt ein potenzielles Anwen-
dungsgebiet solcher piezoelektrisch aktiver Schichten in der ansonsten technisch problemati-
schen Aktuation kleinster Flu¨ssigkeitsmengen mittels gerichteter Oberfla¨chenwellen; dies stellt
eine Schlu¨sseltechnologie fu¨r sogenannte ,,Lab-on-a-Chip-Devices” dar, integrierte Laborschal-
tungen, welche in zunehmendem Maße komplexe Analysevorga¨nge mit Volumina bis unterhalb
des Mikroliterbereiches vor Ort ermo¨glichen sollen. Ein Teilaspekt solcher Techniken besteht in
der Durchmischung zu analysierender Flu¨ssigkeiten. Die erfolgreiche Implementation eines sol-
chen Mischerchips auf Basis von Zinkoxid ist das Thema dieser Dissertation.
Die vorliegende Arbeit dokumentiert zuna¨chst umfangreiche Untersuchungen und deren physika-
lische Interpretation zur Herstellung piezoelektrischer Zinkoxidschichten mittels des Radiofrequenz-
Sputterprozesses. Neben einer Diskussion der Vorga¨nge im Plasma und der relevanten Parame-
ter fu¨r den Depositionsvorgang wird besonderes Augenmerk auf die Verbindung von Schichtei-
genschaften und die Eignung als piezoelektrischer Agitator gelegt. Hierbei zeigt sich, dass zur
Erreichung einer guten Schichtqualita¨t erho¨hte Anspru¨che an die Prozesssauberkeit gelten (Min-
destbasisdruck von < 2, 0·10−6 mbar, Sputterreinigung vor Prozessbeginn), um eine elektronisch
nachteilhafte Dotierung der Schichten zu vermeiden. Ebenso kann nachgewiesen werden, dass
aufgrund der bekannten Tendenz von Sputterprozessen zur Reduktion oxidischer Materialien
eine inha¨rente Untersto¨chiometrie der Schichten auftritt; dem kann durch Einfu¨hrung einer re-
aktiven Prozesskomponente erfolgreich entgegengewirkt werden, welche ebenfalls ein signifikant
kompakteres und glatteres Schichtwachstum zur Folge hat. Dies wird anhand von elektronenmi-
kroskopischen, strukturellen und chemischen Charakterisierungsverfahren belegt.
Der zweite Teil der Forschungen diskutiert die Leistungsfa¨higkeit der deponierten Schichten
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als Mischerelement bis hin zum kommerziellen Prototyp. Dies beinhaltet insbesondere die Aus-
wirkungen einer polykristallinen Struktur auf die Ausbreitung generierter Oberfla¨chenwellen.
Neben der Auswahl eines geeigneten Designs fu¨r die erforderlichen Interdigitaltransducer (IDTs)
kann gezeigt werden, dass sich mittels Anpassung von Schichtdicke, -rauigkeit und Auswahl des
Substratmaterials eine Einstellbarkeit der piezoelektrischen Eigenschaften wie Ausbreitungsge-
schwindigkeit, Kopplungskoeffizient sowie eine breite Anregungsfrequenz erzielen lassen. Der
Einfluss der Rauigkeit und der polykristallinen Struktur auf das Ausbreiten der Oberfla¨chenwel-
le konnten hier experimentell beobachtet werden; dies liefert eine wertvolle Referenz zu bisher
nur theoretisch existierenden Modellierungen. Weiterhin wird nachgewiesen, dass die Polykris-
tallinita¨t der Schicht aufgrund von Streuvorga¨ngen fu¨r die Erzeugung komplexer, zeitlich varia-
bler Durchmischungsmuster vorteilhaft ist, welche sonst auf einkristallinen Substraten nur u¨ber
aufwa¨ndiege Chipgeometrie und Steuersysteme realisiert werden kann. Schliesslich wird anhand
eines Mischer-Prototyps im kommerziellen System der Nachweis der Funktionstu¨chtigkeit ZnO-
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